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RESUMO

O presente estudo avaliou a eficiéncia de utilizacdo de uma extrusora com
rosca dupla co-rotacional e interpenetrante (ERDCI) na desvulcanizacdo de
compostos de borracha natural (BN), avaliando as caracteristicas fisicas, quimicas
e mecanicas destes materiais em cada fase do projeto. Trés compostos acelerados
com diferentes concentracdes de enxofre foram submetidos a reometria de torque,
e vulcanizados de acordo com a curva reométrica, para obtencéo de elastdmeros
com diferentes densidades de ligagOes cruzadas. Foram avaliadas as influéncias
nas caracteristicas do material desvulcanizado, causadas pela variagdo da
temperatura do barril da extrusora, velocidade de rotacdo das roscas, adicdo de
termoplasticos e modulo elastico do material. Andlises de termogravimetria (TGA),
calorimetria exploratoria diferencial (DSC), espectroscopia no infravermelho (FTIR),
fracdo soluvel (FS) e densidade de ligacdes cruzadas foram realizadas, avaliando-
se 0 composto desvulcanizado. A teoria de Horikx também foi utilizada como
indicativa da seletividade de ruptura de liga¢des cruzadas, definindo os compostos
a serem revulcanizados para comparagao com o material virgem. A revulcanizacao
foi realizada com a mistura de 30 %(m/m) do composto desvulcanizado e 70
%(m/m) do puro, e também com 100 % do composto desvulcanizado, e adi¢do de
sistema de vulcanizacdo complementar. Caracterizou-se 0S CcOmpostos
revulcanizados quanto as suas propriedades mecanicas, dinAmico-mecéanicas e
densidade de ligacBes cruzadas. Através dos ensaios TGA, DSC, FTIR e a
verificacdo de alto nivel de percentual de desvulcanizacdo pela teoria de Flory-
Rehner, foi observado o aumento da concentracdo de cadeias de BN néo
reticuladas e da concentracdo de compostos de enxofre nas amostras extrudadas,
evidenciando a regeneracdo da BN presente nos compostos. Também foram
encontradas propriedades mecanicas satisfatorias nos compostos revulcanizados,
principalmente quando utilizados termoplasticos auxiliares, revelando o grande
potencial do processamento por ERDCI para a reutilizagdo de compostos de BN

descartados.

Palavras-chave: Desvulcanizacdo; Extrusora com rosca dupla; borracha natural.
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DEVELOPMENT OF NEW NATURAL RUBBER COMPOUNDS FROM
DEVULCANIZATION IN A TWIN-SCREW EXTRUDER

ABSTRACT

The present study investigated the utilization efficiency of an intermeshing
co-rotating twin-screw extruder (ICTSE) in the devulcanization of natural rubber
compounds (NR), evaluating the physical, chemical and mechanical characteristics
of these materials in each project step. Three accelerated compounds with different
sulfur concentrations were submitted to torque rheometry and vulcanized according
these results aiming the achievement of elastomers with different crosslinks
densities. The influences on the characteristics of the devulcanized material caused
by the variation of the extruder barrel temperature, screw rotation, thermoplastics
addition and material stiffness were evaluated. Thermogravimetric analysis (TGA),
differential scanning calorimetry (DSC), infrared spectroscopy (FTIR), soluble
fraction extraction and crosslink density were performed, evaluating the
devulcanized compound. Horikx's theory was also used as an indicator of selective
crosslink cleavage, defining the compounds to be revulcanized for comparison with
the virgin pure material. The revulcanization was carried out with the mixture of the
devulcanized compound with the pure, in the proportions of 30/70 w/w, respectively,
and in the devulcanized compound singularly, with addition of complementary
vulcanization system in both cases. The mechanical, dynamic-mechanical and
crosslink density properties of the revulcanized compounds were characterized and
evaluated in relation to the properties of the pure compounds. The increase in the
concentration of uncrosslinked BN chains and the concentration of sulfur
compounds in the extruded samples was observed by thermal tests and
spectrocopy, together with the verification of a high level of devulcanization
percentage, according to Flory-Rehner, evidencing the regeneration of the natural
rubber existent. Also, satisfactory mechanical properties were found in the
revulcanized compounds, especially when using auxiliary thermoplastics, revealing

the great potential of ERDCI processing for the reuse of discarded BN compounds.

Keywords: Devulcanization; Twin-screw extruder; Natural rubber.
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1 INTRODUCAO

A Borracha Natural (BN) € um polimero proveniente de fonte renovavel
que, apesar de conhecida ha muito tempo, tem sido explorada comercialmente
apenas a partir do século XIX. Suas propriedades elasticas e resisténcias
mecanica sao desejadas para a fabricacdo de diversos artefatos, sendo a
manufatura da banda de rodagem de pneus automotivos a maior delas,
correspondendo a aproximadamente 70% do consumo mundial da BN.

Quando a reacdo de vulcanizacdo da BN foi descoberta, a mesma
deixou de ser somente pegajosa e mole, caracteristicas estas que dificultavam
seu uso, e ganhou capacidade de recuperacdo da deformacéo, resisténcia
mecanica, baixa histerese e elevada estabilidade termodinamica, o que resultou
em inlUmeras outras aplicacdes. Apesar das visiveis vantagens operacionais, a
vulcanizagdo promove uma desvantagem ambiental devido a sua elevada
estabilidade termodindmica e quimica, que dificultam a decomposi¢cdo do
material causando diversos impactos quando descartados incorretamente. Um
exemplo destes impactos € o descarte incorreto de pneus inserviveis, como no
caso dos lixdes, pois este produto tem geometria propicia para proliferacdo de
pragas, doencas e aumento do volume dos lixdes, impactos estes concomitantes
aos inerentes danos causados pela queima do pneu, como problemas
respiratorios e poluicdo do ar, solo, lencol freético, rios e oceanos.

Ainda hoje a reciclagem da borracha de pneus inserviveis é objeto de
estudo, porém ainda ndo completamente viabilizado. Hoje a destinacao destes
pneus com BN é feita, em sua maioria, por meio de tecnologias de re-uso do
composto particulado, reaproveitamento do potencial energético na combustéao,
geracao de energia em industria de base ou termoelétricas, isto quando ndo sédo
descartadas a céu aberto. Dentre as tecnologias desenvolvidas para a
regeneracao propriamente dita, ou seja, com recuperacdo do material para
reutilizacdo como matéria-prima, algumas se mostraram com capacidade para o
uso em composicdes alternativas, como solados, revestimentos e pisos. Porém,
0 reaproveitamento do material reciclado como substituto interino do material

virgem, para uso na mesma aplicacdo e com produtividade, ainda néo foi



alcangcado por nenhuma técnica conhecida, devido as inviabilidades
econdmicas, operacionais e ambientais como a geracao de substancia quimica
residual, e ainda aparato especifico necessario.

Dentre os processos de reciclagem existentes, a reciclagem
termomecanica para desvulcanizacdo de compostos elastoméricos vulcanizados
por extrusao vem se destacando como uma técnica promissora. Esta expectativa
refere-se as vantagens deste processo, pelo fato de existir um parque industrial
equipado, profissionais qualificados e ser uma rota de processamento
consolidada. Neste estudo, assim como no trabalho anterior de Nunes [1], o
processo de desvulcanizagdo por extrusdo em rosca-dupla co-rotacional e
interpenetrante (ERDCI) sera avaliado como forma de reciclagem de compostos
de BN.

Assim, considerando os avancos obtidos nesta area de pesquisa, este
estudo propde a avaliacdo do processo de desvulcanizagédo termomecanica por
extrusdo em rosca dupla, para um composto de BN para pneus com composicao
conhecida, possibilitando no futuro que se verifique a influéncia de cada um dos
componentes sobre o processo de desvulcanizacdo. Nesta pesquisa foi
investigada a desvulcanizagcdo em compostos de BN com diferentes densidades
de ligacdes cruzadas, obtidas com diferentes composicbes do sistema de
vulcanizacdo (enxofre e aceleradores). Este estudo é importante porque o0s
pneus para os diferentes tipos de veiculos, devem ter diferentes propriedades
mecanicas e tribolégicas, e uma das formas de se atingir tais propriedades é
através da densidade de ligacdes cruzadas. Outros fatores investigados foram a
energia fornecida no processamento por extrusdo, 0s parametros de processo
temperatura do barril e velocidade de rotacdo das roscas, e a presenca de
termoplasticos auxiliares na extrusao, avaliando suas influéncias nos resultados
obtidos.

1.1 Objetivos

Avaliar o processo de desvulcanizacdo termomecéanica de compostos de
borracha natural para pneus automotivos, por meio da extrusao em rosca dupla,

e correlacionar o grau de desvulcanizagdo com as caracteristicas fisicas



resultantes e energias envolvidas no processo de extrusdo. Com isso busca-se
desenvolver novos compostos de borracha natural revulcanizados, a partir do
composto desvulcanizado na extrusdo, que apresentem desempenho aceitavel

para sua reutilizagéo.

1.2 Justificativa

O descarte do material pés-consumo é o elemento catalisador para a
busca de novas e viaveis formas de reciclagem, refletindo a crescente demanda
de matéria-prima necessaria a fabricacdo de bandas de rodagem de pneus
automotivos, e outros artigos de borracha natural (BN) vulcanizada. A reciclagem
da BN torna-se atrativa a partir do momento em que esta reduz a pressao sobre
a cadeia produtiva que utiliza a BN como sua principal matéria prima, oferecendo
uma alternativa que promove menor consumo energético na producao de novas
matérias primas e produtos, com menores custos de producdo. No Brasil, onde
aproximadamente 60% da borracha natural consumida internamente é
importada, a alternativa seria ainda mais benéfica economicamente.

Em sua totalidade, as pesquisas no campo de reciclagem de borracha sao
escassas, e so se tornaram numericamente significantes ha pouco tempo. Dentre
0s métodos que eram, e ainda sao, utilizados para o0 manuseio da borracha
descartada, destacam-se a destinacdo aos lixdes e aterros, queima para geracao
de energia e formulacdes com asfalto. Estas alternativas, apesar de serem uteis,
nado aproveitam todo o potencial energético investido no material, e também né&o
diminuem a necessidade de plantio e extracdo de matéria-prima para atender a
demanda crescente.

Assim, o estudo do processo de extrusdo em rosca dupla co-rotacional e
interpenetrante (ERDCI), para a reciclagem por meio da desvulcanizagao da BN
aplicada na banda de rodagem de pneus automotivos, € visto como uma
alternativa viavel aos métodos atualmente utilizados devido ao seu
processamento continuo, proporcionando produtividade com maquinario
consolidado e reduzindo os custos. A consolidacdo do aproveitamento desta
borracha descartada podera contribuir significativamente no gerenciamento



deste recurso natural valioso, contribuindo para a reducdo dos impactos

ambientais, sociais e econdmicos referentes a crescente demanda e reutilizacao

ineficiente.



2 FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1 Borracha Natural

A Borracha Natural (BN) € obtida através da extracdo do latex da arvore
Hevea Brasiliensis, conhecida popularmente por seringueira. A extracao tem
inicio quando a arvore atinge idade suficiente de 5 a 7 anos e continua até que
ela alcance de 20 a 25 anos. A borracha presente em arvores como a Hevea
Brasiliensis € encontrada na forma de particulas suspensas em um soro proteico,
chamado latex, que por sua vez esta contido em vasos especificos de latex na
arvore ou em outras plantas, sendo o protoplasma destes vasos. Um instrumento
cortante é utilizado para fazer sulcos inclinados para baixo, onde o latex ir4
precipitar e fluir até um copo coletor. O contetdo do latex extraido consiste em
30-35 % borracha, 60 % soro aquoso e 5-10 % outros constituintes como acidos
graxos, aminodcidos e proteinas, amidos, esterois, ésteres e sais, sendo que
essas quantidades variam de clone para clone da seringueira e também de
acordo com as condi¢cdes ambientais e de plantio as quais estas sdo submetidas.
Algumas substancias nao-borrachosas presentes como lipidios, pigmentos
carotenoides, esterdéis, triglicideos, glicolipideos e fosfolipideos podem
influenciar as propriedades finais da borracha como as caracteristicas fisicas e
propriedades mecanicas do composto vulcanizado [2]. Para a obtencdo de
matéria-prima dentro das especificacbes, sao realizados processos de
beneficiamento para eliminacao de impurezas e agua.

Estruturalmente, a borracha natural é um polimero de isopreno e o
hidrocarboneto de borracha extraido € constituido de aproximadamente 99,99%
de 1,4-cis-poliisopreno. A configuracdo trans também esta presente em
baixissima quantidade, ndo afetando as propriedades. Quando o isbmero trans
€ predominante, as borrachas obtidas sdo a guta-percha e a balata, que nao
apresentam a elasticidade da BN e sua capacidade de cura (ou vulcanizacéo),
sendo materiais mais cristalinos e muito mais duros [3]. Os isémeros trans e cis

da BN podem ser observados na Figura 2.1.
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Figura 2.1 Isbmeros trans e cis da Borracha Natural [2].

A BN constituida pelo monémero 1,4-cis-poliisopreno é um polimero linear
com alto peso molecular, variando entre 200.000 a 2.000.000 g/mol,
Temperatura de Transicado Vitrea (Tg) proxima a -70 °C, e estrutura molecular
capaz de formar ancoramentos entre as cadeias poliméricas proximas. Devido a
essas caracteristicas, pode-se classificar este material como elastbmero com
carater termopléstico quando ndo submetido ao processo de vulcanizagéo [3]. A
vulcanizagdo torna a borracha um material elastomérico com elasticidade e
propriedades mecanicas proprias. Neste processo, ocorre fornecimento de calor
ao composto constituido de BN, enxofre e outros aditivos. O enxofre forma
ligagbes entre as macromoléculas poliméricas, restringindo o movimento das
cadeias e conferindo propriedades mecéanicas superiores. Em consequéncia, o
material se torna resistente ao rasgamento e a tracdo, suportando deformacdes
da ordem de 800 a 1000 % de seu tamanho original [4]. Comparacdes entre as
propriedades da borracha antes e apés a vulcanizacdo podem ser observadas
na Tabela 2.1.



Tabela 2.1 Propriedades da borracha natural vulcanizada e n&o vulcanizada [5].

Propriedade Vulcl:erl\ci)za da Vulcanizada
Limite de Resisténcia, Kgf/mm?2 0,21 2,1
Elongacao na ruptura, % 840 560
Deformagé&o permanente Grande Pequena
Rapidez de retracao (Rebound) Boa Muito boa
Ciclo de histerese na curva carga-elongacao Grande Pequena
Absorcao de agua Grande Pequena
Inchamento em solventes a base de Grande, mas
hidrocarbonetos Infinita (solavel) limitada
Pegajosidade Marcada Pequena
Temperaturas de utilizacdo 10a 60 °C -40a 100 °C

$V GXSODV OLJIDOo}HV-mttilBgs plesedés\ha.BN sdo os
grupos reativos e pré-requisitados para a vulcanizacdo por enxofre. Como a BN
€ um hidrocarboneto insaturado antes e também apos a vulcanizacéo, cuidados
com a perda de propriedades por degradacédo em decorréncia do ataque por luz
ultravioleta (UV), oxigénio (O2) e oz6nio (Os) devem ser tomados, como a
incorporacao de aditivos antioxidantes a formulacdo. Também em consideracao
a presenca de duplas ligacdes e o carater apolar da molécula, é observado uma

baixa resisténcia ao calor, combustiveis e dleos [3].

2.2 Vulcanizacéo

by

Anteriormente a 1840, as aplicaces da BN eram muito confinadas a
aguelas em que ela fosse acompanhada por tecidos, geralmente algoddo no
caso de artigos de vestuario, ou seda no caso de utensilios médicos ou
cirdrgicos. Isso era necessario pelo fato de que a BN virgem era relativamente
fraca e tinha que ser mastigada para dissolvé-la ou processa-la de outras formas,
0 que também reduzia sua resisténcia. Tal borracha era pegajosa e
costumeiramente misturada com pds compativeis como talco, caulim, carbonato
de calcio, litargirio, ou enxofre, para reducao desta pegajosidade. Curiosamente,
essa busca descobriu acidentalmente que, quando aquecida, a mistura de
borracha e enxofre era convertida para um material ndo pegajoso, com alta

rigidez elastica e que ndo era mais soluvel em solventes. A tradigdo mantém que



0s primeiros descobridores foram Charles Goodyear nos EUA e Thomas
Hancock na Inglaterra, o qual recebeu uma amostra de borracha vulcanizada de
um amigo. Hancock observou o afloramento do enxofre em um artigo e deduziu
corretamente sua identidade. Apesar deste acontecimento, Goodyear e Hancock
anunciaram a descoberta da desvulcanizagdo quase que simultaneamente nos
EUA e na Inglaterra [6].

$ GHILQLomR GH YXOFDQL]DomR SHOD QRUPD $670 '
processo irreversivel durante o qual um composto de borracha, através de uma
mudanca em sua estrutura quimica (reticulacéo, por exemplo), torna-se menos
plastica e mais resistente ao inchamento por liquidos organicos, enquanto
propriedades elasticas sédo atribuidas, melhoradas ou estendidas por uma
JUDQGH IDL[D GH WH¥»®EMH,hibtvvicakdénte o termo vulcanizagéo,
palavra derivada da mitologia romana (Vulcano, Deus do fogo e do trabalho com
metais), é o termo utilizado para descrever o processo de formacéo de uma rede
ligacdes cruzadas quando a borracha reage especificamente com enxofre ou
compostos que contenham enxofre, sendo os outros tipos de processos de
reticulacdo excluidos da abrangéncia do termo [8].

Fisicamente, a vulcanizacdo forma um reticulo, ou rede tridimensional,
qgue reduz a capacidade da borracha em fluir e se deformar permanentemente
apos o alivio da tenséo. Este reticulo formado pode ser caracterizado com
relacdo a sua densidade de ligacbes cruzadas (n), ou grau de vulcanizacao,
calculada a partir da equacgao 2.1 e representada pela Figura 2.2. Destaca-se a
dependéncia da densidade de ligacdes cruzadas com o valor da massa molar

média entre ligac6es cruzadas (Mc) [6].
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Figura 2.2 Representacdo da massa molar média entre Ligacdes Cruzadas (Mc)

no reticulo [9].

Com o desenvolvimento da teoria da elasticidade para elastdmeros, foi
observado que o médulo elastico (E) e de cisalhamento (G) da borracha sofrem
influéncia direta de n, conforme equacéo 2.2 [9], onde R € a constante universal

dos gases, T € a temperatura absoluta em Kelvin e v o coeficiente de Poisson.

~

L AOVIX t 0:s E O 2.2)
Qv

E visivel na equacdo 2.2 que com o aumento da densidade de ligacdes
cruzadas (n), ocorre aumento no modulo elastico e o inverso ocorre com 0
aumento do peso molecular entre ligacées cruzadas (Mc). Também pode ser
constatado que quanto maior a n e menor o Mc¢, mais restrigdo ao movimento das
cadeias € encontrado, acarretando menor dissipacdo de energia pela rede,
gerando por sua vez um material de maior dureza, baixa elongacdo, menor
amortecimento e sujeito a fratura fragil. Por outro lado, um material com baixa
densidade de ligacbes cruzadas desempenha melhor amortecimento, menor
dureza e fratura ductil. Para a otimizacdo das propriedades mecanicas
desejadas a borracha, normalmente efetua-se um balanco na densidade de
ligacdes cruzadas, de forma que haja um nivel baixo o suficiente para evitar a
fratura fragil e elevado o suficiente para evitar o fluxo viscoso. Também € alvo a

homogeneizagao do tamanho das ligagdes cruzadas, para que haja distribuicao
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igualitéria de tensdes pelas cadeias, aprimorando as propriedades mecéanicas de
tracdo como médulo e alongamento.

A resisténcia a tracdo da borracha esta relacionada a habilidade da
mesma em se cristalizar quando submetida a deformagédo, em um fenémeno
chamado de cristalizacdo induzida por fluxo. Com a elevagcao da densidade de
ligacdes cruzadas, ocorre o impedimento do fluxo entre as cadeias, diminuindo
a cristalizacao induzida e, consequentemente, a resisténcia a tracao, dirimindo
o nivel elevado de resisténcia dos primeiros graus de vulcanizacdo. As
propriedades de resisténcia ao rasgamento, resisténcia a deformacéo
permanente e dureza sdo melhoradas quando ha aumento no valor de n [9].

A densidade de ligacdes cruzadas também tem papel importante no
estudo da solubilidade e inchamento da BN vulcanizada. Da teoria tem-se que a
solubilidade total de um polimero, em um solvente termodinamicamente
adequado, ndo € atingida quando o polimero apresenta ligacdes cruzadas em
sua estrutura, formando sempre géis através do inchamento da rede [10]. O
inchamento ocorre devido a incapacidade das moléculas de solvente em separar
as cadeias poliméricas que estdo conectadas pelas ligagdes cruzadas. Com a
vulcanizacgéo, portanto, a borracha torna-se insoltvel e tem grau de inchamento
expresso pelo aumento percentual do volume ou pela fracdo volumétrica da
borracha no gel, ambos relacionados com a densidade de ligacdes cruzadas
presente na estrutura [6,11]. A correlacao entre o inchamento promovido por um
solvente em um polimero e a densidade de ligacdes cruzadas presente neste
polimero foi solucionada pela equacédo 2.3, conhecida pelo nome de seus
investigadores, Flory-Rehner [11], e representada por:

L? H:5?%;>2,> 8K?
>2:2" 2 z; 62

(2.3)

onde J é a densidade de ligacdes cruzadas, 8 é a fracdo volumétrica de
borracha em equilibrio no gel, & o volume molecular do solvente e T € uma
constante de interacdo caracteristica da borracha e do solvente (constante de

Flory-Huggins).
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2.2.1 Formulagéo de vulcanizagdo

A vulcanizacdo tem como principal aditivo o enxofre, o qual conecta
guimicamente uma cadeia de borracha a outra. No entanto, para que as
propriedades desejadas de desempenho, produtividade e estabilidade quimica
sejam atingidas, geralmente faz-se necessario o uso de aditivos na formulacao
dos compostos de borracha. No caso dos pneus comerciais, por exemplo, sdo
desejaveis qualidades como durabilidade, estabilidade dimensional, estabilidade
quimica e resisténcia a abraséo, além de uma vulcanizacéo rapida nas linhas de
producdo. A propor¢ao entre os constituintes de um compaosito elastomérico é
dada em partes por cem de borracha (phr +parts for hundred of rubber). Um
exemplo de formulagéo tipica de um pneu comercial esta representado na
Tabela 2.2:

Tabela 2.2 Formulacéo tipica de composto de BN para pneus comerciais [4].

Quantidade

Componente [ohr]
BN 100
Negro de fumo 50

ZnO 3,5
Acido Esteérico 2,5
Enxofre (Ss) 2,0
Acelerador 2,5
Antioxidante 2,0

Apesar da importancia primordial do enxofre no processo de
vulcanizacdo, sabe-se que a néo utilizacdo de aceleradores ou a utilizagao de
aceleradores inorganicos (6xidos metélicos tais como de zinco, calcio, magnésio
ou chumbo) é muito complexa, modificando largamente a cadeia principal
através de ligacbes com enxofre como: ciclizacdes sulfidicas, insaturacées
conjugadas, e isomerizacéo cis/trans da dupla ligacdo. Isto torna o processo de
vulcanizacdo sem aceleradores inviavel e ineficiente [8]. Com a descoberta dos
aceleradores organicos, houve uma grande evolucéo na area. Além de aumentar

drasticamente a velocidade de reacdo, a utilizacdo de aceleradores também
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tornou possivel 0 uso de temperaturas mais baixas e menores tempos de
vulcanizacdo, o que diminuiu a degradacdo térmica e oxidativa da cadeia
principal, que é inerente ao processo em maiores temperaturas e tempos. Este
aumento de velocidade veio acompanhado também do aumento de eficiéncia da
vulcanizagdo, consequentemente diminuindo também a quantidade de enxofre
utilizada [8].

Além dos aceleradores, alguns outros reagentes associados a
vulcanizacdo tém sido desenvolvidos amplamente. Estes reagentes s&o
classificados em agentes de vulcanizacdo, ativadores, retardantes e inibidores
de pré-vulcanizacdo. Os agentes de vulcanizacao incluem o enxofre elementar
(enxofre insolavel, coloidal) ou doador orgéanico de enxofre, como o dissulfeto de
tetrametiltiuram (TMTD) R X -difiobismorfolina (DTDM). Os ativadores (ou
aceleradores secundarios) incluem oxidos metdlicos (geralmente 6xido de
zinco), acidos graxos e bases contendo nitrogénio. Retardantes e inibidores de
pré-vulcanizacao sao adicionados para obtencdo de tempos de processamento
mais longos evitando vulcanizagcdo prematura (scorch - queima). Retardantes
incluem compostos &cidos (Acidos anidrido ftalico, salicilico e benzoicos) e
nitrogenados (N-Nitrosodifenilamina). O inibidor de pré-vulcanizacdo mais
utilizado é o N-cicloexiltioftalimida (CTP) [12].

Outro elemento importantissimo para a ascensao do uso da borracha foi
o negro-de-fumo (NF). Ele é utilizado nas composi¢des principalmente pela sua
capacidade de atuar como carga de refor¢co, promovendo aumento na resisténcia
a tracdo, modulo, resisténcia a abraséo e ao rasgamento. No passado, a carga
de enchimento utilizada era o Oxido de zinco, o qual néo respondia
mecanicamente como o0 negro de fumo. A substituicdo do ZnO pelo NF em
conjunto com as melhorias tecnolégicas no desenvolvimento dos pneus
aumentou drasticamente sua capacidade quilométrica de rodagem. O NF
apresenta uma estrutura quase grafitica de carbonos amorfos, com disperséo
dimensional de 1 a 500 nm, sendo que nos compostos elastoméricos sao
utilizados os NF com dimensdes entre 20 e 60 nm, justificando sua analise por
técnicas de microscopia eletrénica. Possui densidade em torno de 1,80 g/cm3e

higroscopia, podendo absorver até 2,5 % de umidade. As propriedades fisicas
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do NF afetam tanto o processamento e a vulcanizacdo de artefatos de borracha,
sendo que as caracteristicas mais influentes nestes quesitos sdo o tamanho da
particula, area e topologia da superficie e estrutura. O tamanho da particula
define sua dispersdo e intensidade de atuacdo no material, a superficie
determina a &rea suscetivel a reacdo do NF com a borracha, e a estrutura
influencia as propriedades mecanicas e reologicas, devido a capacidade de
formacao de aglomerados (clusters) de NF, aumentando a viscosidade, dureza,
resisténcia a abrasédo e condutividade elétrica, porém diminui a resisténcia ao
rasgamento e a flexao [7].

Além do negro de fumo e dos agentes de vulcanizacéo, a utilizacdo de
Oleos para otimizacdo do processo de mistura dos componentes tem sido
realizada desde o fim do século XIX, com inicio por volta de 1850. Estes
chamados Oleos de processo agem lubrificando internamente as cadeias
poliméricas de alta massa molar caracteristicas da borracha, auxiliando na
composicao e dispersdo dos diversos componentes da formulac¢édo, sem prejuizo
ao desempenho do material em processos posteriores de mistura, mastigacao
e/ou extrusdo. Os Oleos geralmente utilizados industrialmente sdo minerais de

origem petrolifera, diferenciados pela sua composi¢éo quimica molecular [2]:

1) Parafinicos: Contém altos niveis de moléculas isoparafinicas, baixo
odor e melhor estabilidade a oxidacdo que os 6leos aromaticos e
nafténicos. Tem um nivel de monoarométicos similar ao dos 6leos

aromaticos, porém o grau de multi-anéis aromaticos € bem menor.

2) Nafténicos: Maiores niveis de anéis saturados que os 0leos parafinicos

e aromaticos e apresenta odor similar ao parafinico.

3) Aromaticos: Altos niveis de anéis insaturados mdaltiplos e unitarios,
odor maior, baixa estabilidade a oxidagdo e maior reatividade que os

Oleos parafinicos.

E de suma importancia salientar uma latente preocupacdo ambiental
referente ao uso destes 6leos com referéncia ao alto teor de aromaticos, sendo

que um nivel alto de volateis aromaticos tem poder cancerigeno, tornando
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preocupante o uso principalmente dos 6leos ditos aromaticos ou dos nafténicos
nao tratados corretamente [7].

Vislumbrando o estudo em si, que versa sobre a vulcanizacéo,
desvulcanizacéo e posterior revulcanizacdo de compostos de borracha, nos itens
seguintes seréo detalhados alguns mecanismos de funcionamento dos agentes

de vulcanizacdo normalmente empregados para estes fins.

2.2.1.1 Enxofre e doadores de enxofre

O enxofre € considerado o principal agente de vulcanizacdo para a
borracha, sendo este o responsavel por fazer a ponte entre as cadeias
elastoméricas, isto €, compor as ligacdes cruzadas. Para a preparacao de artigos
macios de borracha, dosagens entre 0,25 +5,0 phr séo utilizadas, enquanto para
artigos duros, como a ebonite, o conteido de enxofre cresce para 25,0 £40,0
phr. A faixa entre as duas quantidades, 5,0 - 25,0 phr, ndo é viavel para a maioria
das aplicacdes pois resulta em um material com propriedades elasticas e
resisténcia mecanica fracas [3].

A quantidade de enxofre utilizada para a preparacéo de artigos macios de
borracha depende da quantidade de acelerador utilizada e das propriedades
mecanicas resultantes demandadas. Para um composto de borracha sem
acelerador, é necesséaria uma quantidade relativamente alta de enxofre, por
exemplo 5 phr. Este tipo de vulcanizacéo leva ndo s6 a um elastbmero com
ligagbes cruzadas intermoleculares polisulfidicas, mas também a muitas reagfes
colaterais que nao formam ligagdes cruzadas, como as ligacdes intramoleculares
ciclicas. Na presenca de aceleradores, estas reacfes colaterais sdo suprimidas
e, dependendo da atividade e quantidade de aceleradores utilizada, o nimero
médio de atomos de enxofre por ligacdes cruzadas diminui. Por esta razao
menos enxofre é utilizado com o aumento da quantidade de acelerador. A
guantidade de enxofre necessaria também depende da atividade do acelerador,
sendo maiores quantidades quando sao utilizadas guanidinas que séo
aceleradores menos ativos, e menores quantidades quando o acelerador € uma

sulfenamida, que é mais ativa [3].
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Dependendo dos agentes de vulcanizacao utilizados, suas quantidades e
tempo de vulcanizacéo, diferentes grupos estruturais podem ser encontrados no
reticulo da borracha vulcanizada. A Figura 2.3 mostra esses grupos possiveis
que incluem, além das estruturas basicas mono-, di-, poli- e variagbes das
ligagbes cruzadas sulfidicas, também unidades sulfidicas ciclicas, grupos
laterais pendentes (R pode ser um grupo acelerador), duplas-ligacdes

isomerizadas e ligacfes insaturadas conjugadas [12].

LIGACOES CRUZADAS OUTRAS MODIFICACOES
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Figura 2.3 Estruturas generalizadas em uma borracha natural vulcanizada por

enxofre [12].

Outro fator importante para a utilizacao do enxofre é o seu grau de pureza.
O enxofre apropriado para a vulcanizacao deve ser livre de SOz e ter pelo menos
95 % de pureza, com conteudo de cinzas menor que 0,5 %. Também é
conveniente uma boa homogeneidade na dispersdo do enxofre para uma
vulcanizagdo uniforme, promovendo melhor uniformidade nas propriedades

mecanicas [3].
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O enxofre utilizado em composi¢des de borracha pode ser dividido em 2
tipos: comum/regular e insoltuvel. O primeiro € cristalino, tem estrutura rémbica
e apresenta certa solubilidade em polimeros, em torno de 1 phr a temperatura
ambiente, e 5 phr a 75 °C. Se um composto com BN tem 3 partes deste enxofre
regular em sua composicao, este ira se dissolver durante o processo de mistura
a quente. Quando o composto € resfriado, o enxofre excedente migra para a
superficie e cristaliza, mudando a aparéncia desta. Este fenbmeno é chamado
de afloramento do enxofre, que inibe a colagem de pecas nado-curadas de
borracha, sendo necessaria a remoc¢éao por solvente. O afloramento de enxofre
pode ser encontrado também em elastébmeros vulcanizados, resultante de uma
cura incompleta onde muito enxofre que nao reagiu esta presente [7].

O afloramento pode ser contornado com a utilizacdo do segundo tipo de
enxofre, o insollvel. Este € um enxofre amorfo, polimérico e tem baixissima
solubilidade em elastémeros [7]. O enxofre insolUvel ndo € estavel, convertendo-
se para sua forma soluvel (rdbmbica) a temperatura ambiente e mais rapidamente
com o aumento desta. Durante a mistura e o processamento do composto de
borracha contendo este enxofre, deve-se tomar cuidado para que a temperatura
nao ultrapasse 120 °C. Para atingir boa disperséo, o tamanho da particula deste
enxofre deve ser menor que a do enxofre comum, sendo frequentemente
utilizado em dispersdes de borracha ou como pasta [3].

Outra classe de agentes de vulcanizacéo séo os chamados doadores de
enxofre, os quais foram desenvolvidos para melhorar a eficiéncia deste
processo. Eles sdo utilizados para substituir em parte ou ao todo a quantidade
de enxofre elementar normalmente utilizada, com o intuito de diminuir a
guantidade de enxofre por ligagdes cruzadas, tornando mais eficiente o uso do
enxofre [2]. S&o compostos que contém enxofres ligados e instaveis ao calor,
gue séo liberados na temperatura de vulcanizacdo. Esta classe pode ser dividida
em 2 tipos, de acordo com sua atuacao: doadores de enxofre apenas e doadores
de enxofre que atuam também como aceleradores da vulcanizagéo [3].

Os dois doadores de enxofre mais comuns sdo o dissulfeto de

tetrametiltiuram (TMTD - doador de enxofre e acelerador) e R -9
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ditiobismorfolina (DTDM - apenas doador de enxofre) [2], com suas estruturas

qguimicas representadas na Figura 2.4.

Figura 2.4 Doadores de enxofre mais comuns, (1) TMTD e (2) DTDM [2].

2.2.1.2 Aceleradores

Para entender a fungéo dos aceleradores, deve-se primeiramente analisar
o sistema contendo somente borracha natural e enxofre. Com 0 aquecimento
desta mistura, provavelmente um processo de radicalizac&o se iniciara, no qual
0S anéis com oito atomos de enxofre se quebram em radicais livres, conforme

reacao da equacao 2.4
Ss: faf (2.4)

Estes radicais livres se unem a olefinas como a BN, situacao representada

pela reacdo da equacéao 2.5
ot 5 B (2.5)

Uma vez que quantidade suficiente de materiais polisulfidicos estéo
presentes, 0s mesmos agem como radicais polisulfenis e a taxa de reacéo €
acelerada. A estrutura complexa formada por este sistema é mostrada na Figura
2.5.
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Figura 2.5 Caracteristicas estruturais de uma rede de enxofre-BN vulcanizada

sem aceleradores. Z=Ciséo da cadeia principal [7].

Contudo, mediante a utilizacdo de acelerador, a estrutura de ligacoes
cruzadas se torna menos complexa, como mostrado na Figura 2.6. Neste
sistema, acredita-se que o enxofre forma um complexo com o acelerador, o qual
SRU VXD YH] UHDJH FRP D ERUUDFKD QDV QR$ODV OLJDo}
metilénicos para formar um complexo borracha-enxofre-acelerador, o qual &
quebrado para formar as ligacdes cruzadas borracha-enxofre. Estas podem ser
mono-, di-, ou polisulfidicas e o tipo de ligacdo cruzada depende fortemente do

sistema de vulcanizacdo, isto €, razao acelerador/enxofre [7].

Fi-—--_._CHZ—.CIZCH—CHZ—— ------------------- + «—[—-——'
CHz
Sz
HE
'“’"_CHZ—?:CH_CH ————— CHZ—?“;CH-CH:CH—(I):CH—(;HZ_--m.._.
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Figura 2.6 Caracteristicas estruturais de uma rede de enxofre-BN vulcanizada
eficientemente com acelerador MBT [7].

Os sistemas de vulcanizagéo séo classificados em trés diferentes tipos:
convencional, semi-eficiente (semi-EV) ou eficiente (EV), levando em conta a
razdo entre a quantidade de acelerador e a quantidade de enxofre utilizada na
formulacéo, como apresentado na Tabela 2.3.
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Tabela 2.3 Composi¢des dos sistemas de vulcanizagdao convencional, semi-EV

e EV [12].
Tipo Enxofre (S, phr) Acelerador (A, phr) Razao A/S
Convencional 20-35 1,2-04 0,1-0,6
Semi-EV 1,0-1,7 25-1.2 0,7-2,5
EV 0,4-0,8 50-20 2,5 £12

2.2.1.3 Ativadores

Os ativadores s@o compostos que, quando adicionados a sistemas
acelerados de vulcanizacdo, melhoram a aceleragdo e permitem que a
capacidade total de formacéo de ligacfes cruzadas seja alcancada, ou seja, sdo
compostos organicos e inorganicos que promovem o desempenho otimizado do
acelerador [2].

Além de funcionar como ativador, o ZnO, (ativador inorganico mais
importante) ou outro ion metalico bivalente, deve ser considerado como uma
parte integral e requisitada no sistema de vulcanizacéo [2]. A Figura 2.7 mostra

o efeito do ZnO no grau de vulcanizacdo de um sistema acelerado.

Composto Sistema de cura
1 Enxofre (2,5 phr) .
50 - 2 Enxofre + Acido estearico (2 phr) + Oxido de zinco (5 phr)
. 3 Enxofre + TBBS (0,6 phr)
o 4 Enxofre + TBBS + Acido estearico
i 8 Enxofre + TBBS + Oxido de zinco
° 40 - 9 Enxofre + TBBS + Acido estearico + Oxido de zinco
Q
)
5 9
Q -
£ 30
o 8
T
[e] =
S 20
S 4
o
5 10 3
= 2
1
0 ¥ L] L] | L]
0 10 20 30 40 50

Tempo de cura, minutos a 144°C

Figura 2.7 Efeito dos ativadores na taxa de cura (100 phr de BN) [2].
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Em geral, o uso dos ativadores 6xido de zinco e acido estearico melhoram
a taxa e eficiéncia da vulcanizacéo, sendo que na auséncia de aceleradores, a
presenca destes ativadores é ineficiente no aumento do numero de ligacGes
cruzadas, conforme comportamento do composto 2 da Figura 2.7. A utilizacao
de um acelerador sulfenamidico ndo-ativado com enxofre produz um aumento
significativo do torque, representando um aumento na densidade de ligacdes
cruzadas, em um periodo razoavel, porém, esta densidade ndo € equiparavel a
uma vulcanizacdo bem-sucedida pelos parametros atuais, que € o composto 3
da Figura 2.7. Entretanto, com a utilizacao de acidos graxos e 6xido de zinco, &
alcancada a maxima eficiéncia na formacdo de ligagbes cruzadas pelo

acelerador, como mostrado no composto 9 da Figura 2.7 [2].

2.2.1.4 Retardantes e inibidores de pré-vulcanizacao

A utilizagéo de retardantes nas formulagbes dos compostos de borracha
tem por finalidade garantir a seguranca do processo e evitar a vulcanizacéo
prematura do composto, pelo aumento do tempo de scorch (vulcanizacdo
prematura). Porém, retardantes efetivos geralmente reduzem também a taxa de
vulcanizacdo, efeito que precisa ser compensado de outra forma.
Consequentemente, taxas de vulcanizagdo mais baixas resultam em menor
produtividade e maiores custos de producdo. Atualmente dois tipos de
retardantes séo utilizados, que sédo os acidos e nitrogenados [7].

Considerando primeiramente os retardantes &cidos, assim como em
outros aspectos da vulcanizacdo, seu funcionamento ainda n&o esta claro. E
possivel que os acidos organicos possam reagir com impurezas basicas da
formulacdo que acelerariam a vulcanizacéo posteriormente [7].

Com relacao aos nitrogenados, os mais comumente usados sao os CTP
(N-cicloexiltioftalimida), que foram os primeiros compostos quimicos utilizados
em borrachas capazes de retardar o inicio da vulcanizagédo por enxofre de uma
maneira previsivel. Estes retardantes sdo bastante efetivos com aceleradores
sulfenamidicos. Na Figura 2.8 é possivel avaliar as variacbes nas curvas

reométricas de vulcanizagdo em fungéo do conteudo de CTP [2].
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Figura 2.8 Efeito do retardante PVI (CTP) nas caracteristicas de vulcanizacao
(100 BN/2,5 enxofre/0,6 TBBS), onde A,B,C e D séo as concentracdes
em phr [2].

2.2.2 Destinagdo da borracha p6s-consumo ou residual

A crescente demanda de artefatos de borracha nos ultimos anos tem
gerado preocupacdo dos ambientalistas sobre a destinacdo que é dada a estes
produtos, muitas vezes acarretando em deposi¢cdes em aterros e lixdes. Dentre
os artefatos produzidos, o gerenciamento da destinacdo de pneus vem sendo
um grande desafio, devido sua abundancia e ciclo de vida relativamente baixo.
Estima-se que 800 milhGes de pneus sejam descartados anualmente com
crescimento previsto de 2% também ao ano [13].

No Brasil, durante o segundo mandato do presidente Luis Inacio Lula da
Silva, foi aprovada a Lei N° 12.305 de 2 de agosto de 2010, referente a instituicao
da Politica Nacional de Residuos Sdélidos, a qual redune os objetivos,
instrumentos, diretrizes de gerenciamento e responsaveis pela gestao integrada
e logistica reversa dos residuos solidos produzidos e importados [14]. Dentre os

efeitos da discussdo desta politica, destaca-se a resolucdo Conama N°
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416/2009, pelo Ministério do Meio $PELHQWH TXH 3'LVS}H VREUH j GHJU
ambiental causada por pneus inserviveis e sua destinacdo ambientalmente
DGHTXDGD H Gi RXWU MY Sthi® aiGrrefeiid desta resolucao,
tem-se a determinacado de coleta e destinagdo adequada dos pneus inserviveis,
com peso unitario superior a dois quilos, em territorio nacional conduzida pelos
fabricantes e importadores de pneus novos, estabelecendo também que os
mesmos implementem pontos de coleta em todos municipios com populacéo
superior a 100.000 habitantes, sendo estas determinacdes controladas e
fiscalizadas pelo IBAMA. Segundo os dados fornecidos pelos relatérios emitidos
pelo IBAMA em 2015, por exemplo, os fabricantes e importadores
comercializaram no mercado nacional aproximadamente 60 milh6es de unidades
de pneus novos, 5 milhdes a mais que 2014. Outra informacdo importante
fornecida pela acdo do IBAMA é a distribuicdo da destinacdo dada aos pneus
recolhidos pelos responsaveis. As tecnologias, utilizadas em 2013, 2014 e 2015
no Brasil, de destinacdo ambientalmente adequadas praticadas pelas empresas

destinadoras estao descritas a seguir e representadas na Tabela 2.4 [15].

x Coprocessamento: utilizacdo dos pneus inserviveis em fornos de clinquer
como substituto parcial de combustiveis e como fonte de elementos

metalicos.
X Laminacao: processo de fabricacdo de artefatos de borracha.

x Granulacéo: processo industrial de fabricagdo de borracha moida, em
diferentes granulometrias, com separagéo e aproveitamento do ago.

X Regeneragao da borracha: processo industrial de desvulcanizagdo da
borracha.

x Pirdlise: processo de decomposicao térmica da borracha conduzido na
auséncia de oxigénio ou em condicbes em que a concentracdo de
oxigénio é suficientemente baixa para ndo causar combustdo, com

geracao de 6leos, ago e negro de fumo.
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Tabela 2.4 Tecnologia de destinacao final e quantidade total de pneus inserviveis
destinados em 2013, 2014 e 2015 [15].

Tecnoloaia Destinacao [ton] Percentual/Pais [%]
g 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Coproces. 267.448,35 300.510,70 307.015,71 54,40 55,17 59,16

Granulagéo 165.574,82 189.699,79 122.239,97 33,68 34,83 23,56

Laminagéo 43.839,44 54.168,63 82.807,09 8,92 994 1596

Pirdlise 72,94 Ndo 6.599.49 001 000 1,27
utilizado
Regeneragao 45 45 316,28 262,10 0,00 0,06 0,05
da borracha
Nao Nao

Indus. do xisto 14.700,00 o . 299 0,00 0,00
utilizado utilizado
Total 491.653,02 544.695,39 518.924,36 100 100 100

E fundamental destacar a importancia do estudo aqui proposto, pois
atualmente somente 0,05 % dos residuos de borracha s&o destinados a
regeneracao. Este processo é defendido como sendo o de melhor
aproveitamento energético, e que diminui realmente as pressfes pelo aumento
da producdo de matéria-prima. Paralelamente, tem-se que em 2012
aproximadamente 10% da borracha reciclada mundialmente foi utilizado para a
producdo de novos pneus [13], demonstrando o atraso do Brasil e a pouca
expressdo mundial das tecnologias de regeneracédo da borracha. Esta pouca
participacdo se deve a usual falta de produtividade, viabilidade econdémica e
geracdo de residuos, geralmente atrelados aos métodos de desvulcanizacdo
atualmente desenvolvidos. Estes métodos tém como principal obstaculo em
termos de processo a quebra de ligacdes seletivamente, sendo desejada a
ruptura das ligagbes cruzadas e nao das ligacbes da cadeia principal. As
energias envolvidas na dissociacdo das ligagcbes sdo proximas, como
exemplificado na Tabela 2.5, demonstrando a dificuldade, porém também a

possibilidade, em se obter cisdo seletiva da rede tridimensional.



24

Tabela 2.5 Energia de Dissociacdo de Ligacdes Quimicas [6].

Ligacdes Energia de Ligacéo (kJ/mol)

(OF'9) 138

SES 226

CiS 320

c« 348

Cc=C 612

C40 419

C #H (H primario) 432
C #H (H secundario) 410
C i+ (H terciario) 390
C #H (H aromatico) 460

As principais técnicas de desvulcanizacéo de borrachas vulcanizadas séo
executadas por meio de ultrassom, micro-ondas, métodos quimicos, métodos
biolégicos e termomecanicos, as quais serdo brevemente comentadas a seguir.
O processo termomecanico por meio de extrusdo sera discutido na revisdo
bibliografica, por ser o alvo do presente estudo.

Ultrassom: A utilizacdo de ondas ultrassbnicas no processo de
desvulcanizacdo de borrachas tem motivado diversos estudos [16 #20]. Esta
tecnologia utiliza ondas ultrassénicas potentes que, na presenca de calor e
pressdo, quebram rapidamente a rede tridimensional existente nos elastdmeros
reticulados. Segundo Isayev [17], este processo € muito rapido, simples,
eficiente e livre de agentes quimicos e solventes. A desvulcanizacéo ocorre na
ordem de segundos, quebrando preferencialmente as ligacBes sulfidicas
presentes no polimero. O processamento continuo por ultrassom pode ser
alcancado com o acoplamento de uma sonda de ultrassom na saida de uma
extrusora, ou ainda de misturadores internos ou reatores.

Micro-ondas : O método de desvulcanizacdo da borracha por micro-
ondas é caracterizado pelo uso de uma dose controlada de energia em forma de
micro-ondas, a uma determinada frequéncia cujo nivel seja suficiente para
quebrar ligacbes do elastdmero, sendo as carbono-enxofre e enxofre-enxofre
preferenciais a desvulcanizacdo, evitando a degradacdo da cadeia principal
[16,21,22]. As ligacbes sao quebradas pelo aguecimento promovido pelas

micro-ondas, sendo que esta técnica tem a vantagem de o aguecimento ser



25

volumétrico, o qual € mais rapido e mais homogéneo que os outros métodos
baseados em conducéo e conveccéo [22]. A utilizacdo deste método é justificada
pelo apelo ambiental, devido a utilizacdo de eletricidade comum como fonte
energeética e a inexisténcia de residuos, e a producéo de elastbmeros reciclados
com propriedades fisicas similares aos virgens. As desvantagens deste método
sao a dificuldade de se implementar um processo continuo e o alto custo do
maquinario necessario [17].

Método Quimico: Na desvulcanizacdo quimica, que € o método mais
utilizado em plantas industriais, varios agentes organicos, como dissulfideos e
mercaptanas, e inorganicos podem ser usados para a obtenc&o de borracha
desvulcanizada [16,23 £25]. Compostos de BN vulcanizada contém diferentes
tipos de ligacbes sulfidicas, como ciclicas, mono-, di- e polisulfidicas, que
compdem sua rede reticulada tridimensional. Essas ligagdes cruzadas enxofre-
enxofre sdo as mais fracas presentes em borrachas diénicas, e sdo responsaveis
pela degradacdo oxidativa através de mecanismos de intercambio quimico.
Devido a essa instabilidade quimica inerente, estas ligacdes sulfidicas podem
ser facilmente quebradas por agentes quimicos a altas temperaturas.

Biologico : Micro-organismos, como fungos e bactérias que exibem a
capacidade de produzir enzimas dessulferizantes, podem quebrar seletivamente
as ligacoes sulfidicas na superficie da borracha vulcanizada, enquanto a cadeia
principal se mantém intacta [26 £28]. Apesar de ser um método bastante seletivo
que apresenta propriedades fisicas do desvulcanizado comparaveis com o
material de origem, existem ainda grandes deficiéncias que estdo sendo
pesquisadas no campo da biotecnologia, e que se referem principalmente a
fragilidade do produto biolégico e o alto tempo de processo, dependente do

metabolismo e crescimento do micro-organismo.

2.3 Processamento por extrusao

Desde a descoberta da vulcanizagao, a preparacdo de compostos de
borracha a serem vulcanizadas (ou curadas) é obtida por meio da tecnologia de

mistura por batelada, que utiliza misturadores internos e mastigadores. Na etapa
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seguinte de vulcanizacdo usava-se normalmente a moldagem por compresséo
para obtencdo de produtos acabados. A partir do século XX, a crescente
demanda por borracha em diversos setores potencializou 0 uso de um processo
continuo para a etapa de vulcanizagdo da borracha, porém a etapa de
preparacao de compostos a serem vulcanizados ainda continuou sendo por meio
de bateladas, em funcéo da necessidade dos processos de mastigacdo, mistura
e incorporacado do sistema de vulcanizacdo que envolve os aceleradores e o
enxofre. Assim, o processamento continuo desenvolvido para aplicacdo de
compostos de borracha a serem vulcanizados, foi inicialmente o de extruséo,
que é baseado em extrusoras com rosca simples. Posteriormente, na metade do
século XX, o desenvolvimento de extrusoras com rosca dupla, obteve-se um
salto relevante na etapa de preparacdo de compostos poliméricos, uma vez que
foi possivel aumentar a eficiéncia das fun¢des de mistura para preparacao de
compostos termoplasticos, mas nao daqueles vulcanizaveis, ou curaveis, que
devem ser preparados em batelada. No entanto, a busca pela sustentabilidade
e de otimizacao de recursos energeéticos, fez com que se buscasse alternativas
para a desvulcanizagéo de borrachas em compostos, e a extrusao foi 0 processo
continuo que despertou o interesse nesta area de pesquisa. Estes estudos sobre
desvulcanizacdo de borrachas se concentram principalmente em extrusora de
rosca dupla, devido a maior capacidade de mistura e cisalhamento. Desta forma
sdo abordados a seguir 0os conceitos basicos sobre extrusdo de polimeros e
compostos poliméricos.

Vista através de um conceito basico de engenharia, a extrusora é uma
maguina que consiste em um motor ou variador de velocidades, caixa de
reducdo, rosca de alimentacdo, barril, matriz e unidades controladoras de
temperatura (aquecimento e resfriamento). A rosca de alimentagdo, ou somente
rosca, é considerada vital ao sistema, havendo um certo nivel de complexidade
para o exercicio perfeito de suas funcdes. Fora esta complexidade, o mecanismo
pode ser tratado simplesmente como a rotacdo de um elemento transportador

em uma camisa aquecida, isto é, rotacdo da rosca dentro da extensdo do barril

[4].
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2.3.1 Extruséo rosca simples

O tipo de extrusora mais comum € a de rosca simples, detalhada na Figura
2.9, que consiste basicamente em uma rosca encamisada por um barril
aquecido, com outros elementos descritos a frente. A alimentacéo € localizada
no inicio deste barril e tem a ele anexado o funil por onde o polimero é
depositado. Um adaptador é posicionado na saida do barril e a ele € anexada a
matriz de extrusdo. A rosca € rotacionada pelo motor, o qual por sua vez tem sua
velocidade reduzida e transportada através da caixa de reducéo (engrenagens)
e transmisséao (correias ou engrenagens), aumentando o torque. Este torque é
transmitido da caixa de reducdo para a rosca através de uma chaveta ou de

estrias no eixo da rosca [29,30].

N

A. Funil H. Adaptador
E i B. Bocal de alimentagdo 1. Matriz
L C. Mancal J. Aquecedor/Resfriador

L D. Barril K. Termopar
E. Rosca L. Motor
F. Tela de filtros M. Caixa de reducédo

T | G. Placa quebra-fluxo N. Transmissao

@ Medidor de pressédo

Figura 2.9 Componentes tipicos de uma extrusora [29].

A rosca é o componente mais importante do processo, sendo que o
desempenho da extrusdo € diretamente dependente da configuracdo deste
elemento. Na Figura 2.10, as caracteristicas geométricas de uma rosca simples

convencional sdo apresentadas.
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Figura 2.10 Caracteristicas geométricas de uma rosca de uma extrusora rosca

simples com filete duplo [29].

2.3.2 Extruséo por rosca dupla

A extrusora com rosca dupla consiste em duas roscas rotantes
encamisadas pelo barril, e com funcionamento similar ao de uma extrusora com
rosca simples, no que tange aos aspectos do maquindrio. Estas extrusoras sao
divididas em trés tipos principais que sdo a co-rotacional e interpenetrante,
contra-rotacional e interpenetrante, e contra-rotacional e ndo interpenetrante.
Devido a acado rotacional das duas roscas em extrusoras interpenetrantes,
algumas capacidades sdo adicionadas ao processo em relacdo a extrusdo por
rosca simples. Entre as vantagens esta o transporte pouco positivo que ocorre
na forma de figura oito, onde o material a ser misturado troca de posi¢cao de uma
rosca para a outra. Entretanto, ao se utilizar este processo também sao
encontradas certas desvantagens, como 0 maior custo de obtencdo e
manutencao, baixa capacidade de pressdo no cabecote e necessidade de um

dispositivo regulador de dosagem a altas velocidades de rotacéo [30].
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2.3.2.1 Extrusora rosca-dupla co-rotacional e interpenetrante (ERDCI)

As extrusoras com rosca-dupla co-rotacional e interpenetrante (ERDCI)
sdo as mais indicadas para preparacdo de misturas poliméricas, onde se inclui
compasitos, blendas e aditivacdo em geral. Estas maquinas atuam em elevadas
taxas de cisalhamento, sendo encontradas em dimensdes bastante variadas, e
utilizadas em um grande espectro de aplicacbes onde se obtém no final um
material granulado, pois a mesma nao € indicada para obtencdo de perfis
extrudadas, visto que ela opera sob baixas pressdes [29].

O desempenho de uma ERDCI depende criticamente da configuracao ou
geometria das roscas, sendo esta geometria composta de varios elementos
modulares acoplados ao eixo da rosca. Estes elementos séo caracterizados para
funcdes especificas e divididos em dois grupos principais, que sdo os elementos
de transporte e os elementos de malaxagem (mistura), termo este originado do
inglés kneading blocks. Existem ainda os elementos, de transporte e mistura,
denominados de elementos reverso (left hand), cujas inclinacdes dos filetes sé&o
no sentido contrario aos elementos normalmente usados. Sua funcdo é
aumentar o tempo de residéncia do material dentro das roscas, e mais
especificamente dentro de um ou de um grupo de elementos de malaxagem, isto
por meio do fornecimento de pressédo contrario ao fluxo do polimero [29].

Como pode ser deduzido, os elementos de transporte séo utilizados para
conduzir os materiais solidos e/ou plastificados através da rosca, e sédo
compostos por filetes helicoidais continuos, por onde os polimeros s&o
arrastados pelas forcas de arraste. O polimero é transferido positivamente de um
canal da rosca para outro na regido de interpenetracéo, pela acao cisalhante do
filete interpenetrante. A folga entre o filete e o barril é estreita, resultando em um
fluxo minimo através dela. Estes elementos transportam o polimero sem a
aplicacado de muita energia em forma de trabalho ao material, quando a rosca
estd parcialmente cheia, porém este trabalho de cisalhamento pode ser
consideravel quando o canal esta completo. O passo dos filetes é utilizado para
caracterizar o elemento de transporte e também influencia o balanco de energia

do processo, sendo que a utilizacdo de passos mais largos facilita o transporte
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de material com baixa densidade e alivia a pressao no bulk, enquanto passos
mais estreitos sdo capazes de gerar altas pressfes no material. Os blocos
malaxadores sdo compostos por multiplos discos, com larguras estreitas, que
podem também ser encontrados individualmente para maior flexibilidade na
montagem da configuracé@o da rosca. A montagem é feita escalonando os discos
angularmente para promover capacidade de bombeamento positivo, neutro ou
reverso do material. Duas funcdes de mistura sdo desenvolvidas pelos blocos
malaxadores: mistura distributiva, envolvendo baixas taxas de cisalhamento, e
mistura dispersiva, envolvendo taxas de cisalhamento altas. De acordo com a
Figura 2.11, é possivel observar a mistura distributiva nos elementos
malaxadores, a qual é causada pela divisdo do fluxo polimérico e fluxo
elongacional promovidos pelos I6bulos dos discos malaxadores, e também pelo
fluxo circular do polimero plastificado no poc¢o de fundido. Ja a mistura dispersiva
ocorre nas areas de interpenetracdo, onde ha alta pressao, proximas as arestas
de ataque dos l6bulos e nos vértices. A plastificacdo do polimero ocorre
efetivamente nos blocos malaxadores pela funcéo dispersiva de mistura, e pelos
efeitos de compressdo/descompressao ocorridos quando o polimero é
SFRPSULPLGR" H 3 HVIUHJDGR® UHSHWLGDPH@®H SHORV GLV

TOPODOLOBULO . POGODEFUSAO sregta DE ATAQUE DO
VERTICE LOBULO

H—H
LARGURA AXIAL DO DISCO REGIAOQ INTERPENETRANTE

Figura 2.11 Regibes de mistura e dispersdo nos blocos malaxadores de uma
ERDCI [29].
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2.3.3 Anélise termodinamica

O processamento por extrusao pode ser estudado no que se diz respeito
ao campo das energias, e também no que tange a comutacdo e transporte
destas energias no sistema, pela primeira Lei da Termodinamica, isto é, pelo
principio de conservacao de energia do sistema [30]. Na extrusdo de polimeros,
0 motor e o barril aquecido sdo as fontes de energia do sistema, responsaveis
por plastificar o polimero. A energia fornecida pelo motor (Wo) tem 3 caminhos
naturais, sendo a maior parte desta energia convertida em calor através da
dissipacao viscosa promovida pelo cisalhamento do polimero fundido devido a
rotacdo da rosca pelo motor. H4 também uma pequena perda de energia por
atrito no mecanismo de acoplamento e transmisséo, e uma pequena por¢cao de
energia que é utilizada para compactar, gerar pressao e dosar o fundido. Como
a pressao no fundido cai para o nivel de pressdo ambiente na saida da matriz, a
energia mecanica associada a esta pressao é transformada em calor, portanto é
geralmente considerado que toda a energia fornecida pelo motor é convertida
em calor. O calor fornecido pelo barril (Qo) é gerado por aquecedores e é
transferido ao polimero por condu¢do. Quando a temperatura do fundido alcanca
aguela desejada, o sistema de resfriamento entra em acéo retirando calor do
sistema (Qc). Também é sabido que uma parte substancial deste calor gerado é
perdido para o ambiente por convecc¢ao através do barril e rosca. A Figura 2.12

representa uma exemplificacéo do balanco de energia na extrusédo de polimeros.
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Figura 2.12 Balanco de energia no processamento por extrusao [29].

A partir do modelo da Figura 2.12, a primeira Lei da Termodinamica é
aplicada para o balango energético do processamento de extrusdo, por unidade

de massa do polimero, resultando na equacao 2.6.
¢ E ¢ E¢ L ¢ E¢ (2.6)

onde "+ p R DXPHQWR QD HQWDOSLD "4 p D HQHUJDLD WpUPLFD

D HQHUJLD PHFkQLFD DGLFLRQDGD DR VPHWMWRDGD "3( H
energia potencial e cinética respectivamente, sendo ambos insignificantes em
FRPSDUDomR DR "+ Qjwrtatey dexprexirisH

¢ L ¢ E¢ (2.7)
De acordocoma Figura2.12 "4 H ": SRGHP VHU H[SUHVVRV SRU
¢ Lo Z; (2.8)

¢ L (2.9)

onde A é a vazdo massica por unidade de tempo, Qo, Qc e Qisdo as energias
térmicas totais por unidade de tempo inserida pelo aguecedor, removida pelo

sistema de resfriamento e perdida para o ambiente respectivamente, e Wo é a
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energia mecanica adicionada pelo motor por unidade de tempo, ou poténcia do
motor.
Combinando as equacfes 2.7, 2.8 e 2.9, a poténcia do motor necessaria

obtida € equacionada na equacéo 2.10.
a L U ¢ FiF .F (2.10)

Considerando um processo adiabatico, no qual ndo existe troca de calor

HQWUH D HIWUXVRUD H R DPELHQWH It&d¥ ta@&ancié H

tedrica do motor Wo*.
N V) (2.11)
Esta situacao tedrica de processo adiabatico pode ser utilizada para a
avaliacdo da variagdo dos parametros de rotacdo e configuracdo da rosca na
geragao de calor por dissipagao viscosa, devido ao cisalhamento do fundido
promovido pela rotacdo da rosca. Também é possivel avaliar o efeito da propria
temperatura do barril e aquecimento condutivo, subtraindo os resultados teéricos
do processo adiabatico do resultado experimental. Em alguns trabalhos o termo
Energia Mecanica Especifica (EME) é utilizada para este fim [31 33]. A EME
relaciona a poténcia consumida pelo motor no processo com a taxa de vazao
massica do polimero na extrusora, sem levar em conta a energia térmica
fornecida pelos aquecedores externos. Portanto, a EME é uma unidade de
energia por massa, equivalente ao aumento da entalpia, e a poténcia do motor
€ dada pelo produto do torque do motor ( Rpela velocidade angular da rosca (N),
pela equacado 2.12. Como na extrusao o torque € desconhecido e a amperagem
€ medida, a EME pode ser obtida através do torque, calculado pela equacéo
2.13, onde U é a diferenca de potencial (ddp) da extrusora, e i a corrente medida
em ampeéres. Relacionando a equacao 2.11 com a definicdo de EME descrita, a
equacao 2.14 é obtida.

rmposk R U (2.12)

R If—Rug (2.13)

-4

p
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A EME também pode ser definida como o trabalho realizado pelo motor
no material sendo extrudado, promovendo uma boa caracterizacéo do efeito dos
parametros operacionais e performance da rosca no processo. Também é
importante pois se trata de um valor mensuravel capaz de ser correlacionado
com a qualidade do produto final. Nesta pesquisa, a EME foi utilizada para
avaliacdo da energia utilizada no processo pelo motor, e sua relacdo com os
parametros da extrusao por ERDCI para a desvulcanizacdo de compostos

vulcanizados de borracha natural.

2.4  Delineamento do experimento (DOE)

Com a evolucao do sistema de garantia de qualidade, tornou-se cada vez
mais necessaria a otimizacdo e controle dos processos com intuito de diminuicdo
de perdas, melhoria do produto e prevencéo de falhas. A utilizacdo de elementos
estatisticos para planejamento e/ou delineamento do experimento a ser
realizado, e também para posterior analise de resultados deste experimento,
vem auxiliado empresas e pesquisadores de diversas areas [34]. Os modelos de
delineamento do experimento (Design of experiment, DOE) trazem respostas
quantitativas representativas e com esforcos simplificados, principalmente
guando muitas variaveis, controlaveis ou ndo, estao presentes no processo.

Historicamente, a aplicacéo de técnicas estatisticas para planejamento do
experimento foi introduzida por Ronald A. Fisher na Inglaterra nos anos 1930.
Em seus estudos, Fisher analisou os efeitos de mdltiplas variaveis agindo
simultaneamente sobre um sistema agricola, tentando encontrar as quantidades
ideais de chuva, agua, fertilizante, luz solar e outros parametros para a producao
da melhor safra. Foi Fisher que desenvolveu e usou pela primeira vez a técnica
ANOVA (Analysis of variance) para analisar estatisticamente os resultados
experimentais. A primeira aplicacdo industrial do DOE foi também na Inglaterra
na industria téxtil. Apés a Segunda Guerra Mundial, métodos de planejamento
experimental foram introduzidos nas industrias quimicas e de processo nos

Estados Unidos e na Europa Ocidental [35].
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Por volta de 1960 no Japéo, um sistema de engenharia de qualidade
capaz de gerar um método de delineamento de experimento foi desenvolvido
pelo Dr. Genich Taguchi. O método de Taguchi estendeu a garantia da qualidade
aos niveis iniciais do ciclo de producéo e tem como caracteristicas distintas as

seguintes perspectivas [35]:

1. Foco nos niveis iniciais do ciclo de vida do produto, incluindo
a preparacao e o delineamento do conceito, do produto e do processo de
fabricacéo. A fase de desenvolvimento da tecnologia também é primordial
para Taguchi, causando maior impacto devido ao envolvimento precoce

no ciclo produtivo e prevenindo gastos com retrabalho.

2. Foco no delineamento de sistemas de engenharia capazes
de performar suas funcées com robustez, isto é, com insensibilidade as
variacdes causadas por fatores ndo controlaveis (ruidos). Estes fatores
ndo-controlaveis podem incluir caracteristicas ambientais, condi¢fes de
uso e disturbios na producao. Taguchi salienta que tais variacdes podem

ter seu efeito reduzido através de um bom delineamento do projeto.

3. Promove o uso do método de Taguchi em delineamentos

experimentais.

O diagrama da Figura 2.13 € um modelo de processo comumente utilizado
pelo método de Taguchi. As saidas, Y, usualmente sdo um conjunto de
caracteristicas relacionadas a performance ou fun¢bes do produto, ou ainda as
caracteristicas desejadas. Os fatores X sdo os parametros controlaveis do
SURMHWR HQTXDQWR RV IDWRUHV = FRQKHFLGRV FR
incontrolaveis pelo planejador. Ambos X e Z influenciam a saida Y com

intensidades a serem analisadas estatisticamente [35].
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Figura 2.13 Diagrama de processo (P-diagram) [35].

Com o uso deste método, um arranjo ortogonal é gerado, sendo que 0s
fatores controlaveis formam o arranjo interior e os fatores nao-controlaveis
formam o arranjo exterior. Estes arranjos sao estruturas criadas com pontos de
sistemas fatoriais altamente fracionados, o que diminui drasticamente o nimero
de corridas necessérias para obtencéo de resultados representativos [34].

No presente estudo, o método de Taguchi foi utlizado para o
delineamento do experimento e posterior analise estatistica dos resultados,
juntamente com a ferramenta ANOVA. Com isso reduziu-se a amostragem com
a obtencdo de resultados experimentais significativos ap6s a extrusdo (Ver
secao 4.3.1 zDelineamento do experimento).
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3 REVISAO DO ESTADO DA ARTE

Um dos meétodos de desvulcanizacdo existentes que tem tido grande
visibilidade nos ultimos tempos é o termomecanico, que utiliza equipamentos
especificos, com destaque as extrusoras com rosca-dupla, para aplicar calor e
cisalhamento simultaneos ao material, promovendo maior cisdo das cadeias
poliméricas, e buscando a seletividade de ruptura na rede tridimensional da
borracha vulcanizada, tornando-a reprocessavel e, portanto, reciclavel. Muitos
autores [36 #5] tem pesquisado sobre a influéncia das variagdes possiveis deste
processamento para a eficacia da reciclagem. A revisdo da literatura baseou-se
em estudos atuais com andlise dos resultados obtidos na desvulcanizacdo por
extrusdo e na prospeccao de teorias referentes ao entendimento cientifico do

processo em busca da seletividade de ruptura de ligac6es cruzadas.

3.1 Seletividade na ruptura de ligacbes cruzadas

Um conceito bastante aceito sobre a quebra de ligagdes cruzadas por
adicao de energia térmica e tensdes cisalhantes ao material polimérico reticulado
foi apresentado por Fukumori et al. [46], pesquisadores do grupo Toyota. Ao
analisarem a pequena diferenca entre a energia de ligagcéao das liga¢cdes carbono-
carbono (C-C), carbono-enxofre (C-S) e enxofre-enxofre (S-S), os pesquisadores
constataram que a quebra ndo seletiva pode ocorrer facilmente, pois a
seletividade depende da homogeneidade de distribuicdo de calor do processo,
dificil de ser alcancada por aquecimento simples em um vaso de pressao, por
exemplo. Como visto, a quebra indeterminada de ligagdes pode diminuir a massa
molar da cadeia principal, deteriorando as propriedades fisicas. Além da
constatacdo da pequena disparidade referente a energia de ligacdo, o
comportamento mecénico das ligagdes C-C, C-S e S-S também foi analisado, e
constatou-se que, neste campo mecanico, a quebra seletiva é favorecida pois
existe uma diferenca notavel entre os valores da constante elastica (k) destas

ligagcbes, sendo que a constante elastica (k) das ligacbes S-S é



38

aproximadamente 1/30 da constante elastica das ligagbes C-C, como

exemplificado na Figura 3.1.

Constante elastica (valores relativos)
Kce (—~100) kg (ke 7k g > kgg) kgg(~3)

\ | /
@S i (S i (s)
Energia de ligacéo : (2 & S
Ec: 370 kI/mol E 5 : 310 kJ/mol E ¢g : 270 kJ/mol

{
@) D) Wt (s PN (5 b

< Fluxo de cisalhamento

Figura 3.1 Modelo de deformacéo e quebra de ligacdes cruzadas por altas taxas

de cisalhamento [46].

Em geral é sabido que o comportamento mecéanico de borrachas
reticuladas € controlado principalmente pela entropia da energia de deformacao,
entretanto, quando h& aplicacéo de altas tensbes de cisalhamento, a maioria das
cadeias da borracha podem apresentar total alongamento até o seu limite de
extensibilidade. Nestas condicdes, as ligacbes com menores constantes
elasticas (S-S) tendem a ficar mais estiradas, devido a maior susceptibilidade a
energia elastica imprimida pelo alto cisalhamento, propiciando a quebra seletiva
destas ligacbes preteritamente a quebra de ligacbes mais resistentes
elasticamente (C-C) [46]. Em uma revisdo posterior sobre o assunto, Myhre et
al. [47] reuniram o trabalho de Fukumori e de outros pesquisadores e salientaram
o efeito sinergético entre a energia térmica, altas forcas cisalhantes e
deformacéo elongacional causados por ERDCI no material, evidenciando a
diferenca na distribuicdo de energia elastica entre as ligagbes C-C, C-S e S-S,
mostrada na Figura 3.2, como catalisadora da quebra seletiva das ligacdes

cruzadas.
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Figura 3.2 Distribuicdo de energia entre ligacdes da cadeia polimérica e ligacbes

cruzadas durante as excitacdes térmica e mecanica [47].

Uma prética bastante utilizada na literatura de desvulcanizacdo de
compostos de borracha que visa qualificar o processo quanto a sua seletividade
€ a aplicacdo da Teoria de Horikx [48]. Esta teoria correlaciona a quantidade de
fracdo solavel (FS) presente no material, apés degradacdo de sua rede
polimérica, com o decaimento relativo da densidade de ligacdes cruzadas. A FS
encontrada nesta situacdo pode ser originada pela liberacdo de segmentos de
polimero por ruptura da cadeia principal ou pela cisao de ligacdes cruzadas.

Usando o mesmo modelo tetrafuncional de uma rede de borracha utilizado
por Flory [11], Horikx constatou que, para o caso de quebra seletiva das ligacGes
cruzadas, a geracdo de FS ocorre muito mais lentamente do que quando se
verifica quebra de ligagdes C-C da cadeia principal aleatoriamente. Isto acontece
devido a necessidade de uma grande quantidade de ligagcées cruzadas serem
rompidas para que uma cadeia de polimero com alta massa molar, como a
borracha, seja liberada da rede. J4 quando ha degradacéo da cadeia principal,
a producéo de fracao soluvel (FS) é mais rapida, sendo que poucas quebras de
ligacbes aleatérias podem gerar perdas de pequenos segmentos de cadeia,
facilmente removidos [49].

O estudo dessa relagdo resultou em duas curvas tedricas, representadas

pelas equacdes 3.1 e 3.2 [50]. Quando ocorre somente quebra de ligacbes da
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cadeia principal, o decaimento relativo da densidade de liga¢cdes cruzadas é

dado pela equacéo 3.1:

t (52 WWT
S Ft—_L s F e, (3.1)

onde "¢ sdo adensidade de ligagGes cruzadas e a fragdo soltvel do material
vulcanizado respectivamente, enquanto "yje 4 sdo a densidade de ligacdes
cruzadas e a fracdo soltvel do material apds o processo de desvulcanizacéo,
nesta ordem.

Para a situacao de somente ruptura de ligacdes cruzadas, a fracéo soluvel
e o0 decaimento relativo da densidade estao relacionados pela equacéo 3.2:

s B L s pA2 2 W o
C oW

(3.2)

onde os parametros adicionais @e @sdo o nimero médio de unidades
conectadas por ligacdes cruzadas por cadeia antes e depois do processamento,
respectivamente.

A Figura 3.3 exibe a representacao grafica da teoria de Horikx. A curva
sélida representa o limite inferior da ocorréncia de somente quebra de ligacdes
da cadeia principal, enquanto a curva tracejada representa o limite superior da
existéncia de quebra de ligacGes cruzadas exclusivamente. Na regido entre as
duas curvas ocorrem ambos os fenbmenos, 0s quais podem ser ponderados em

quantidade analisando-se as distancias do ponto experimental a cada limite.
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Figura 3.3 Gréfico tedrico das relacdes entre fracdo sollvel e decaimento relativo

da densidade de ligagdes cruzadas, segundo Horikx [48].

A Figura 3.3 mostra que, com um mesmo decaimento na densidade de
ligacdes cruzadas, maior fracdo soluvel é produzida quando a rede tem mais
guebras das ligacBes da cadeia principal em relacdo a ruptura de ligacGes
cruzadas seletivamente. Com a adicdo dos dados obtidos experimentalmente
nos ensaios de inchamento e extracdo, este grafico fornece um indicativo
qualitativo da seletividade na quebra de ligagGes cruzadas exibida pelo processo
de desvulcanizacéo analisado.

Esta teoria € utilizada para qualificacdo de um processo de
desvulcanizacdo e também para comparacédo entre diversos processos [51,52].
No presente projeto, a teoria foi fundamental para a escolha dos materiais
desvulcanizados que seriam recompostos com o material virgem, apés

desvulcanizacéo por processamento em ERDCI, e sua viabilidade para este fim

foi avaliada.
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3.2. Extrusdo por rosca dupla para desvulcanizacdo de compostos

elastoméricos

Se tratando de extrusdo em extrusora de rosca dupla co-rotacional
(ERDCI), Zhang e colaboradores [36] em patente depositada em 2009,
analisaram o efeito do calor e da tensédo de cisalhamento para ruptura das
ligacdes cruzadas, com a ajuda de um polimero termoplastico incorporado no
processo, para agir como agente de inchamento, garantindo melhor
transferéncia de tensdo durante a extrusao e promovendo maior seletividade na
ruptura das ligacdes cruzadas. Os parametros de processo foram a temperatura
do barril que variou entre 180 °C e 220 °C, a velocidade de rotacdo das roscas
entre 800 a 1000 rpm, extrusoras com razado L/D de 32 e 48 e a granulometria
do material que se manteve entre 0,15 - 5,00 mm. As borrachas utilizadas nessa
patente foram a Borracha Natural (BN), Borracha de Butadieno Estireno (SBR),
Borracha de Etileno e Propileno (EPR), Borracha de Etileno Propileno Monémero
Dieno (EPDM) e Borracha de Polibutadieno (BR), enquanto os termoplasticos
foram o PE, PP, Copolimero em Bloco Etileno Propileno (coPP), Copolimero
Etileno Butileno (LLDPE), Copolimero Etileno Acetato de Vinila (EVA),
Copolimero Etileno Octaleno (POE), Copolimero Estireno Etileno Butileno
(SEBS) e as borrachas néo vulcanizadas Etileno Propileno Monémero Dieno
(EPDM), Copolimero de Etileno e Propileno (EPR), BN, SBR, BR e blendas
desses termoplasticos. O inventor afirma que a tensdo de cisalhamento agindo
no material durante a extrusao tem direcionalidade, promovendo melhor quebra
das ligacBes perpendiculares a cadeia principal, no caso as ligacfes sulfidicas
cruzadas. Adiciona ainda o fato das ligacdes carbono-enxofre e enxofre-enxofre
serem mais fracas que a carbono-carbono, favorecendo a seletividade na ruptura
da rede tridimensional formada por estas ligacdes na borracha vulcanizada.
Outro ponto importante citado é o efeito de compatibilizacdo possivel a ser
realizada pelos termoplésticos quando estes estabilizam, através de ligacdes, 0s
macrorradicais produzidos na ruptura do reticulo da borracha, otimizando a
compatibilidade e propriedades mecanicas do material extrudado.

Outra patente referente ao processo em extrusora rosca dupla foi

depositada por Matsushita e colaboradores [37], visando a obtengdo de um
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compasito ou blenda, incorporando-se material desvulcanizado ao virgem, com
propriedades similares as deste material virgem quando vulcanizado sem
mistura. Foram utilizados diversos tipos de borrachas e termoplasticos (TP)
neste processo, 0s quais reduziram a densidade de liga¢cbes cruzadas (n) entre
1/20 e 1/4 dos materiais originais, e resultou em teores de gel de no minimo 20%
e no maximo 70%. A temperatura utilizada estava na faixa entre 180 °C e 350
°C, e atensdo de cisalhamento entre 10 e 150 kgf/cm?. Verificou-se uma reducéo
na viscosidade do material desvulcanizado devido a reducédo na densidade de
ligacbes cruzadas, permitindo melhor dispersédo na borracha virgem para a
vulcanizacdo. A moldabilidade, propriedades mecénicas e aparéncia da blenda
ou compadsito ndo foram deterioradas até um limite de 100 phr do material
desvulcanizado, em particulas inferiores a 100 microns.

Outros componentes como 6leos auxiliares de processo, antioxidantes,
negro de fumo, agentes auxiliares de desvulcanizagdo, compatibilizantes,
enxofre e aceleradores podem ser adicionados ao processo além da borracha e
dos termoplasticos. A funcdo dos TP salientadas foi de estabilizacdo radicalar,
promovendo uma ligacao interfacial entre o TP e a borracha desvulcanizada,
melhorando as propriedades mecénicas. Foi analisada também a utilizacao de
agentes compatibilizantes, como o anidrido maleico para aumento desta
compatibilidade. Finalmente, a obtencdo de um material vulcanizado
dinamicamente foi verificada, adicionando enxofre e sistemas aceleradores que
tivessem temperatura de reacdo superior a temperatura de desvulcanizacao,
para que esta aconteca previamente.

Em publicacéo de Yazdani e coloradores [38], foi estudada a influéncia de
outro conjunto de parametros no processamento através de extrusdo por rosca-
dupla co-rotacional e interpenetrante em uma blenda SBR/BN. Desta vez, os
objetos de andlise foram a temperatura do barril, a configuracdo da rosca e a
concentracdo de agente de desvulcanizacdo, e seus efeitos na qualidade da
borracha desvulcanizada e borracha revulcanizada com composto virgem. A
configuracéo da rosca foi projetada para a obtencéo de trés niveis de taxa de
cisalhamento, que foram baixo, médio e alto, dependentes do angulo e

comprimento dos discos malaxadores. Essa diferenca entre os elementos da
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rosca também resulta em variagdo de um parametro importante para o
processamento que é o tempo de residéncia. Neste estudo trés diferentes blocos
malaxadores foram utilizados, com angulo entre os discos de 45, 60 e 90°,
resultando em 3 diferentes tempos de residéncia, sendo o maior tempo referente
ao bloco com maior angulagéo entre os discos e, simultaneamente, maior taxa
de cisalhamento. A temperatura do barril variou em trés diferentes valores que
foram 190, 210 e 230 °C, e a concentracdo do agente de desvulcanizacao (di-
xileno dissulfideo) foi de 0, 5 e 10 %(m/m).

As andlises do material desvulcanizado foram realizadas, e superficies de
resposta foram obtidas para a observagcao dos resultados. Verificou-se que a
fracdo soluvel tendeu a aumentar com o aumento da concentracdo do agente de
desvulcanizacdo a uma dada temperatura. Também ocorreram evidéncias de
gue a eficiéncia do agente de desvulcanizacédo foi melhorada, com o aumento do
tempo de residéncia. No tocante a temperatura, a fracdo solluvel atingiu um
maximo, quando houve aumento de temperatura com uma concentracao
constante de agente de desvulcanizacéo.

Analises reoldgicas no material desvulcanizado foram realizadas, onde a
diferenga entre o torque minimo e méximo pode ser relacionada com a
densidade de ligacBes cruzadas do material quando revulcanizado. A
revulcanizacdo foi realizada para comparar o efeito da adicdo da borracha
regenerada nas propriedades mecéanicas da blenda. Nesta andlise verificou-se
que as amostras com menores fracfes sollveis resultaram em compostos com
maior densidade de ligacbes cruzadas. Com relacdo as propriedades
mecanicas, 0s autores evidenciaram uma diminuicdo da resisténcia a tracao e
um aumento da resisténcia a abrasao, relativos ao aumento da temperatura do
barril. A reducao da resisténcia a tracao foi atribuida a degradacéo térmica, e a
remocao de componentes volateis da amostra em temperaturas elevadas.

Também nesta linha de pesquisa, Formela [39] avaliou a influéncia da
configuracéo da rosca e da sua velocidade de rotacédo, na desvulcanizacao por
ERDCI de borracha de pneu descartada (SBR/BN). Formela avaliou a posi¢cao
de um bloco malaxador especifico, que permite a geracao de forcas cisalhantes

significativas ao longo do comprimento da extrusora, posicionando-o em 3
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posicoes referentes a 1/4, 2/4, e 3/4 do comprimento da rosca partindo-se do
inicio, posi¢cdes chamadas genericamente de perfis 1, 2 e 3 respectivamente. O
processo de extrusao foi realizado com um perfil de temperatura constante de
180 °C no batrril, e taxa de alimentagao constante. As rotacdes da rosca avaliadas
foram 200, 300, 400, 500 e 600 rpm, e sua configuracao variou entre os perfis
1,2 e 3 definidos anteriormente. O autor observou que existe uma relacao 6tima
entre o0s resultados das curvas de termogravimetria derivada (DTG),
representados pela Figura 3.4, e os valores de densidade de ligacdes cruzadas
determinadas por inchamento em equilibrio, e também entre as propriedades
mecanicas geradas pelos materiais revulcanizados. Estes resultados
confirmariam o significante impacto do grau de regeneracdo da borracha
vulcanizada na forma das curvas termogravimétricas, e a possibilidade de

utilizacdo deste método analitico para caracterizacao da eficiéncia do processo.
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Figura 3.4 Curvas DTG obtidas da borracha original (sem tratamento) e das
amostras apos tratamento com diferentes perfis de rosca (velocidade

de rotacdo da rosca de 300 rpm) [39].

A revulcanizacao foi realizada por moldagem por compressao sem a
adicao de borracha virgem, com um sistema de cura convencional, permitindo a
avaliacdo das propriedades mecéanicas do material. Formela verificou que
movendo o0 bloco de malaxagem especifico para frente, e aumentando a

velocidade de rotacdo das roscas ocorreu influéncia adversa nas propriedades
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mecanicas devido ao aumento da degradacgdo da cadeia principal. O alto grau
de degradacdo alcancado na borracha sobre alto cisalhamento resultou em
diminuicdo da resisténcia a tracdo, dureza, resiliéncia e resisténcia a abrasao
para a maioria das amostras.

O autor concluiu que o grau de degradacao aumentou com a elevacao da
velocidade de rotacdo das roscas, que a pulverizacao preliminar da borracha
encontrada no perfil 1 foi benéfica em relagcéo a reducado do torque e do consumo
de energia e que variando a configuracdo da unidade plastificadora houve
influéncia significante na qualidade do material regenerado. Por fim, ressaltou o
sucesso da avaliacdo da desvulcanizacdo pela termogravimetria como método
analitico, o qual foi confirmado pela utilizacdo da Teoria de Horikx [48] sobre a
seletividade das ligacdes aplicada pelo autor.

Em busca de relacionar as propriedades mecéanicas do material
revulcanizado com o nivel de desvulcanizacdo alcancado na extrusdo, Tao e
colaboradores [53] estudaram as mudancas estruturais referentes aos diferentes
graus de desvulcanizacdo, gerados por diferentes condicbes de extrusao
realizadas através da variacdo da temperatura e da velocidade de rotacédo das
roscas. Foi realizada a andlise por espectroscopia no infravermelho (FTIR) no
espectro entre 4000 a 400 cm™. O autor comparou os espectros das borrachas
virgem, desvulcanizadas a 180 °C e 120 rpm e a 220 °C e 160 rpm, que
apresentaram crescente grau de desvulcanizacdo, respectivamente. Foi
observado que na faixa entre 1300 cm™ e 450 cm™ surgiram novos picos de
absorcao caracterizando a aparicdo de grupos contendo enxofre. Por outro lado,
a banda de absorcdo que caracteriza as ligacdes S iS se moveu de 462 cm?
para 495 cm?, o que pode estar relacionado a alguns radicais préximos. Estes
resultados indicam que ligacdes mono-, di- e polisulfidicas das ligacdes cruzadas
foram quebradas formando varios radicais contendo enxofre, que reagiram com
0 oxigénio do ar.

Ainda com relacdo ao enxofre, sua concentragao foi medida através de
analise quimica elementar realizada na fracdo gel do material virgem, e do
desvulcanizado. Verificou-se nos ensaios a queda na concentracao em peso de

enxofre, a medida que se eleva o grau de desvulcanizacdo, confirmando as
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previsdes por FTIR de que as ligacdes sulfidicas sofrem cisdo, e o enxofre forma
grupos ligados a cadeias moleculares através de reacbes complexas, ou reage
com o oxigénio e o hidrogénio do ar formando produtos volateis como diéxido de
enxofre (SO2) e acido sulfidrico (Hz2S).

Relacionando o nivel de desvulcanizacdo com as propriedades
mecanicas, 0 autor verificou a existéncia de uma dependéncia n&o-linear,
afirmando que os fatores estruturais e microscopicos atuam de forma complexa
na revulcanizacdo. Foi observado que em niveis relativamente baixos de
desvulcanizacéo, a densidade de ligacbes cruzadas se manteve tdo elevada,
que durante a revulcanizacdo ocorreu o bloqueio do arranjo orientado e uma
distribuicdo desigual na formacédo de novas ligacdes cruzadas. Estas mudancas
causaram uma distribuicdo desigual da tensdo, e consequentemente menor
resisténcia a tracdo. Por outro lado, com grau de desvulcanizacdo excessivo, a
maioria das cadeias moleculares foram quebradas, causando uma baixa taxa de
reticulacdo, o que também causou uma grande queda na resisténcia a tracao.
Com esta analise, o autor concluiu que somente em um grau apropriado de
desvulcanizacdo, quando as ligacdes cruzadas sao quebradas em certa
extensdo, e também sédo verificadas cadeias macromoleculares suficientes para
atingir certo grau de plasticidade e deformacédo, € que as propriedades da
borracha regenerada alcancardo um valor 6timo.

Em outro estudo, Formela e colaboradores [41] analisaram o efeito de
baixas temperaturas na extrusdo com rosca dupla co-rotacional, sendo que
geralmente séo utilizadas temperaturas na faixa entre 180 e 300 °C devido a
melhor processabilidade, no processo de regeneracao de borracha descartada
de pneus (SBR/BN). As temperaturas utilizadas foram 60, 120 e 180 °C, para
evitar problemas devido a alta temperatura como a formacdo de ligactes
cruzadas secundarias, alto custo energético, formacao de gases téxicos e de
produtos de baixo peso molecular referentes a degradagdao da borracha. A
extrusdo foi realizada com taxa de alimentacdo constante e velocidade de
rotacdo das roscas de 500 rpm. A rosca utilizada tinha diametro de 20 mm, L/D
= 40 e era composta por elementos de transporte e malaxagem que geravam

pressdes e forgcas cisalhantes suficientes a desvulcanizacdo. Os resultados
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foram avaliados pelo torque do motor, fragdo solavel, viscosidade Mooney,
testes reoldgicos e propriedades mecanicas estaticas e dinamicas. Eles
estudaram o efeito da temperatura, e verificaram que com seu aumento, houve
reducées no torque, na viscosidade Mooney e na densidade de ligagbes
cruzadas da borracha desvulcanizada. Foi promovida entdo a revulcanizacao
deste composto com um sistema de vulcanizagdo comum e sem a adi¢do de
outro composto virgem. As analises deste composto revulcanizado mostraram
melhores propriedades mecanicas da borracha desvulcanizada a 60 °C,
confirmando a menor degradacao das cadeias principais, maior densidade de
ligagbes cruzadas e menor quantidade de gases toxicos liberados, verificados
por termogravimetria. O autor infere que regenerar em temperaturas baixas
requer um trabalho maior da extrusora, porém acarreta consideravel diminuicao
na liberacdo de gases toxicos provenientes da degradacédo da cadeia principal.
Ainda, ocorre aumento nas propriedades mecanicas da borracha regenerada
revulcanizada, devido a esta menor degradacédo da cadeia principal. Por outro
lado, as caracteristicas de processabilidade dos produtos obtidos em menores
temperaturas sdo inferiores em relacao as extrudadas em maiores temperaturas
do barril.

Em estudo realizado por Si e colaboradores [40], foram analisados os
efeitos de altas taxas de cisalhamento em extrusora com rosca-dupla co-
rotacional, obtidas por altas velocidades de rotacéo das roscas, e da temperatura
do barril sobre a desvulcanizacao. Além destes parametros, Si avaliou também
a utilizacdo de dois tipos diferentes de borracha de pneu descartada (GTR), trés
tipos diferentes de elastomeros termoplasticos (TPE) e dois tipos de agentes
auxiliares de desvulcanizacdo (AAD). Na extrusao, a velocidade de rotacao foi
controlada na faixa de 400 a 1200 rpm, enquanto a temperatura foi ajustada entre
180 e 270 °C. Os dois tipos de GTR, A e C, se diferenciavam principalmente pelo
tipo de borracha encontrada em maior quantidade, sendo que na borracha A
prevaleceu a borracha SBR e na borracha C a BN. A extrusdo das borrachas foi
realizada com a adicdo de TPE para atuarem como agentes de inchamento e
fluido transmissor de tensao cisalhante. Estes TPE foram dois tipos de borracha

de copolimero de etileno propileno mondémero dieno (EPDM), que foram



49

denominadas por 3745 e 4770, com viscosidade Mooney de 45 e 70 a 100 °C,
respectivamente, e um copolimero etileno-1-octeno (POE), com viscosidade
Mooney igual a 35. Em certos processamentos, também foram adicionados os
AAD polissulfideo alquilfenol 420 ou 450, na concentracéo de 0,5 %(m/m), cujas

estruturas quimicas estéo representadas na Figura 3.5.
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Figura 3.5 Agentes auxiliares de desvulcanizacéo [40].

Referente aos TPE utilizados, foi verificado que o EDPM 4770 teve maior
compatibilidade com a borracha descartada que o POE, e também tinha maior
peso molecular que o EDPM 3745, conferindo menor fragdo em gel e maior
viscosidade apés a desvulcanizagao, o que proporcionou a blenda revulcanizada
melhores propriedades mecéanicas. Outra varidvel analisada foi a adicdo dos
polissulfideos, onde se observou que os dois tipos aceleraram a reacdo de
desvulcanizacdo e preveniram a reacdo de formacdo de ligacBes cruzadas
secundarias. Isto ocorreu na maioria das amostras devido a grande quantidade
de energia fornecida pelas altas temperaturas e taxas de cisalhamento.
Particularmente, o polissulfideo 450 também protegeu as ligacdes duplas das
cadeias, fornecendo aumento nas propriedades mecanicas. Na presenca do
polissulfideo 450 a 220 °C e 1000 rpm, a resisténcia a tracdo e alongamento na
ruptura da blenda SBR/(Borracha A/EPDM4770) (70/30) atingiram 89,6 e 179 %,
respectivamente, dos valores da borracha SBR vulcanizada.

Em seu trabalho de dissertacao sobre a desvulcanizacao por ERDCI de
compositos de BN aplicados a banda de rodagem de pneus automotivos, Nunes
[1] avaliou o grau de regeneracdo em decorréncia da variagdo de diversos

fatores, como parametros de processo, formulacdes de borracha e aditivos
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complementares. Apds caracterizacdo fisico-quimica dos materiais
regenerados, o0 autor incorporou a quatro destes, com melhores resultados de
fracao solavel, fracdes de compadsitos com BN néo vulcanizado virgem, a fim de
analisar a viabilidade da utilizagdo dos compostos desvulcanizados e as
propriedades dos compostos resultantes.

Foram avaliados dois tipos de compositos de BN, os quais foram
denominados de compdsito de residuo de pneu (CRP) e o compésito de
borracha natural (CBN). O CRP € composto por raspas de pneus descartados
pés-uso ou reformados, com alta heterogeneidade de elementos, como tipos de
borrachas, aditivos e 6leos, em consequéncia dos diversos tipos de pneus e suas
diferentes formulacdes. JA& o CBN é um compédsito de BN utilizado por
reformadores para aplicacdo na banda de rodagem de carros de passeio e ja
aditivado com enxofre, porém ainda ndo vulcanizado e com formulacéo
desconhecida. A vulcanizacdo do CBN foi realizada por moldagem a
compressdo com seus parametros adquiridos a partir do ensaio de reometria de
torque. Posteriormente, o0 CRP e o CBN vulcanizado foram moidos
criogenicamente até uma granulometria desejada, a qual teve sua variagdo no
processo também analisada. A extrusdo em ERDCI da marca Coperion com
didmetro de 35 mm e razdo L/D = 44, foi entdo realizada alterando-se um
parametro por vez, seguindo o método OVAT (One-variable-at-a-time). Também
foram utilizados nesta extrusdo os termoplasticos (TP) PP, HDPE ou LDPE, para
atuar como agente de inchamento e fluido transmissor de tensdo, e 0s
antioxidantes Irganox 1010® e Irgafos 168® com a funcdo de auxiliar a
desvulcanizacao estabilizando os radicais formados na ruptura das ligacOes
sulfidicas. Apenas duas amostras de CBN tiveram duas variaveis alteradas ao
mesmo tempo em relagdo a referéncia. As condigbes variadas foram a
temperatura do barril, velocidade de rotacdo da rosca, taxa de alimentacéo,
matriz de extrusdo, granulometria, termoplasticos adicionados e concentracdo
de antioxidantes (somente no CRP), conforme mostrado na Tabela 3.1 referente
a desvulcanizacao do CBN.
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Tabela 3.1 Amostras de CBN vulcanizado submetidas a extrusdo em ERDCI [1].

i Vel. Taxa L Fragéo
Perfil . Antioxidante . .
P Rot. de Termoplastico Granulometria soltvel
Amostra  Térmico

Rosca Alim. [% em massa] 10107168 (3:1) [mesh]** Total [%

oCT*
cl [rom]  [ka/h] [phr] massal]
CBNOL 270 350 10 1% PP - 05 entre 14 e 7 51,0
IF=2,00
0, -
cBNO2 270 550 10 2APE 05 entre 14 ¢ 7 51,0
0, -
CBNO3 270 350 10  °APE 05 enre30e14 479
CBNO4 220 350 10 oAPP- 05 entre 14 ¢ 7 275
IF=2,00
CBNO5 270 350 10 SEM 0,5 entre 14 e 7 55,0
0, o
cBNO6 270 350 10 0 RFPPE 05 entre 14 e 7 51,0
0, o
CBNO7 270 350 10 o OLPNS 05 entre 14 ¢ 7 46,7
0, =
CBNO8 220 350 10  OLPRE 05 entre 14 ¢ 7 32,0
0, -
CBNO9 270 350 20  APY 05 entre 14 ¢ 7 46,2
0, -
CBN1IO 220 550 10 oAFE 05 entre 14 ¢ 7 425
15% PP - 1/3(30-14) + 2/3
CBN11 270 350 10 e 50 05 ) 49,3
15% PP - entre 7 ¢ 10 +
CBN12 270 350 10 o 00 05 HRENIC o 50,5
0, -
CBNI3 270 350 10 oAFE 05 entre 12 e 14 50,1

AplOs a extrusdo o0s materiais resultantes foram caracterizados por
calorimetria exploratéria diferencial (DSC), espectroscopia no infravermelho
(FTIR), termogravimetria (TG), teor de Gel, densidade de ligacdes cruzadas e
analise dindAmico-mecanica (DMA), para avaliacdo da efetividade do processo de
desvulcanizacdo. Na Tabela 3.1 pode-se observar os valores de fragdo soluvel,
extraidas em xileno, referentes a cada processamento utilizado nas amostras de
CBN. Para efeito de comparacao, a fracdo soluvel do material ndo vulcanizado
e do material vulcanizado ndo extrudado foram identificadas, representando
aproximadamente 36 % e 14,5 %, respectivamente. Observou-se que o
processamento por ERDCI elevou a porcentagem de fracao solGvel no material,
caracterizando a quebra de ligacdes cruzadas e possivel degradacéo da cadeia
principal. Também de acordo com estes resultados, pode ser verificado que a
temperatura foi a variavel que exerceu maior efeito no aumento da fragcéo soluvel,

visto as menores fracbes apresentadas pelas amostras CBNO0O4, CBNO8 e
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CBN10, processadas com perfil térmico inferior. Constatou-se ainda que,
inversamente aos resultados da desvulcanizacdo do CRP, o aumento da
velocidade de rotacéo das roscas de 350 rpm para 550 rpm néo alterou a fracédo
soluvel do material (CBNO1 e 02). Entre outros resultados passiveis de analise
esta a utilizacdo de termoplasticos como fluido transferidor de tensdo. Neste
sentido foi verificado que o PP e o HDPE elevaram a fracédo soluvel em relacéo
ao LDPE, sendo o ultimo menos influente devido possivelmente ao seu menor
ponto de fusdo. Porém, quando a utilizacédo de termoplasticos é analisada como
um todo, foi notada uma piora em relacéo a utilizagcdo dos mesmos, sendo que
a maior fracdo soluvel encontrada foi justamente a da CBNO5, a qual foi
processada sem a adi¢éo de TP.

As conclusdes realizadas pelo autor foram de que o método escolhido
para extracdo de sollivel em xileno, e que a andlise destas fraces sollveis por
TG, DSC e FTIR foram satisfatérios, comprovando a presenca de BN
desvulcanizada no extraivel. Foi inferido também que a diferenca de fracdo
solivel maxima atingida, 55 %(m/m) para o CBN e 29,4 %(m/m) para o CRP, se
deve ao fato do CBN ser um composto mais macio utilizado em automoveis de
passeio, enquanto o CRP tinha proveniéncia divergente (pneus de carga,
passeio, reformados), com maior densidade de ligacGes cruzadas e diferentes
tipos de borrachas. Ao analisar os efeitos da incorporacdo do CBN
desvulcanizado, em teores de 25 %(m/m) e 50 %(m//m), no CBN virgem, foram
encontrados resultados muito satisfatérios em termos de propriedades
mecanicas, isto quando comparado ao CBN virgem puro, levando em conta a
nao adicdo de enxofre complementar para suprir as perdas da desvulcanizacao.
Quantitativamente, a resisténcia a tragdo, o médulo e a deformacado na ruptura
do compdsito CBNO6 25 %(m/m) alcancaram os valores de 79,2 %, 73,5 % e
108,4 %, respectivamente, indicando que a incorporacdo do composto com
borracha desvulcanizada ao composto puro para pneus, pode ser uma rota viavel
para a obtencéo de elastbmeros com propriedades mecanicas equivalentes ao

composto puro.
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4 MATERIAIS E METODOS

4.1 Planejamento do projeto

Este projeto de dissertacdo tem como objetivo avaliar a desvulcanizagao
termomecanica continua de compostos de borracha natural (BN) vulcanizada,
através de uma ERDCI. A Figura 4.1 mostra um fluxograma simplificado de
execucao do projeto, com a ordem de processamento, aditivos complementares
e caracterizacOes realizadas. Em primeiro momento o material virgem foi
recebido preparado e acelerado (Composto Fase 1), com composicao pré-
estabelecida e pronto para a vulcanizagdo. Este material foi ensaiado em um
rebmetro de torque para a obtencdo da curva relativa as variaveis tempo e
temperatura de vulcanizacdo. A vulcanizacdo foi realizada via moldagem por
compressado, em trés compostos com diferentes quantidades de enxofre, para a
obtencdo de compostos com densidade de ligacbes cruzadas e propriedades
diversificadas. O material vulcanizado (Composto Fase 2) foi submetido entéo a
moagem em moinho de facas para se alcancar as granulometrias desejadas para
a extrusdo. Em seguida realizou-se a extrusdo em ERDCI, com a adicdo de
termoplasticos que auxiliariam na seletividade na ruptura das ligacdes de
enxofre, por meio do inchamento hidrostatico da mistura, e maior transferéncia
de tensdo do processamento para 0 composto vulcanizado. Posteriormente
foram analisadas as propriedades fisico-quimicas como fracdo soluvel e
densidade de ligacbes cruzadas do material extrudado (desvulcanizado),
denominado de Composto Fase 3. Tais analises sdo Uteis para quantificar e
qualificar a desvulcanizacdo. Apds a caracterizacdo, seis compostos de BN
desvulcanizada foram misturados e revulcanizados em adicdo a um novo
Composto de BN virgem (idéntico ao primeiro material em formulagdo e
processo), com adicdo complementar do sistema de vulcanizacao
correspondente a fracdo de borracha desvulcanizada. Também foram
revulcanizados alguns materiais desvulcanizados sem a mistura com composto
virgem. Os materiais revulcanizados (Composto Fase 4) resultantes tiveram

suas propriedades fisicas e mecanicas caracterizadas e avaliadas. Por fim, a
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efetividade do processo e a viabilidade da reutilizagdo do material revulcanizado

foi discutida a partir destes resultados.

Processo . Aditivo/Caracterizagao

- Reometria, Viscosidade Mooney

3 Compostos
Fase 1

- Enxofre em quantidades diferentes

Vulcanizagao
(Prensagem)

- Fragdo Solivel, Densidade de Ligaches
3 Compostos | Cruzadas, Resisténcia a tragao, Dureza, TG,
i . | DSC, FTIR

Extrusio i | - Termoplasticos
[Desvulcanizagao) | - Pardmetros de processo

- Fragdo Solivel, Densidade de Ligacdes
X C’C'"T':_'im | Cruzadas, Reometria, Viscosidade Mooney,
Fah';' 3 I TGJ DSC- I_—I-IH

- EnxofrefAceleradores

- Composto BM virgem Movo (Densidade de
Ligactes Cruzradas, Reometria, Resisténcia a
tracao, Durera, Deformacdo Permanente por
Compressao, Resisténcia a abrasao, DMA)

Revulcanizacdo
(Prensagem)

- Densidade de Ligagbes Cruzadas,

¥ Compostos : Resisténcia a tracdo, Dureza, Deformacdo
Fased Permanente por Compressdo, Resisténcia a
abrasdo, DIVIA

Figura 4.1 Fluxograma do projeto.

4.2 Materiais
4.2.1 Compostos de Borracha Natural

Foi utilizado um compoésito basico de BN para aplicacdo em pneus
automotivos, ja acelerado com trés percentuais diferentes de enxofre no sistema
de vulcanizacéo, de formulagéo conhecida e preparado para ser vulcanizado. A

borracha natural, assim como o0s outros componentes do sistema de
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vulcanizacgédo, fora adquirida junto & empresa Amazonas Industria e Comércio
Ltda. Foram preparados, também pela empresa Amazonas, trés compostos de
BN, optando-se por um sistema de vulcanizacéao eficiente com elevada razéo
acelerador/enxofre [12]. Além da matriz polimérica de BN, os compostos foram
aditivados com &cido estearico, 6xido de zinco (ZnO), negro-de-fumo (NF +N-
339), dois antioxidantes (Anti-Oxi Al e A2) nas mesmas quantidades,
aceleradores N-ciclohexil-2-benzotiazil sulfenamida (CBS) e dissulfeto de
tetrametiltiuram (TMTD), 6leo nafténico e enxofre em quantidades diferentes nas

trés composicdes, de acordo com a Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Formulacdo dos compostos de Borracha Natural.

Ac. Anti-Ox Oleo  Enxolre ()
Comp BN Est. Zn0  NF (Ale A2) CBS TMTD Naft. c1 cCc2 C3
ﬁ%ﬁf‘]“t 100 25 15 50 2 35 03 15 05 1 15

Al = Antioxidante TMQ: Polymerized 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
A2 = Antioxidante 6PPD: N(1,3-dimethyl-butyl)-N'-phenyl-P-phenylenediamine.

Os componentes do sistema de vulcanizacdo com enxofre (soluvel e
cristalino), acido esteérico, 6xido de zinco, CBS e TMTD foram adicionados a
composicdo em dois momentos distintos. No primeiro momento eles foram
incorporados em misturador de rolos na empresa fornecedora do composto de
BN. Em um segundo momento, estes elementos foram adicionados aos
compostos desvulcanizados, em quantidades diferentes e proporcionais ao
composto inicial, para complementar a necessidade de enxofre referente a uma
revulcanizacao eficiente, visto que a hiptese assumida é de que ocorra perda

da capacidade de vulcanizacao durante a desvulcanizacéao.

4.2.2 Polimero Termoplastico

Juntamente com as particulas de borracha, foram introduzidas em certas
extrusdes polimeros termoplasticos com a intencéo de aumentar a possibilidade
de ruptura seletiva das ligacbes cruzadas. Esses polimeros, em teoria,

apresentam ac¢éo dupla de atuar simultaneamente como agente de inchamento
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e fluido transferidor de tensdo. Sua funcéo € possibilitar o desenvolvimento de
elevadas tensdes de cisalhamento pelo aumento da velocidade de rotacdo das
roscas, e pelo controle da temperatura de extrusao [36]. Os polimeros escolhidos
foram o Polipropileno (PP) e o Etileno co-acetato de vinila (EVA). O PP também
foi estudado por Nunes [1], foi escolhido devido sua grande disponibilidade e
capacidade apresentar ligagcbes cruzadas. Foi utilizado o PP HP 550K da
Quattor, com MFI = 4,0 g/10 min (230 °C / 2,16 kg). O EVA (etileno co-acetato
de vinila) € um copolimero aleatério e termoplastico, que apresenta excelentes
caracteristicas de resisténcia ao o0zonio, as intempéries e também Otimas
propriedades mecanicas. Devido a estas propriedades, o interesse nas blendas
de NR/EVA tem crescido nos ultimos anos [54]. Koshy et al. [54] por exemplo,
estudaram a influéncia da concentracdo de EVA e do sistema de cura na
degradagdo de blendas NR/EVA. Jansen e Soares [55] avaliaram as
propriedades térmicas e mecanicas da mesma blenda, salientando a melhora na
protecdo ao 0zoénio, boa retencéo das propriedades com o tempo e imiscibilidade
entres as fases como fez Koshy em outro estudo [56]. O EVA utilizado foi o
Evateno® 3019 PE da Braskem, com 19% de acetato de vinila e MFI = 2,5 g/10
min (190 °C / 2,16 kg). A Figura 4.2 apresenta as estruturas quimicas dos dois

termoplasticos.

I e
(a) {CH—CHZ} (b) o— o—4g
" H H H O
=0
CHy
s el b= clin

Figura 4.2 Formulas quimicas do (a) Polipropileno e (b) Etileno co-acetato de

vinila.

4.2.3 Antioxidantes

As condi¢bes do intenso processamento por extrusao podem causar

efeitos indesejaveis ao material, principalmente quando altas temperaturas, altas



57

tensbes de cisalhamento e oxigénio estdo presentes. O emprego de
estabilizantes de processo se faz necessario em muitos processamentos com a
finalidade de reciclagem, sendo que a perda de propriedades devido a
degradacdo do polimero é crucial para o desempenho do material recuperado
[57]. A aplicagdo de antioxidantes, cuja funcéo € prevenir a termo-oxidacao e re-
estabilizar os radicais formados pela ruptura das ligacfes durante a extrusao, foi
contemplada em todas extrusdes do projeto. Quando empregados em processo
GH GHVYXOFDQL]DomR HVWHV DQWLR[LGDQWHV VH HC
$X[LOLDUHV GH '"HVYXOFDQL]DomR"~ $%°' GHYLGR j HVWD
nos pontos de ruptura de ligagdes cruzadas, auxiliando a reducao da densidade
destas ligacoes [1].

Os antioxidantes utilizados formaram uma mistura composta pelos
elementos propionato de pentaeritritol tetrakis (3,5-di-terc-butil #-hidroxifenila))
e fosfito de tris-(2,4-di-terc-butilfenila), comercializados, respectivamente, como
Irganox 1010® e Irgafos 168®, ambos fabricados pela Ciba. A mistura foi
realizada com 1 (uma) parte em peso de Irgafos 168® e 3 (trés) partes em peso
de Irganox 1010®, adicionadas em proporc¢éo de 1 phr do composto. A Figura 4.3

apresenta a representacao da estrutura quimica destes dois antioxidantes.

(a) m Q >_/—<;>fo+| (b)
Y

OH
Figura 4.3. Representacdo da estrutura quimica dos antioxidantes: (a) Irganox
1010 e (b) Irgafos 160 [57].
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4.3 Métodos

4.3.1 Delineamento do experimento

O meétodo de Taguchi foi aplicado no delineamento do experimento
(DOE). As variaveis avaliadas (fatores controlaveis) no projeto foram a
guantidade de enxofre no composto inicial, velocidade de rotacdo das roscas,
temperatura do barril e termoplastico auxiliar. Os niveis e parametros foram
escolhidos a partir da revisdo do estado da arte, e das observacdes do trabalho
desenvolvido anteriormente pelo grupo de pesquisa. Os valores dos niveis estao

apresentados na tabela 4.2.

Tabela 4.2 Fatores e niveis para delineamento do experimento.

Fatores Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
A Enxofre inicial [phr] 0,5 1 1,5
B Rotacao da rosca [rpm] 350 550 -
C THPSHUDWXUD G 210 240 270
D Termoplastico auxiliar SEM PP EVA

Em um DOE fatorial completo, essa quantidade de fatores e niveis geraria
um experimento com 54 corridas (3% X 2%). Este valor foi considerado inviavel
para o projeto em questao considerando a quantidade de material requerida, o
tempo de preparacdo do material para a extrusao e o tempo para a defesa do
projeto de mestrado. Entretanto, empregando o método de Taguchi neste
mesmo conjunto de parametros, o resultado foi um arranjo ortogonal satisfatorio
do tipo L18, isto é, com 18 corridas que representam significativamente os efeitos
destas varia¢cdes nos parametros do processo. O software MINITAB foi utilizado
para a producdo do experimento e gerou a Tabela 4.3, que delineia o

experimento.
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Tabela 4.3 Planejamento do experimento via método Taguchi.

. Enxofre Rotacédo THPSHUELC .
Corrida Amostra [ohr] [rpr%] > 8@ Termoplastico
1 Ci1-1 0,5 350 210 SEM
2 C1-2 0,5 350 240 PP
3 C1-3 0,5 350 270 EVA
4 C1-4 0,5 550 210 EVA
5 C1-5 0,5 550 240 SEM
6 C1-6 0,5 550 270 PP
7 C2-1 1,0 350 210 SEM
8 C2-2 1,0 350 240 PP
9 C2-3 1,0 350 270 EVA
10 C2-4 1,0 550 210 PP
11 C2-5 1,0 550 240 EVA
12 C2-6 1,0 550 270 SEM
13 C3-1 15 350 210 PP
14 C3-2 15 350 240 EVA
15 C3-3 1,5 350 270 SEM
16 C3-4 15 550 210 EVA
17 C3-5 15 550 240 SEM
18 C3-6 15 550 270 PP

4.3.2 Preparacdo do material e Processamento

A seguir serdo descritos 0S processos e equipamentos empregados na
desvulcanizacéo da BN por meio da extrusdo em ERDCI.

4.3.2.1 Vulcanizacgao

Para realizacéo da vulcanizacdo dos 3 compostos virgens, foi efetuado o
ensaio de reometria de torque com redmetro de matriz oscilatéria fabricado pela
Monsanto modelo MDR-2000, nas temperaturas de 130 °C e 150 °C por 15
minutos, de acordo com a norma ASTM D5289-12. ApOs os testes foi
selecionada a temperatura de 130 °C, por ndo apresentar reversao, processo
inerente aos compostos de BN em que as ligacOes cruzadas sao decompostas
e/ou dessulfurizadas ao se prolongar o tempo de vulcanizagdo [2]. A Figura 4.4
mostra as curvas reomeétricas resultantes dos ensaios e a observacdo da

reversao em temperaturas maiores.



60

Torque

L T e

16.0

14.0

12.0

10.0

] T

C1
6.0

4.0

2.0

F

!
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12,50 Time

Torque

(b)

13.50

12.00

10.50

9.00

0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 Time

Figura 4.4 Curvas reométricas dos compostos de borracha natural. (a)
Temperatura de ensaio de 130 °C e (b) 150 °C.

Os compostos de BN acelerados foram entdo vulcanizados por moldagem
sob compressdo a quente em uma prensa motorizada de 40 ton da marca
Marconi, modelo MA-098, seguindo as condi¢des de vulcanizacéo estabelecidas
pelo ensaio de reometria. O tempo escolhido teve como base o too para todas
amostras, sendo que apenas a amostra C3 teve um prolongamento de

aproximadamente 30 % no tempo de prensagem devido a lenta transferéncia de
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calor inicial em conjunto com o teo baixo. Os parametros da moldagem estéo

descritos na tabela 4.4.

Tabela 4.4 Condi¢cdes de vulcanizacéo

Amostra S [phr] Temperatura Pressdao Tempo

[ Q] [kgf/cm?]  [min]
C1l 0,5 130 50 12:00
C2 1,0 130 50 07:45
C3 15 130 50 07:00

O molde utilizado para a moldagem de placas era quadrado com
dimensdes de 300,0 x 300,0 mm e espessura de 3,0 mm, ideal para a obtencdo
de corpos de prova para os ensaios de tracdo, dureza e DMA. Outras duas
chapas finas de aluminio foram utilizadas em contato com as prensas superior e
inferior, evitando a colagem e contaminagdo das mesmas. Estas chapas e o
molde foram revestidas com um agente desmoldante semi-permantente MONO-
COAT 7018® comercializado pela Chem Trend, especial para moldagem de
produtos de borracha, facilitando a retirada da amostra vulcanizada. Outra forma
de se realizar a vulcanizacdo sem prejuizo na desmoldagem e no processo €
com a utilizacéo de filmes de Kapton® um produto polimérico de poliimida com
alta inércia quimica e estabilidade térmica, entre as chapas e o material. Esta
técnica foi utilizada posteriormente quando placas menores (170,0 x 150,0 x 3,0
mm) sem revestimento desmoldante foram utilizadas, na revulcanizacdo dos
compostos desvulcanizados misturados a compostos de borracha virgens. A
Figura 4.5 apresenta as duas situacoes.
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Figura 4.5 Moldes e chapas com kapton (flme laranja) e com revestimento

desmoldante (transparente).

Em posse do experimento definido, a quantificacdo do nimero de placas
de borracha vulcanizada necessarias para o desenvolvimento do experimento
foi realizada, com base em uma quantidade minima de 1200 g de material para
cada amostra a ser extrudada. Este numero considera o descarte inicial de
material contaminado e fora do regime transiente, a quantidade de
aproximadamente 800 g de amostra desvulcanizada necessaria e a perda final
de material que foi processado com a rosca ndo preenchida completamente.
Como cada composto de BN com uma mesma quantidade de enxofre devera
gerar seis amostras extrudadas, a quantidade minima de material vulcanizado
foi de 8.200 g por composto. A quantidade de material utilizada para cada placa
foi de aproximadamente 370 g para o molde grande e 110 g para o molde
pequeno. Foram vulcanizadas 24 placas de 370 g de cada composto,
considerando também uma placa para a retirada de corpos de prova e amostras
para outros testes. Ap6s a desmoldagem das placas, as mesmas foram

resfriadas ao ar a temperatura ambiente.

4.3.2.2 Moagem Moinho de Facas

Previamente ao processo de extrusdao em rosca dupla, as placas dos
compoésitos elastoméricos vulcanizados de BN foram picotadas com tesouras
meédias até alcancarem dimensdo aproximada de 50 x 50 mm ou menor. Com
esse tamanho de material ja foi possivel alimentar o moinho de facas da marca

Wittman, modelo MAS1, apresentado na Figura 4.6. Esta primeira moagem foi
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realizada com a peneira aberta, obtendo-se de particulas menores que 10 mm.
Uma segunda moagem foi realizada com a peneira fechada para que a
granulometria diminuisse ainda mais, sendo que a extrusora utilizada tem
abertura de alimentacdo pequena, de aproximadamente 5 mm. Com a peneira
fechada o material fica mais tempo susceptivel ao cisalhamento, porém o
processo torna-se intermitente, necessitando que o material seja retirado apos o
enchimento da cavidade das facas. Esta moagem foi repetida até que todo
material apresenta-se granulometria menor que 2,83 mm (7 mesh). O material
resultante das moagens esta representado na Figura 4.7. Os granulos dos
termoplasticos PP e EVA que seriam incorporados a extrusao também foram

moidos até o alcance desta dimensao.

Figura 4.6. Moinho de facas Wittman.
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Figura 4.7 Granulometria apds primeira moagem com peneira aberta (a) e

segunda moagem com peneira fechada (b).

A averiguacdo da distribuicdo granulométrica foi realizada por peneiras
metalicas com malha definida, e pode ser observada na Figura 4.8. As peneiras
utilizadas foram as de 7, 12, 20 e 30 mesh, correspondentes a 2,83, 1,68, 0,84

e 0,59 mm, respectivamente.

Distribuicdo Granulométrica [mm]

579% 58%

1% @mCl @C2 BC3

36% 3504 37%

4% 4% 6% 306 306 O

2,83-1,68 1,68-0,84 0,84 - 0,59 <0,59

Figura 4.8 Distribuicdo granulométrica das amostras de borracha

Nesta fase foram observados efeitos interessantes sobre a caracteristica

de elasticidade do material. A dificuldade no corte das placas com as tesouras
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foi crescente no sentido do C1 para o C3, evidenciando o aumento do médulo
de elasticidade e dureza neste sentido. Também foi constatado que a amostra
C1 precisou de mais passagens pelo moinho de facas do que a C2, e a amostra
C2 também mais do que a C3. Este efeito também pode ser explicado pela
diferenca de mddulos elasticos, sendo o material com menor médulo mais facil
de deformar para absorver a tensdo cisalhante promovida pelas facas. A
distribuicdo granulométrica também evidencia esta hipotese, j4 que a
granulometria do C3 se mostrou pouco mais fina que as outras, ainda com

menos repeticdbes de moagem.

4.3.2.3 Extrusdo com Rosca Dupla Co-Rotacional e Interpenetrante

A ERDCI foi utilizada para promover a desvulcanizacdo dos compadsitos
elastoméricos de BN. Antes da extrusdo, os compostos de borracha vulcanizada
moida foram misturados com os termoplasticos PP e EVA, quando necessario,
e dos antioxidantes Irganox 1010 e Irgafos 168, adicionados as 18 corridas. As
guantidades foram 1 phr de antioxidante, em referéncia ao composto de borracha
inicial, e 10 %(m/m) de termoplasticos, em referéncia ao seu peso na mistura
final. Considerando a massa de 1200 g de borracha em cada extruséo, foram
adicionadas aproximadamente 135 g de termoplastico, representando 10% da
massa da mistura final. A mistura dos ingredientes foi realizada em sacos
grandes e manualmente, buscando a dispersdo homogénea dos antioxidantes e
TP antes da alimentagcao na extrusora.

A extrusora utilizada, da marca Coperion, tem diametro de 35 mm e razéao
L/D=44. Seu perfil € mostrado na Figura 4.9, onde obseva-se a alta capacidade
de cisalhamento fornecida pelos blocos malaxadores angulados de 45° (azul
escuro), bloco malaxador de 90° (cinza) e elementos de rosca reversa (vermelho
e azul claro). A dosagem do material ocorreu por meio de um dosador

volumétrico da marca Piovan, modelo MDT 15/2.
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Figura 4.9 Perfil da rosca dupla da extrusora Coperion STS de 35 mm de
didmetro e L/D = 44
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Os parametros de extrusdo de velocidade da rosca e temperatura do barril
variaram segundo proposto no DOE realizado (Tabela 4.3). Todos os outros
parametros e condicdes de extrusdo foram mantidos constantes e iguais para
todas as corridas. A temperatura das 3 zonas iniciais da extrusora foi mantida
em 200 °C, a taxa de alimentacao permaneceu por volta de 10 kg/h e o cabecote
sem matriz de extruséo, resultando em uma saida de material em forma de fita
com dimens@es aproximadas de 70,0 x 8,0 mm. A Figura 4.10 mostra um dos
materiais resultantes saindo do cabecote de extrusdo. Todo material extrudado
foi resfriado em &gua e posteriormente aquecido a 70 °C por 6 horas em estufa
com circulacdo de ar da marca Quimis, modelo Q314D242, para eliminacao da

umidade adquirida.

Figura 4.10 Material desvulcanizado saindo do cabecote da ERDCI. Corrida 9:
C2-3, 1 phr de enxofre, 350 rpm, 270°C, 10%(m/m) de EVA.
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4.3.2.4 Revulcanizagao

Apés terem sido extrudados para desvulcanizacdo, 0s compaositos
elastoméricos foram caracterizados e 6 amostras, escolhidas segundo teoria de
Horikx, foram incorporadas ao composto virgem idéntico ao material inicial em
uma propor¢cdo de 30/70 em massa, respectivamente. Também foram
revulcanizadas, com 100 %(m/m) trés destas amostras extrudadas. O método
GH HVFROKD VHUi PHOKRU GHWDOKDGR QR FDStWXOR 3
apos os resultados da teoria serem apresentados.

Na mistura também foram adicionados os componentes do sistema de
vulcanizagédo (SV), composto por oxido de zinco, acido estearico, enxofre, CBS
e TMTD, referentes ao material desvulcanizado, utilizando-se da mesma
proporcao em partes por 100 de borracha (phr) do material virgem. A massa de
termoplastico foi deduzida da massa das amostras desvulcanizadas que o0s
continham. A hip6tese acolhida neste sentido é de que o composto de borracha
desvulcanizado perdeu totalmente sua capacidade de vulcanizacéao,
necessitando de ressarcimento completo do SV para comparacédo justa entre o
material revulcanizado e o material virgem puro.

O material virgem utilizado nessa fase para a mistura € um novo material,
com formulacédo idéntica aos compostos de borracha C1, C2 e C3 utilizados.
Optou-se pelo uso de um material novo devido a melhor simulagcéo do processo
industrial a ser realizado, caso o projeto transcenda o laboratério. Em uma
situacdo de producdo, o material desvulcanizado seria imediatamente
incorporado ao material virgem que acabou de ser produzido, para entédo formar
o compésito reciclado. Outra motivacdo foi a cinética ativa de vulcanizacao ao
tempo e temperatura ambiente ao qual o material poderia estar sujeito enquanto
0 projeto se desenvolvesse até a revulcanizacdo, caso a escolha fosse a
utiizacdo do exatamente mesmo material inicial. A ocorréncia de pré-
vulcanizacdo dos compostos, ap0s meses em espera, poderia afetar a
revulcanizacdo. Estes novos compostos virgens foram também produzidos pela
empresa Amazonas Industria e Comércio Ltda., com composicdes idénticas a
tabela 4.1, e identificados por N1, N2 e N3, com 0,5, 1,0 e 1,5 phr de enxofre,

respectivamente.
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A mistura dos compostos de borracha desvulcanizada e virgem e
incorporacao do sistema de vulcanizacéo, foi realizada em misturador de rolos
da empresa Amazonas, apresentado na Figura 4.11. ApO0s a mistura, 0S
materiais foram ensaiados em redmetro de torque MDR para obtencédo dos
parametros de vulcanizagdo. O mesmo processo de moldagem sob compresséao
descrito anteriormente foi utilizado na vulcanizacdo destes compostos, com a
utilizacdo do molde pequeno e filme de Kapton®. Nos compostos com amostras
100 % desvulcanizadas foi utilizado silicato de magnésio para evitar a colagem
do composto nos Kapton®, visto sua alta pegajosidade e baixa viscosidade. As
caracterizagbes de resisténcia a tracdo, dureza, resisténcia a abrasao,
deformacédo permanente por compressdo, DMA e densidade de ligacdes
cruzadas foram realizadas nas misturas e nos compostos novos, avaliando-se o

desempenho dos novos compdsitos em relacdo aos compostos puros.

Figura 4.11 Misturador de rolos.

4.3.3 Técnicas de Caracterizacdo

Neste tOpico serdo descritas as técnicas e métodos de caracterizacao
utilizadas no projeto, juntamente as indicacdes de quais materiais e em quais

circunstancias os mesmos foram realizados.
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4.3.3.1 Fracgdo soluvel

Um dos métodos para avaliacdo da eficiéncia do processo de extrusao na
desvulcanizacdo da BN em ERDCI é a quantificacao da fracdo soluvel, presente
Nnos compostos antes e apds a extrusdo. O ensaio consiste em imergir a amostra
em solvente e temperatura adequados, para que haja solubilidade das cadeias
livres de BN e outros compostos soluveis, os quais se exilam do invélucro agora
preenchido somente com o gel inchado do elastémero. A analise foi realizada
em triplicata, em 2,000 g de amostra moida colocadas em envelopes fechados
de malha metélica de 120 mesh (0,125 mm) de abertura. Os envelopes foram
imersos em béqueres com 200 mL de xileno, e temperatura da solugdo mantida
em aproximadamente 75 °C durante 6 horas. O xileno foi utilizado como solvente
por apresentar parametro de solubilidade semelhante ao da borracha natural

[58]. A Figura 4.12 mostra a extragao sendo realizada

LI

Figura 4.12 Método de extracao da fracao solavel (FS). Extracdo em andamento
a esquerda e fracdo soluvel obtida nos béqueres com a evaporacao
do solvente a direita. CXN representam 0s compostos nao
vulcanizados

ApoOs a extracdo, as amostras foram retiradas dos béqueres e secas para

extracdo do solvente em capela com succao de ar por 16 horas e em estufa a 70

°C por 4 horas. Também foi realizada a obtencdo da fracdo soluvel apés

evaporacao de todo solvente restante nos béqueres. A fracdo soluvel (FS) €
obtida pela diferenca de massa das amostras antes (M!) e depois (M?) da

extragdo, conforme a equacao 4.1.
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Estes ensaios foram baseados na norma ASTM D2765, que é aplicada

L K (4.1)

para avaliacdo do teor de gel em polietileno reticulado (XLPE) e de acordo com
procedimento desenvolvido por Nunes [1].

Foram caracterizadas por esse método as amostras dos compostos C1,
C2 e C3 quando nao vulcanizadas, quando vulcanizadas e em todas as amostras
obtidas ap0s a extrusao (18 corridas). Também foram avaliadas separadamente
as FS dos termoplasticos PP e EVA, para deducdo destes valores da fragédo
soluvel dos materiais desvulcanizados. Para melhor simulacao do estado em que
os TP se encontravam apos a desvulcanizacdo em extrusora em conjunto com
0s compostos de borracha, o ensaio de extracao foi realizado em amostras puras
de EVA e PP, extrudadas nas condi¢Bes de 350 rpm e 270 °C. A fragdo soluvel
retirada dos ensaios foi armazenada para posteriores caracterizagées quanto a

sua composicao e desempenho térmico.

4.3.3.2 Densidade de liga¢cdes cruzadas (DLC)

A densidade de ligacdes cruzadas das amostras antes e apos a extrusao
foram obtidas segundo o estudo de solubilidade e inchamento de redes
tridimensionais por solventes organicos de Flory-Rehner [11], sem a utilizacdo
da correcdo de Kraus [59] devido ao negro de fumo utilizado ser o mesmo em
todas as amostras.

O ensaio consistiu em imersao de amostras de aproximadamente 2,000 +
0,100 g em 200 mL de xileno por 72 horas a temperatura ambiente, para o
inchamento atingir o equilibrio. Ap6s as 72 horas o material foi retirado da
imersédo, levemente seco superficialmente em papel toalha e pesado a cada 30
segundos durante 5 minutos. Por regressao linear a massa da amostra inchada
foi encontrada. A amostra foi entdo seca em capela com ventilagdo forcada por
16 horas e em estufa a 70 °C por 4 horas para extracédo do solvente. A densidade

de ligagOes cruzadas foi calculada segundo a equacao 4.2 de Flory-Rehner.
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(4.2)

onde ", ou n (mol/cm3) é a densidade de ligacbes cruzadas, ,é a fracéo
volumétrica de borracha em equilibrio no gel, 50 volume molecular do solvente
(cm3mol) e Vé uma constante de interacdo caracteristica da borracha e do
solvente (constante de Flory-Huggins).
A fragéo volumétrica da borracha em equilibrio, |, pode ser encontrada
pela equacao 4.3, segundo ASTM 6814.
Tcgim_ mpp_af_mca_ Hclggmpre_af_ gqca_

p L L[ie ZWXehhWYAW i[YW[ieZeiebl[d][ WXiehl_Ze f[bBW X e h h W3l
@[di_ZWZWXehhWYAW T[YW @[di_zWzZéiebl[d]j]

Outra caracterizacdo importante advinda destes resultados é a
porcentagem de desvulcanizacéo, discriminada pela razéo entre a diferenca de
densidade de ligagGes cruzadas antes (") e apds o processo ("¢, € a

densidade de ligagGes cruzadas inicial ("¢ ), conforme equacao 4.4.
o Fe—f ekt —Z .. fr oel_fl["zitf—Z Hsrr (4.4)
[(w

Para a execucdo do ensaio em amostras ndo vulcanizadas ou
GHVYXOFDQL]DGDV IRL QHFHVVIULD D FRQIHFomR GH XP Gl
remocao segura do gel inchado. Nos materiais vulcanizados o inchamento é
pequeno devido a maior quantidade de ligacbes cruzadas presente [10]. A
remocdo do material através de uma pinga comum é viavel, sendo que o
composto esta estavel. JA nos materiais com pouquissimas ligacées cruzadas,
ocorre maior penetracdo de solvente na rede, tornando o gel mais inchado e
menos estavel. A remoc¢do com pinga torna-se inviavel devido ao colapso do gel
com a aplicacdo de pressdo minima. Ao entrar em colapso, o gel perde solvente
rapidamente, impossibilitando a quantificacdo da quantidade do mesmo em
HTXLOtEULR $ VROXomR HQFRQWUDGD IRKIDGONERR]DOmMR
malha metalica de 120 mesh e grampos de aluminio, para auxiliar na remocao

do gel sem desestabilizacdo do mesmo, a qual se mostrou satisfatoria durante o
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projeto. A Figura 4.13 mostra os ensaios de DLC realizados em amostras

vulcanizadas e desvulcanizadas.

Figura 4.13 Ensaios de densidade de ligacdes cruzadas. (a) Amostras
vulcanizadas em béqueres com xileno e (b) apds retirada da
imersdo. (c) Amostra desvulcanizada antes do ensaio no
GLVSRVLWLYR 3FHVWD”’ G GXUDQWH R HQVDLF
(e) apos retirada da imersao.

Em quaisquer estudos sobre materiais reticulados, a quantificagdo da
densidade de ligagcbes cruzadas € extremamente viavel para avaliagdo e
correlacdo com o desempenho obtido, sendo as propriedades mecéanicas e
fisico-quimicas fortemente influenciadas por essa caracteristica. Em estudos
sobre a desvulcanizacdo destes reticulos este ensaio se torna ainda mais
importante, sendo o principal método utilizado para qualificar o processo utilizado
[51,52].
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Este ensaio foi realizado nas amostras ndo vulcanizadas (C1N, C2N e
C3N), nas vulcanizadas (C1, C2 e C3), nas desvulcanizadas (CX-X, 18 corridas),
nos compostos novos empregados na revulcanizacdo (N1, N2 e N3) e nos
compostos revulcanizados (R1, R2,...,RX, 9 compostos). A porcentagem de
desvulcanizacéo foi calculada sendo essencial para a avaliacdo dos efeitos das

variacfes dos parametros do processo.

4.3.3.3 Termogravimetria (TG)

A analise termogravimétrica foi realizada nas amostras para verificagdo
da estabilidade térmica dos materiais e o efeito do processamento sobre esta
estabilidade e sua composicdo. Nesta andlise o material € aquecido em
recipiente controlado e sua perda de massa proveniente da decomposicao de
sua estrutura molecular € medida.

Para esta andlise foi utlizado um equipamento Analisador
Termogravimétrico Hi-Res TGA 2950 acoplado a um Analisador Térmico
TA2000, ambos da TA Instruments. As curvas termogravimétricas (TG) e
termogravimétricas derivadas (DTG) das amostras dos compositos
elastoméricos de BN foram obtidas utilizando razdo de aquecimento de 20
°C/min e suporte de amostra de alumina. No intervalo de temperatura entre 30
°C e 550 °C os experimentos foram realizados sob atmosfera dinamica de
nitrogénio (N2) °C, e em seguida foi alterada a atmosfera para oxigénio (O2) para
determinar do teor de negro de fumo, seguindo o aumento de temperatura até
650 °C. Este ensaio foi realizado nas amostras vulcanizadas, na fracdo soltvel
destas amostras e na fracdo sollvel das amostras desvulcanizadas. Também
foram realizadas analises termogravimétricas nos termoplasticos PP e EVA,
porém em condicdes de ensaio diferentes dos compostos de BN. Estas
variacdes incidiram na faixa de aquecimento, agora entre 30 °C a 550 °C, e na

manutenc¢do da mesma atmosfera dindmica de nitrogénio em todo ensaio.
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4.3.3.4 Calorimetria Exploratoria Diferencial (DSC)

A calorimetria exploratéria diferencial dos compdsitos elastoméricos,
borracha natural virgem e dos polimeros termoplasticos foi realizada em um
equipamento da marca Mettler Toledo modelo 822e. As curvas de DSC foram
obtidas utilizando suporte de aluminio fechado e atmosfera dindmica de
nitrogénio (N2), a uma vazao de 50 mL/min.

Nesta técnica de caracterizacdo de materiais, um fluxo de calor é
fornecido ou retirado da amostra e de uma referéncia controlada, sendo a
variacdo entre as temperaturas dos dois, referente as transicfes térmicas da
amostra. Em um equipamento de DSC, a energia dirigida aos aguecedores €&
ajustada em resposta aos efeitos térmicos da amostra, mantendo amostra e
referéncia na mesma temperatura [10]. Com a medida da energia elétrica
necessaria para o aumento da temperatura da amostra, as entalpias de
transi¢cfes térmicas de primeira ordem e as variagfes na capacidade calorifica
sao fornecidas por um gréafico de Fluxo de calor x Temperatura.

A calorimetria exploratoria diferencial (DSC) foi aplicada aos compdositos
de BN néo vulcanizados, nas fragfes sollveis dos compostos vulcanizados, nos
compostos extrudados por ERDCI, e nos polimeros termoplasticos PP e EVA
ap0s extrusdo, para verificacdo de suas presencas nos compostos
desvulcanizados. O objetivo principal do DSC foi de reconhecimento e avaliacédo
das temperaturas de transicdo vitrea (Tg) da BN, e obtencdo do perfil de
desempenho térmico dos TP.

A norma ASTM D7426 +08, referente aos procedimentos para analise da
Ty de polimeros e elastbmeros, foi utilizada para a deducédo da temperatura de

transicao vitrea, pelo ponto médio da curva de variagdo no fluxo de calor.

4.3.3.5 Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier
(FTIR)

Para observar os principais radicais e ligagcdes quimicas dos compdésitos

elastoméricos, antes e ap0s a extrusdo, amostras foram submetidas a
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espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Foi
utilizado um equipamento da marca ThermoNicolet modelo Nexus 4700 FTIR.
Os espectros foram obtidos com 32 varreduras para uma mesma amostra, com
leitura de 4000 a 400 cm™ e resolucdo igual a 2 cm™. A técnica consiste em
incidir radiacdo eletromagnética correspondente a faixa do infravermelho na
amostra polimérica, sendo a energia associada a estes comprimentos de onda,
uma vez absorvida pela molécula, convertida em energia de rotacéo ou vibracao
molecular. A técnica foi aplicada principalmente para identificacdo dos
grupamentos quimicos modificados devido ao processo de desvulcaniza¢do em
ERDCI.

Os corpos de prova analisados foram obtidos a partir da fracdo soluvel
das amostras extrudadas que foram extraidas de cada béquer com o auxilio de
uma espatula. A fracdo sollvel retirada com a espatula foi depositada em
pastiihas de KBr que foram preparadas por prensagem. Os compostos
vulcanizados foram pirolisados para a obtencdo de um fluido possivel de ser
depositado nas pastilhas. Essas pastilhas apresentavam diametro em torno de
10 mm e espessura de 1 a 2 mm. Ao ser depositada sobre a pastilha de KBr a
fracdo soluvel da amostra extrudada forma um filme e o conjunto era entédo
submetido a andlise de FTIR para a determinacdo dos grupos quimicos

presentes por transmitancia da radiacdo na regido do infravermelho.

4.3.3.6 Viscosidade Mooney

A viscosidade Mooney € definida como a resisténcia ao torque de
cisalhamento que o compdésito elastomérico introduzido na cavidade cilindrica do
equipamento impde a um rotor metéalico que gira em contato com a amostra. O
método do teste é definido pela ASTM D1646, que estabelece as dimensdes do
disco, a temperatura do teste e o procedimento para determinacdo da
viscosidade. Foi utilizado equipamento da marca Mooney com rotor largo. O
teste foi aplicado nos compostos virgens antes da vulcanizagdo, e nos
compostos a serem revulcanizados. Esse ensaio € comumente utilizado na
industria para a verificagdo da viscosidade da massa produzida, principalmente

guando agentes de cura estado presentes. O controle da viscosidade é importante
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para a otimizacdo da manipulacdo (conformacdo, moldagem, laminacéo)
posterior a qual o composto sera submetido. Quando o composto é curavel, a
mesma nao pode ter seu inicio no processo de composicdo e mistura, sendo a

medicao da viscosidade ideal para a identificagéo de ocorréncia de cura precoce.

4.3.3.7 Ensaios mecanicos sob tracao

Os ensaios mecanicos sob tracdo das amostras dos compositos
elastoméricos obtidos com percentuais de borracha desvulcanizada foram
executados conforme norma ASTM D412. Foi utilizado um equipamento da
marca INSTRON modelo 5569. A velocidade de ensaio da travessa foi de 500
mm/min conforme especificado pela norma. Os corpos de prova foram
estampados a partir de placas vulcanizadas por moldagem sob compressao, por
meio de um molde com lamina para estampagem. Foram ensaiados, no minimo,

cinco corpos de prova por amostra.

4.3.3.8 Ensaios mecanicos de dureza

A resisténcia a penetracdo sob condi¢cdes de néo perfuracéo foi avaliada
segundo as condicfes definidas pela norma ASTM D2240, em durémetro de
bancada da marca Bareiss modelo Digi Test. A escala de dureza varia de 0 a
100 e inclui as medidas Shore A (0 a 90) e Shore D (acima de 90). A dureza
Shore A é utilizada para elastbmeros moles, enquanto que para elastdbmeros

duros é indicada a dureza Shore D.

4.3.3.9 Deformacgao permanente por compressdo ( Compression Set )

A medida da deformacdo residual das amostras de compdsitos
elastoméricos vulcanizados apés ser sujeita a uma carga de compressao por um
determinado tempo e temperatura é padronizada segunda a ASTM D395. O teste
€ realizado com a aplicacdo de forca de compressao de 1,8 kN, por 22h e
temperatura de 70 = 2 °C, em amostra cilindrica com 28,0 = 1,0 mm de diametro

e 12,5 £ 0,5 mm de altura. A porcentagem de deformacéo residual é definida
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pela razdo entre a diferenca de espessura inicial e final da amostra pela sua
espessura inicial. Este ensaio foi realizado nos compostos virgens novos quando
vulcanizados e nos compdsitos revulcanizados, para avaliacao da incorporacéo

do material desvulcanizado.

4.3.3.10 Resisténcia a abrasao

A resisténcia a abrasdo é uma propriedade importante quando o material
avaliado é aplicado em friccdo com outras superficies de contato, que € 0 caso
dos compostos de pneu utilizados na banda de rodagem de pneus de
automoéveis. Esta propriedade mede o grau de desagregacdo da borracha
vulcanizada quanto em contato dindmico com outra superficie. O procedimento
utilizado foi o POLBC-04AM da empresa Amazonas Industria e Comércio Ltda,
baseado na norma DIN ISO 4649. Trata-se de aplicacdo de uma forca
compressiva entre a amostra e uma superficie abrasiva, a qual se movimenta
gerando desgaste por abrasdo. Foi utilizada lixa abrasiva de grédo 60, a qual
desgastou o material por 40 metros girando a aproximadamente 1440 rpm. A
forca de compressao foi de 5 N e a diminuicdo volumétrica apos abraséao foi
medida, considerando a densidade do material e sua massa perdida. Foram
realizados ensaios de resisténcia a abrasdo nos compostos revulcanizados e

nos compostos virgens novos quando vulcanizados individualmente.

4.3.3.11 Anélise Dinamico Mecéanica (DMA)

A Andlise Dinamico Mecéanica (DMA) foi realizada para verificagdo do
comportamento da Temperatura de Transi¢cdo Vitrea (Tg) e das propriedades
viscoelasticas dos compdésitos elastoméricos de Borracha Natural apos a
vulcanizacdo foram realizados em um equipamento da TA Instruments, modelo
DMA Q800. O ensaio foi conduzido no modo de flexdo em trés pontos sob
frequéncia de 1 Hz, em amplitude de 50 microns temperatura de -100 °C a
temperatura ambiente (25°C), sob taxa de aquecimento de 3°/min. Este ensaio
avaliou o desempenho térmico-mecanico dos compadsitos revulcanizados e dos

compostos de borracha natural virgem novos quando vulcanizados.



79

5 RESULTADOS E DISCUSSOES

Neste capitulo serdo apresentados os resultados provenientes dos
processamentos e ensaios realizados nos compostos de BN, os quais serdo
avaliados, comparados e relacionados, buscando melhor entendimento do
método de desvulcanizacdo de compostos de BN por ERDCI. Os resultados
obtidos foram apresentados em trés subdivisdes, referentes ao composto inicial,
desvulcanizado e revulcanizado, que também seguem a linha temporal do
projeto. Correlagdes entre os mesmos e discussfes também foram feitas nos

momentos oportunos dentro deste capitulo.

5.1 Compostos virgens e vulcanizagao

Os trés compostos de borracha natural virgem iniciais foram
caracterizados por reometria de torque em redbmetro de matriz oscilatoria, para
obtencdo da curva de vulcanizacédo utilizada na moldagem por compressao
(Figura 4.4). A Tabela 5.1 apresenta os valores de torque e t9o obtidos da curva
reométrica e os valores de viscosidade Mooney. O parametro ML1+4 (100 °C) da
viscosidade Mooney significa que o ensaio foi realizado em equipamento com
rotor largo (Mooney Large) com 1 min de pré-aquecimento e 4 de aguecimento,
a 100 °C.

Tabela 5.1 Valores de torque e too medidos por reometria e viscosidade Mooney

dos compostos ndo-vulcanizados.

Amostra Torgue Min. Torgque Max. ™M too Vli/lcg;dea;de
o . : :
(ML) [Lb*in]  (Mn) [Lb*in] [Lb*in] [min] [ML1+4 (100 °C)]
CIN 1,30 6,88 5,58 11:56 42,3
C2N 1,47 10,14 8,67 07:43 46,5
C3N 1,23 10,03 8,80 05:14 42,3

Pode-se observar que houve aumento na variacdo do torque ( "M = MH =

ML) da amostra com menos enxofre (C1N) para a amostra com mais enxofre

(C3N). Esta variacdo esta relacionada com a formacdo de ligacdes cruzadas
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durante o processo. A diminuigdo do te, também neste sentido, é indicativo de
que a mistura dos ingredientes dos compostos foi satisfatoria, representando a
maior velocidade de reacdo com o aumento da concentracdo de enxofre. Os
valores de viscosidade Mooney também foram satisfatorios, mostrando valores
proximos para o0s trés compostos. Isso demonstra que ndo ocorreu pré-
vulcanizacdo dos compostos durante o processamento, 0 que seria possivel de
acontecer devido ao calor e presséao fornecidos pelo misturador de rolos onde os

compostos foram acelerados.
5.1.1 Fracao solavel
Os ensaios de fracdo soluvel foram realizados nos compostos nédo

vulcanizados (CXN) e nos vulcanizados (CX). A Figura 5.1 apresenta os valores
obtidos.

Fracao Soluvel

39%

N
§ 12 & 12% 13% 12%

CIN C2N C3N C1 C2 C3

Figura 5.1 Fracdo soluvel em xileno dos compostos de BN antes e apos

vulcanizacao.

Na Figura 5.1 observa-se a queda da fracéao soluvel apds o processo de
vulcanizacdo dos compostos, isto ocorreu porque as ligagdes cruzadas entre as
cadeias de borracha natural formaram uma rede polimérica. Esta rede impede a
liberacdo das cadeias elastoméricas e outros elementos, tais como o0 negro-de-

fumo (NF), para a solucdo de solvente, visto a maior compactacdo e
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estreitamento dos caminhos livres fornecidos pelas ligacbes cruzadas
tridimensionais. Nos compostos vulcanizados, a fracdo soluvel representa
compostos de baixa massa molar em excesso e soluveis no xileno e subprodutos
da vulcanizacéo, sendo assim composta por residuos de aceleradores, aditivos,
oligbmeros de BN, 6leos de processo e elementos ndo ligados, tal qual o enxofre
livre. Nos compostos nao vulcanizados, acredita-se que a fracdo soluvel é
composta destes mesmos elementos, adicionado a uma fracdo referente as
cadeias de borracha natural ndo vulcanizada e de tamanho médio. Acredita-se
que ndo foi possivel a extracdo de toda BN presente no composto devido aos
emaranhamentos fisicos que prendem as cadeias longas desta borracha, e uma
pequena quantidade de liga¢des cruzadas que pode ter ocorrido durante o tempo
de armazenagem.

Ainda sobre o gréfico da Figura 5.1, observa-se a possivel ocorréncia de
pré-vulcanizagdo na amostra C3N. Ao se analisar novamente a Figura 4.12, a
qual representa a FS deste ensaio, também se verifica uma mudanca na
coloracdo desta amostra, referente a ndo-extracéo do negro-de-fumo (NF). O NF
é envolvido superficialmente pela borracha, e com o processo de vulcanizagéo,
ocorre maior aprisionamento das particulas na rede elastomérica, evitando a
liberacdo de NF na solucéo [60]. Estas evidéncias mostram que o composto C3N
iniciou seu processo de vulcanizacao devido ao armazenamento a temperatura
ambiente, e por um tempo de aproximadamente 90 dias, devido em parte a alta
aceleracéo promovida pela quantidade de elevada de aceleradores e enxofre.

5.1.2 Densidade de ligacdes cruzadas (DLC)

O ensaio de DLC foi realizado nos compostos antes e apos vulcanizacao.
Os resultados de densidade de ligacBes cruzadas e massa molar média entre
ligagbes cruzadas (Mc) estéo apresentados na Tabela 5.2.
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Tabela 5.2 Densidade de liga¢des cruzadas (DLC) e Massa molar média entre
ligagbes cruzadas (Mc) dos compostos ndo-vulcanizados e apos

vulcanizacao

Composto CIN C2N C3N cCi1 C2 cC3
Enxofre (phr) 0,5 1,0 15 05 10 15

DLC [10° mol/cm 3] 0,79 0,79 1,21 22,99 30,80 38,23

Mc [g/mol] 63.658 63.067 41.427 2.175 1.623 1.307

De acordo com a Tabela 5.2, a densidade de ligacdes cruzadas (DLC) nos
compostos vulcanizados aumentou com a quantidade de enxofre nos
compostos. Esta diferenca de ligagdes cruzadas podera proporcionar variagcdes
desejadas nas propriedades mecanicas do material, sendo este um parametro
de avaliacado fundamental do projeto. A DLC dos compostos ndo vulcanizados
foi muito baixa, o que é refletido na alta massa molar média entre ligacdes
cruzadas encontrada. Este valor pode ser comparado com a Mc dos compostos
vulcanizados, as quais foram baixas, determinando a maior compactacdo da
rede vulcanizada. A ocorréncia de pré-vulcanizagdo do composto C3N também
pode ser verificada, principalmente pela diminuicdo da Mc relativa aos compostos
CIN e C2N. Esta pequena formacao de ligacdes cruzadas inicial foi suficiente
para 0 armazenamento de mais compostos com massa molar intermediaria e do
negro-de-fumo, explicando a coloragéo mais clara da FS e seu resultado inferior,
citados na secdo anterior. Ndo foram encontradas evidéncias de prejuizo no
processo de vulcanizacdo por moldagem sob compressao, visto que a amostra

C3 obteve DLC maior que as outras amostras e com aumento proporcional.

5.1.3 Propriedades Mecénicas

Os compostos vulcanizados foram caracterizados mecanicamente para
observacdo dos efeitos do aumento da densidade de ligacbes cruzadas no
desempenho do composto de BN. Foram realizados os ensaios de resisténcia a

tracéo e dureza, com resultados apresentados na Tabela 5.3
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Tabela 5.3 Propriedades mecénicas dos compostos vulcanizados

Resisténcia Moduloa Moduloa Alongamento
Amostra  a Tracdo 100%* 300%?2 na ruptura
[MPa] [MPA] [MPa] [%0]

Dureza
[Shore A]

C1 229+05 20x04 3,7+03 618,7+245 56,6+0,3
C2 218+20 25+0,2 52+03 490,2+30,8 594+0,5
C3 155+41 36+05 64+06 3196+68,2 61,3+0,3

IMédulo a 100% de alongamento durante ensaio de tracdo, 2Mdédulo a 300% de

alongamento durante ensaio de trac&o.

O aumento nos valores dos médulos e da dureza, e ainda a diminuigéo
do alongamento na ruptura, referentes ao aumento da concentracdo de
enxofre, evidenciam que a estrutura tridimensional da BN esta mais ancorada,
compacta e com maior impedimento ao fluxo entre as cadeias poliméricas, o
que foi comprovado pelas DLC encontradas. Na Figura 5.2, observa-se
correlacdo entre DLC, modulo a 300 % e alongamento na ruptura,
apresentando 6timos valores de coeficiente de determinacdo em regressao
linear (R?).
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Figura 5.2 Correlacao entre DLC, alongamento na ruptura e médulo a 300%

de alongamento dos compostos vulcanizados

De acordo com a Tabela 5.3, ocorreu uma grande queda na resisténcia
a tracdo do composto C3 em relagcdo aos outros compostos. Verifica-se
também um aumento consideravel no valor de desvio padrao na resisténcia a
tracdo e também no alongamento na ruptura, cujos valores foram de 4,1 MPa
e 68,2 %, respectivamente. A este resultado foi atribuido o efeito dos
diferentes tipos de ligacdes cruzadas que podem se formar na pré-
vulcanizacédo e na vulcanizacao do composto, ja que a vulcanizacdo prévia foi
evidenciada na fracao soluvel e na DLC do composto C3N. Esta vulcanizacao
precoce néo foi controlada, e possivelmente aconteceu em regiées com maior
concentragédo de enxofre e aceleradores, de forma ndo homogénea. Estas
regides se diferem das regides vulcanizadas por moldagem sob compressao,
onde a pressdo exercida e temperatura fornecida sdo homogéneas,
garantindo melhor performance na formacédo de ligagbes cruzadas. O
resultado séo regides com diferentes aspectos fisicos e DLC, que acarretam
em uma distribuicéo de tensdes irregular dentro do material, podendo ser esta

a razdo da queda e irregularidade da resisténcia a tracéo [53].



Em resumo, o processo de obtencao e vulcanizagéo dos compostos de
borracha natural foram satisfatorios, conforme o esperado no projeto. Foram
obtidos trés compostos com diferentes densidades de ligacdes cruzadas que
resultaram em desempenhos mecanicos divergentes, sendo um material mais
mole, um intermediério e outro mais duro. Essa variacao foi analisada quanto
a sua importancia na extrusao e nos resultados apresentados pelo composto
desvulcanizados. Também foi verificada a ocorréncia de pré-vulcanizacéo no
composto C3N, porém a mesma ndo afetou o médulo de elasticidade do

material vulcanizado, mitigando a influéncia na extrusao (Equagéao 2.2).

5.2 Composto Desvulcanizado

Nesta parte do estudo foram avaliados os efeitos da extrusdo em
ERDCI nos compostos vulcanizados. Os experimentos seguiram o DOE
anteriormente citado (Tabela 4.3). Os materiais extrudados foram
caracterizados pela sua fracdo soluvel e densidade de ligacdes cruzadas.
Apoés estes ensaios, a teoria de Horikx foi aplicada para a escolha dos
compostos a serem caracterizados termicamente e revulcanizados para o
desenvolvimento de novos compostos. Também foram analisadas as energias

envolvidas no processo de extrusao.

5.2.1 Fracao Solavel

O ensaio de fracdo solavel foi realizado em todas amostras de
compostos de BN extrudados, e nos termoplasticos também extrudados. E
importante a deducdo da fracdo soluvel dos termoplasticos e compostos
vulcanizados puros, da fracao soluvel dos extrudados. Isso para que se possa
avaliar um resultado referente a apenas a fracao soluvel relativa ao compésito
de borracha extrudado, ou seja, a fracao soltuvel devido a extrusao que teria
promovido a desvulcanizacdo da BN. Para isso, no calculo da FS relativa
foram utilizadas correcdes a fim de que os efeitos da presenca do PP, do EVA

e da fragdo soluvel anterior (material vulcanizado) sejam considerados.
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Foi observado que o PP ndo é sollvel em xileno para as condi¢ges de
teste realizada. Em consequéncia disto, nos ensaios de fragdo soluvel dos
compostos em que foram adicionados este termoplastico (TP), a massa do
composto a ser submetida a extracdo terd 10 %(m/m) de PP, o qual ainda
permanece na tela apds o ensaio. Caso seja utilizada a equacao citada no
FDStWXOR VREUH 30pWRGRV" R UHVXOWDGR VHUiIi GLVWRUF
Na mesma direcdo, o EVA tem efeito contrario, ou seja, 0 mesmo é quase que
totalmente extraido sendo que sua massa ficou presente na fracdo soluvel, e
nao no envelope de telas. Ndo obstante, a FS presente no material quando
vulcanizado também foi deduzida em todos os casos. Portanto, a fracao
soluvel foi calculada de trés formas diferentes, com o objetivo de equilibrar as
diferencas composicionais devido a adicdo dos termoplasticos. As equacdes
5.1, 5.2 e 5.3 representam os célculos de FS relativa para o composto sem

termoplastico, com PP e com EVA, respectivamente.

Q7 Q
powid Fooq (5.1)
Q}
QU442 ?24450,Q0:JW0QU44a=;
prrTh Q U4a= (5:2)
Q U44=?2R4450,03W0QU44=;
p21zeL 0 04as (5.3)

onde ®é a massa total de composto antes da extracdo, ©a massa obtida
apos a extracdo,  a fracdo soluvel do composto vulcanizado anterior a
extrusdo e  ,a fracdo sollvel relativa a apenas a massa do composto de
borracha natural. Foi utilizada a hipétese de que a totalidade dos 10 %(m/m)
de termoplastico se manteve na fragéo gel para o caso do PP, ou na fracdo
soltvel no caso do EVA.

Os resultados obtidos estéao representados na Tabela 5.4 a seqguir.
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Tabela 5.4 Fracdes soluveis dos compostos extrudados e dos termoplasticos.

FS FS FS FS relativa [%
Amostra Ensaio L Vulcanizado Deduzida [l
PP 0,00 - - - 0
_EVA_ 099 - - : 99,23
Ci1-1 0,41 SEM 0,12 28,18
C1-2 0,43 PP 0,08 35,27
C1-3 0,56 EVA 0,29 26,46
0,12
C1l-4 0,54 EVA 0,29 25,64
C1-5 0,57 SEM 0,12 44,18
_Cie | 057 PP _ 0,06 50,87
C2-1 0,42 SEM 0,13 29,47
C2-2 0,42 PP 0,08 34,29
C2-3 0,70 EVA 0,27 42,87
0,13
C2-4 0,41 PP 0,08 32,40
C2-5 0,62 EVA 0,28 33,37
C2-6 0,63 SEM 0,13 50,11
C3-1 0,23 PP 0,09 13,37
C3-2 0,56 EVA 0,28 28,10
C3-3 0,61 SEM 0,12 48,99
0,12
C34 0,50 EVA 0,28 22,21
C3-5 0,53 SEM 0,12 41,55
C3-6 0,57 PP 0,05 51,94

Para avaliagdo dos efeitos dos parametros de entrada (Fatores), na
extrusdo dos compostos de borracha vulcanizados, com relacdo a fragédo soltvel
resultante, utilizou-se a analise dos valores médios, via Taguchi, realizada pelo
software MINITAB. As respostas obtidas nos experimentos foram adicionadas
ao programa, juntamente com o DOE do projeto. Também foi utilizado o método
de analise das variancias (ANOVA) dos fatores. Com estes dois métodos tornou-
se possivel a obtencdo de dados estatisticos que possibilitaram a comparacéo
da maior influéncia entre os fatores (ANOVA), e entre 0s niveis dos fatores
(Valores Médios). As projecdes dos valores médios dos parametros, referentes

aos resultados de fragcdo soluvel relativa, estdo ilustradas na Figura 5.3.



88

Rotacéo Enxofre Temperatura

[72]
=
=
Q
=
o
w 40
S
]
L
8 s / /\,
©
o
)
=
v 30
Lz
p

25

350 550 0,5 210 240 270 SEM PP EVA

Vanacao dos Parametros

Figura 5.3 Valores médios referentes a fracdo soluvel relativa (FSr).

Analisando a Figura 5.3 pode-se avaliar a amplitude de variagcdo dos
valores médios referentes a cada nivel dos fatores (parametros), elencando
quais niveis sdo mais ou menos influentes na geracdo do resultado, no caso a
fracdo soluvel relativa (FSr). Esta amplitude esta representada numericamente
na Tabela 5.5, em conjunto com a andlise das variancias dos resultados
experimentais, obtida também através do software estatistico MINITAB.

Em referéncia a amplitude dos valores médios, € evidente a grande
influéncia da temperatura de extrusédo na flutuacéo da FSr sendo que o aumento
da temperatura acarretou em aumento visivel na FSr. Em segundo lugar em
importancia esta o termoplastico utilizado. Verifica-se que a presenca do
termoplastico ocasionou uma reducdo na fracdo solivel, sendo o EVA mais
capaz de evitar a geracao de FSr que o PP. A rotacéo das roscas tem influéncia
menor, porém também importante, aumentando a fracdo sollvel do material com
0 aumento de sua velocidade de rotacédo. Este efeito da rotacdo se torna um
pouco mais relevante apos a constatacdo do menor grau de liberdade (GL)
referente a este fator. Na analise da soma dos quadrados médios (SQM =

SQ/GL), representada na Tabela 5.5, o grau de liberdade é considerado, fazendo
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com gue neste quesito, a rotacdo das roscas assuma o segundo lugar em

influéncia no processo.

Tabela 5.5 Analise das variancias (ANOVA) referente a FSr.

Analise das Variancias Taguchi
Soma dos
A Graus de Soma dos Quadrados VaJo_res
Parametro Liberdade Quadrados Médios Valor-p M?dIOS
(SQ) max
(SQM)
Rotagéao 1 236,68 236,68 0,014 7,25
Enxofre 2 23,83 11,91 0,650 2,72
Temperatura 2 1202,77 601,38 0,000 20,00
TP 2 345,9 172,95 0,015 10,64
Erro 10 264,7 26,47
Total 17 2073,87

Outros pontos importantes da Tabela 5.5 sdo o valor-p e a soma dos
guadrados das variancias (SQ). Em delineamentos de experimento, o valor-p, ou
nivel de significancia, € utlizado para determinar quando um fator €
estatisticamente significante. O critério mais comum é a comparacéo do valor-p
com 0,05, ou 5%. Se o valor-p € menor que 0,05, entdo o parametro é
considerado significante [34,35]. Na Tabela 5.5, observa-se que apenas o
parametro enxofre é considerado estatisticamente insignificante, o0 mesmo
observado pela pouca amplitude das médias segundo Taguchi. Ja a soma dos
quadrados (SQ) é um valor fundamental para a quantificacdo do efeito causado
por um parametro, mediante a variancia dos resultados em relacdo a média. Em
linhas gerais, quanto maior for a soma dos quadrados, maior variacdo € causada
pelo fator, tornando-0 mais importante para o resultado. Para avaliagdo grafica
da soma dos quadrados, foi utilizado o Diagrama de Pareto, onde cada SQ
representa uma porcentagem do total [34]. O grafico de Pareto para a fracao

soluvel relativa encontrada ap0s a extruséo esta representado na Figura 5.4.
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Figura 5.4 Diagrama de Pareto para a soma dos quadrados dos fatores relativos
a FSr.

Novamente séo confirmadas as maiores influéncias sendo motivadas pela
variacdo da temperatura, com 58% de responsabilidade na soma dos quadrados
totais. Em seguida os termoplasticos aparecem contribuindo com 16,7% e a
rotacdo com 11,4% na variancia dos resultados. Pode-se observar também um
valor consideravel de Erro aleatério, que pode ter sido causado por interacfes
nao calculadas ou imprecisdes na prospeccao dos resultados.

Conforme j4 era esperado e referenciado na literatura [42,43,61], a
temperatura tem grande influéncia na geracéo da fracao solUvel na extruséo, o
gue foi novamente constatado neste projeto. Com o aumento do calor fornecido
ao material por conducao pelo barril, verifica-se o aumento de suas vibracdes
atdbmicas, com consequente ruptura de ligagdes quimicas. Esta ruptura ocorre
de forma aleatéria na rede polimérica, e esta aleatoriedade aumenta com o
aumento do calor fornecido, resultando em quebra de ambas ligaces cruzadas
e ligacdes da cadeia principal. Segundo Horikx [48], a geracdo de fragédo soluvel
€ bem mais lenta quando h& ruptura majoritaria de ligacdes cruzadas, fato
desejado para a desvulcanizacdo. Em acordo, para a obtencdo de um material
desvulcanizado com menores perdas de massa molar devido a degradacédo da
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cadeia principal, é preferencial o uso de temperaturas mais baixas, que
resultaram em menores geracdes de FS.

Outra observacéo importante sobre os resultados descritos anteriormente
€ a reducdo da FSrelativa quando sao utilizados termoplasticos como auxiliares
de processo na extrusdo por ERDCI. Este auxilio na redugéo da FS pode ter sido
causado pela absorcdo de parte do calor fornecido ao sistema pelos
termoplasticos durante o aumento de temperatura e fusdo. Ao absorverem calor
do sistema, principalmente nas transi¢cdes térmicas de primeira ordem, os TP
podem ter contribuido na homogeneizacgéo da distribuicdo de calor no composto,
evitando parte da degradacdo das cadeias de BN. As diferencas entre os
termoplasticos podem ser evidenciadas nas andlises de DSC, que apresentam
uma maior absorcao de calor do EVA em relacdo ao PP (Figuras 5.15 e 5.16).

O efeito da rotacdo das roscas teve menor influéncia, porém o grau de
liberdade no experimento também foi menor, o que pode ter influenciado o
resultado. Independentemente deste fato, a diminuicdo da rotacdo das roscas
apresentou melhora na fracdo soluvel resultante, diminuindo-a. O trabalho de
Formela [39], analisado anteriormente, também verifica a influéncia da rotagéo
das roscas, porém em uma maior faixa de valores entre 200 £600 rpm, onde foi
possivel constatar maior degradacédo causada pelo aumento na velocidade de
rotacdo. Si et al. [40] também verificou este efeito, porém em maiores taxas de

cisalhamento, de 600 a 1200 rpm.

5.2.2 Densidade de ligacdes cruzadas (DLC)

Foram realizados ensaios de inchamento por imersdo em solvente nas
amostras processadas por extrusdo, para obtencdo do percentual de
desvulcanizacdo em cada amostra extrudada. Os ensaios nestas amostras
WLYHUDP D XWLOL]DomR GR GLVSRVLWLYR 3FHVWD" ™ GHY
FRQIRUPH VDOLHQWDGR QOs M3tlbaud? deORpLW BHBdRY/ € a

porcentagem de desvulcanizacao estao descritos na Tabela 5.6.



92

Tabela 5.6 Densidades de Ligagdes Cruzadas e porcentagem de

desvulcanizacéo das amostras extrudadas.

Amostra DLCa? DLCq? Desvulcanizagao
[10-°> mol/cm 3]  [10-° mol/cm 3] [%0]
Ci-1 1,71 92,55
C1-2 2,91 87,32
C1-3 3,13 86,36
C1-4 22,99 2,40 89,56
C1-5 2,55 88,89
C1-6 4,76 79,30
C2-1 1,93 93,74
C2-2 3,57 88,42
C2-3 4,11 86,64
C2-4 30.80 3,47 88,75
C2-5 2,80 90,92
C2-6 2,64 91,44
C3-1 3,44 91,00
C3-2 2,88 92,46
C3-3 2,70 92,93
C3-4 38,23 3,14 91,80
C3-5 2,40 93,72
C3-6 4,31 88,72

1IDLCa antes da extrusédo e 2DLCq apés a extrusédo

Na Tabela 5.6, se destaca a elevada porcentagem de desvulcanizacao
alcancada no processo, segundo este ensaio. Os valores de DLC cairam
drasticamente, aproximadamente uma ordem de (grandeza, ficando
relativamente préximos aqueles dos compostos nédo vulcanizados C1N, C2N e
C3N, que foram 0,79, 0,79 e 1,21 x 10" mol/cm?, respectivamente.

Os resultados de decaimento relativo na densidade de ligacfes cruzadas
(porcentagem de desvulcanizacdo), foram analisados estatisticamente pelo
método dos valores médios e pela andlise das variancias. Segundo as
amplitudes dos valores médios, apresentadas na Figura 5.5, os 3 fatores de
importancia efetiva no resultado sdo, em ordem decrescente de influéncia, o

termoplastico auxiliar, o percentual de enxofre e a temperatura.
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Figura 5.5 Valores médios referentes a porcentagem de desvulcanizacéo.

A rotacao das roscas apresenta pouca amplitude, o que € confirmado pela
sua insignificancia estatistica considerando-se o valor-p igual a 0,257. Este valor
€ encontrado na analise das variancias referente aos resultados de porcentagem
de desvulcanizacéo descrita na Tabela 5.7. Mesmo quando considerada a soma
dos quadrados médios, a rotacdo das roscas ndo apresenta importancia neste

aspecto.

Tabela 5.7 Analise das variancias (ANOVA) referente a porcentagem de

desvulcanizacéo.

Analise das Variancias Taguchi
Soma dos Soma dos Valores
A Graus de Quadrados L
Parametro ; Quadrados o Valor-p Médios
Liberdade (SQ) Médios o
(SQM) ™
Rotacado 1 3,846 3,846 0,257 0,92
Enxofre 2 59,939 29,97 0,003 4,44
Temperatura 2 43,532 21,766 0,008 3,67
TP 2 73,852 36,926 0,001 4,92
Erro 10 26,622 2,662

Total 17 207,791
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Pela Tabela 5.7 é possivel identificar, segundo o valor-p, a significancia
dos parametros TP, enxofre e temperatura, conforme confirmado pelas
amplitudes médias. Também é viavel a analise da soma dos quadrados médios
de cada fator em relacdo a soma total dos mesmos, verificando-se a
porcentagem de contribuicdo do parametro para o resultado. Novamente o
Diagrama de Pareto foi utilizado para representacao grafica da SQ, pela Figura
5.6. No Diagrama de Pareto é possivel observar a importancia dos 3 fatores

principais, representando 85,3% das consequéncias nos resultados.
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Figura 5.6. Diagrama de Pareto para a soma dos quadrados dos fatores relativos

a porcentagem de desvulcanizacéo.

A influéncia do termoplastico é interessante, visto que os valores médios
sdo maiores para 0S compostos ausentes de TP. O EVA demonstrou
desempenho superior ao PP no aumento da porcentagem de desvulcanizacéo,
porém também teve resultados inferiores ao composto sem adi¢do. Esta relacéo
pode ser explicada pela absorcédo de calor fornecida pelos termoplasticos que,
além de diminuir a fracdo soluvel, também diminuem a porcentagem de
desvulcanizacéo, retirando calor do sistema. Considerando os resultados de

fracdo soluvel relativa, pode-se dizer que a nao adicdo de termoplasticos
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auxiliares aumentou porcentagem de desvulcanizacdo, entretanto também
elevou a quantidade ruptura de ligac6es da cadeia principal da mesma forma,
sem seletividade. Aliando os dois resultados e observando a alta
desvulcanizac&do na maioria das amostras, observa-se que a adi¢do dos TP foi
propicia para a seletividade, aliando indices satisfatorios de desvulcanizagéo
com menor degradacao da cadeia principal (aumento de FSr). A diferenca entre
os TP também pode ser explicada pela diferenca na absorcdo de calor e com
adicdo do efeito de melhor compatibilidade apresentada por blendas BN/EVA
[55].

Outro elemento importante para a variagdo da porcentagem de
desvulcanizacdo foi a concentracdo de enxofre na formulacdo. Esta
concentracéao foi modificada para promover diferentes valores de médulo elastico
e dureza no material, simulando experimentos em pneuméaticos com compostos
de borracha mais moles, intermediarios e mais duros. De acordo com as
amplitudes dos valores médios (Tabela 5.7), observa-se que o composto com
maior modulo elastico, vulcanizado com 1,5 phr de enxofre, foi mais propenso a
ruptura de ligacBes cruzadas do que 0s compostos menos rigidos. A
porcentagem de desvulcanizagdo aumentou na medida em que 0 composto se
tornou mais compacto estruturalmente, ou seja, com maior DLC. Possivelmente,
a ruptura de uma maior quantidade de ligacdes cruzadas nas amostras do
composto C3, se deve a maior quantidade destas ligacdes sendo que as médias
das DLC finais dos compostos extrudados, em relagéo a cada composto C1, C2
e C3 inicial, foram praticamente as mesmas (Tabela 5.6 *Valores de DLCy). Isto
pode ser uma evidéncia de que o processo atua quebrando ligaces com maior
facilidade até certo nivel de DLC. Apds este nivel, a escassez de ligacbes
cruzadas torna mais dificil a ruptura seletiva.

A temperatura do barril, por sua vez, aparece novamente como fator de
importancia no processo, de acordo com a analise das variancias e amplitudes
dos valores médios. O efeito é negativo, pois 0 aumento da temperatura causou
uma diminuicdo na porcentagem de desvulcanizagcdo. Acredita-se que o maior
calor fornecidona 3 SODVWLILFDomR"™ GD EMm&MsEDEK DitigandbRU QD P

a acao de fatores mais seletivos na ruptura de ligacdes, no caso a tensao de
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cisalhamento promovida pela rotagcéo das roscas. Conforme literatura [36,46,47],
a tensdo de cisalhamento perpendicular a cadeia tem melhor efeito na
seletividade de ruptura, atingindo mecanicamente as ligacdes cruzadas, que séo
menos rigidas elasticamente. Com o aumento da temperatura o material flui

melhor e a tensdo de cisalhamento diminui, reduzindo a influéncia mecanica.

5.2.3 Analise Energética da Extrusao

Foi realizado o estudo dos valores energéticos envolvidos no processo de
extrusdo por ERDCI. O valor tedrico da energia térmica fornecida pelo barril foi
calculado segundo a equacdo de FRQGXomR WPpUPLFD 4 PF "7 RQGH
PDVVD GH PDWHULDO LQWURGX]LGR QD H[WUXVRUD F R FD
da temperatura absoluta em Kelvin [62]. A magnitude do calor especifico da BN
varia de acordo com a temperatura. Na faixa de temperatura de extrusao
adotado, ¢ encontra-se por volta de 2,0 J/(g.K), sendo este o valor usado para
os célculos.
Outra energia importante envolvida no processo € a energia elétrica
consumida pelo motor na rotacdo das roscas. A energia elétrica envolvida em
FDGD H[WUXVmMR IRL FDOFXODGD SHOD HTXDoms® ( 8L "V
extrusora, no caso 220 V, i a corrente em amperes, fornecida pela extrusora, e
“t a variacdo do tempo. No processamento a variacdo do tempo se refere ao
tempo total de extrusdo, calculado através da taxa de alimentagédo da extrusora
(10 kg/h). Como a massa de composto foi maior nas amostras com
termoplasticos (TP) R "W WDPEpP .AXRHdI® MNBRapresenta os dados
de energia fornecida pelo motor e pelas resisténcias do barril, com a soma das
energias totais. A amperagem transmitida € referente a subtracao da corrente
elétrica utilizada pelo motor quando com a rosca esté cheia de polimero, durante
a extrusdo, menos a corrente obtida com a rosca girando com o barril vazio, a

qual foi de 32 Amperes para as duas rotagdes (350 rpm e 550 rpm).
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Tabela 5.8 Energias fornecidas no processamento de extrusdo pelas

resisténcias elétricas do barril e torque do motor.

Energia Fornecida pelo Energia fornecida pelo motor
Barril (Roscas)

M Variacdo Calor Amp. Amp. Energia .
Am 4558 Termica  Barril rOSC&  Iransmitida  motor Energia
[0] >"7@ [KJ] cr[1Ae]|a Al [kJ] total [kJ]

C1-1 1200 185 444,0 41 9 856,4 1.300
C1-2 1335 215 574,1 37 5 528,7 1.102
C1-3 1335 245 654,2 36 4 4229 1.077
Cl-4 1335 185 494,0 39 7 740,1 1.234
C1-5 1200 215 516,0 38 6 570,9 1.086
Cl1-6 1335 245 654,2 36 4 4229 1.077
C2-1 1200 185 4440 43 11 1046,7 1.490
C2-2 1335 215 574,1 37 5 528,7 1.102
C2-3 1335 245 654,2 36 4 4229 1.077
C2-4 1335 185 494,0 42 10 1057,3 1.551
C2-5 1335 215 574,1 37 5 528,7 1.102

C2-6 1200 245 588,0 35 3 285,5 873
C3-1 1335 185 494,0 37 5 528,7 1.022
C3-2 1335 215 574,1 40 8 845,9 1.419

C3-3 1200 245 588,0 35 3 285,5 873
C3-4 1335 185 494,0 42 10 1057,3 1.551

C3-5 1200 215 516,0 36 4 380,6 896

C3-6 1335 245 654,2 35 3 317,2 971

Na Tabela 5.8 verifica-se que a energia térmica fornecida pelo barril tem
grande influéncia na energia total, ndo pelo seu valor absoluto, mas pela
3 SODVWLILFDomR" IRUQHFLGD DR PDWHULDO R DXH IDFL
melhor plastificacdo do composto, a geragdo de atrito interno causada pela
tensdo de cisalhamento fornecida pela rotacéo das roscas diminui.
Neste sentido, € valida a avaliacdo da Energia Mecanica Especifica
(EME) referente a cada experimento. Como o valor de energia térmica é teorico
e sua influéncia esta diretamente ligada ao torque do motor por meio das
caracteristicas reoldgicas do material, a utilizagdo deste parametro se torna

suficiente e mais proximo a realidade. Esse parametro considera a poténcia
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fornecida pelo motor e o torque gerado nas roscas, devido a resisténcia que o
composto de borracha oferece ao fluxo. A EME é a razéo do torque calculado
através da poténcia elétrica do motor pela vazdo massica de polimero na
extrusdo, conforme equacao 2.14. A Tabela 5.9 apresenta os valores dessa
grandeza em kJ.h/kg.

Tabela 5.9 Energia mecanica especifica desenvolvida em cada extrusao.

Am Rotacao [rpm] Amp. Transmitida [A] EME [kJ.h/kg]

Cl-1 350 9 5,40
C1-2 350 5 3,00
C1-3 350 4 2,40
C14 550 7 2,67
C1-5 550 6 2,29
C1l-6 550 4 1,53
C2-1 350 11 6,60
C2-2 350 5 3,00
C2-3 350 4 2,40
C2-4 550 10 3,82
C2-5 550 5 191
C2-6 550 3 1,15
C3-1 350 5 3,00
C3-2 350 8 4,80
C3-3 350 3 1,80
C3-4 550 10 3,82
C3-5 550 4 1,53
C3-6 550 3 1,15

De posse destes valores, foram realizadas analises estatisticas levando
em conta a variancia dos resultados e a amplitude dos valores médios, com
ajuda do software MINITAB. A Figura 5.7 apresenta a amplitude dos valores
médios referente a cada nivel dos parametros, e a Tabela 5.10 a anélise das

variancias de cada fator de controle.
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Figura 5.7 Valores médios referentes a EME para as principais variaveis
avaliadas, velocidade de rotacdo das roscas, quantidade de
enxofre, temperatura do barril e o termoplastico.

Tabela 5.10 Analise das variancias (ANOVA) referente a EME.

Andlise das Variancias Taguchi
i Graus de Soma dos Soma dos VaJores
Parametro Liberdade Quadrados Qu_adrados Valor-p M?dIOS
(SQ) Médios (SQM) méx
Rotacéao 1 8,7223 8,7223 0,012 1,392
Enxofre 2 0,6485 0,3242 0,713 0,463
Temperatura 2 18,6507 9,3254 0,004 2,48
TP 2 0,9742 0,4871 0,607 0,545
Erro 10 9,2708 0,9271
Total 17

Analisando a Figura 5.7 e a Tabela 5.10 tem-se que, estatisticamente, a
concentracéo de enxofre inicial e a presenca de termoplastico ndo influenciaram
significantemente na variacdo da energia mecéanica especifica fornecida pela
rosca. Em contrapartida, a temperatura e a velocidade de rotacdo das roscas
influenciaram no valor de EME fornecida ao material. O diagrama de Pareto da
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Figura 5.8 apresenta a importancia, em porcentagem, dos parametros para a

variacéo do resultado.
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Figura 5.8 Diagrama de Pareto para a soma dos quadrados dos fatores relativos

a energia mecanica especifica.

Como citado anteriormente, a temperatura do barril tem influéncia
significativa no torque desenvolvido pelo motor da extrusora. Mesmo nao
constando diretamente nos calculos de EME, o fator temperatura tem a maior
importancia, devido ao efeito plastificante no material. Com o aumento da
temperatura, 0 material se torna menos viscoso, diminuindo a resisténcia ao fluxo
e a rotacao das roscas. Essa propriedade é relevante no sentido de que melhora
a processabilidade do material, diminuindo os custos de producdo. Deve-se
entdo buscar um balanco entre a produtividade melhorada pelo aumento da
temperatura do barril e a degradacédo polimérica também encontrada neste
sentido.

A velocidade de rotacdo das roscas teve em termos percentuais uma
relevancia secundaria no valor de EME, sendo que o aumento na velocidade de
rotagdo proporcionou uma queda na energia mecéanica especifica. Tem-se que

o torque do motor diminui com o aumento na velocidade de rotacdo das roscas
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para a mesma poténcia, segundo a equagao 2.12. Com a reducao do torque, a
energia dissipada pelo motor diminui.

O fator erro se mostrou relativamente importante na variacdo da EME,
representando aproximadamente ¥ do total da soma dos quadrados. Pode-se
afirmar que interagdes entre os parametros do processo e sinais ndo controlaveis
possivelmente causaram este efeito. Outra observacéo € a falta de importancia
estatistica dos fatores termoplasticos e enxofre. Acredita-se que exista
interacOes de grau maior entre estes parametros e 0s outros, principalmente pela
diferenca no comportamento reolégico dos termoplasticos e diferenca de modulo
elastico referente as diferentes concentracBes de enxofre. No caso estas
interacbes ndo foram encontradas devido a amostragem feita pelo método de
Taguchi, onde as interacfes de longo alcance sédo consideradas inexistentes
[35].

5.2.4 Anélise de Horikx

A teoria de Horikx foi utilizada para a andlise qualitativa do processo em
relacdo a seletividade proporcionada pela ruptura de ligacdes cruzadas. Cada
amostra teve sua porcentagem de desvulcanizagdo, aqui chamada de
decaimento relativo na densidade de ligaces cruzadas, e fracdo soluvel relativa
ja caracterizadas anteriormente. Estas informacdes foram entéo plotadas em um
grafico de Horikx onde o eixo da abcissa representa a queda na DLC e o eixo
das ordenadas as fracBes soluveis relativas. No mesmo grafico, foram plotadas
as curvas tedricas representativas da ruptura de ligacdes cruzadas e ruptura da
cadeia principal que levaria a degradacdo do polimero. O gréfico esta
representado na Figura 5.9, onde cada ponto (estrela) se refere a uma amostra

do experimento.
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Figura 5.9 Gréfico de Horikx com as curvas tedricas e os resultados dos

experimentos.

Em geral, pode-se observar bons resultados no experimento como um
todo, com a representacdo dos pontos situada em sua maioria na faixa entre as
curvas tedricas. Esta faixa representa que ligacdes cruzadas foram rompidas e
também a cadeia principal foi danificada, sendo que a distancia relativa do ponto
experimental a cada uma destas curvas, define a propor¢cdo de ocorréncia de
cada cisdo. Simplificando, quanto mais proximo o resultado estiver da curva de
ruptura de ligacGes cruzadas, maior a seletividade do processo. A Figura 5.10
apresenta uma ampliacdo do grafico anterior, com a identificacdo das amostras

pela fracdo soltvel relativa encontrada.
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Figura 5.10 Ampliacao do gréafico de Horikx com os resultados de FSr expostos.

Analisando o gréafico, € notavel o melhor desempenho geral referente as
amostras extrudadas com a adicdo de termoplasticos. O EVA apresentou 0s
melhores efeitos segundo a teoria, com a disposicao de todos seus resultados
experimentais na faixa de seletividade de ruptura, e com boa proximidade a
curva de ligacbes cruzadas. O PP mostrou bons resultados, porém mais
dispersos no grafico, com maior amplitude na fracdo soltvel relativa (vertical).
As amostras sem adicdo de termoplasticos apresentaram maiores fracfes
sollaveis, 0 que neste caso representa maior degradacao da cadeia principal.

Esta analise serviu de base para a escolha das amostras que seriam
revulcanizadas para o desenvolvimento de novos compostos de borracha
natural. A Tabela 5.11 apresenta os valores de distancia de cada ponto a curva
de ligagbes cruzadas, relativa ao comprimento total da faixa de seletividade, isto
é, a distancia entre as curvas (linha tracejada horizontal da Figura 5.10).
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Tabela 5.11 Resultados da distancia relativa, em porcentagem, do ponto
experimental a curva de ruptura de ligacbes cruzadas. Valores

dispostos em ordem crescente de distancia.

Amostra TP  FS Relativa [%] Desvulcanizacao [%)] Distanciat
C3-1 PP 13,37 91,00 9%
Cil-4 EVA 25,64 89,56 11%
C3-4 EVA 22,21 91,80 13%
Cl-1 SEM 28,18 92,55 20%
C3-2 EVA 28,10 92,46 29%
C2-1 SEM 29,47 93,74 32%
C2-2 PP 34,29 88,42 33%
C3-5 SEM 41,55 93,72 41%
C2-4 PP 32,40 88,75 48%
C1-3 EVA 26,46 86,36 49%
C2-3 EVA 42,87 86,64 52%
C2-5 EVA 33,37 90,92 56%
C1-2 PP 35,27 87,32 73%
C3-3 SEM 48,99 92,93 96%
C1-5 SEM 44,18 88,89 103%
C3-6 PP 51,94 88,72 152%
C1-6 PP 50,87 79,30 170%
C2-6 SEM 50,11 91,44 263%

1Distancia do ponto experimental a curva de ruptura de ligacdes cruzadas sobre a

distancia entre as curvas.

Na escolha das amostras para revulcanizacdo as seguintes condicdes
foram consideradas:

- Escolher amostras com os melhores e piores resultados, para discussao
da validade de uso da teoria de Horikx na caracterizacdo e julgamento do
processo;

- Comparar entre amostras do mesmo composto inicial, isto €, com

mesmo teor de enxofre;
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- Comparar entre amostras com mesma condicdo de adicdo de
termoplastico auxiliar.

Levando em consideracdo as condi¢cdes, o primeiro passo foi avaliar a
maior amplitude na Tabela 5.11, disposta em ordem crescente de distancias.
Esta amplitude foi encontrada entre os resultados da amostra C3-1 e C3-6
(Verde), que apresentam mesma concentracdo de enxofre e mesmo
termoplastico auxiliar. A proxima maior amplitude foi observada entre os
compostos C1-1 e C1-5 (Laranja), ambos com o0 mesmo teor de enxofre e sem
termoplasticos em sua composicdo. Apos essas escolhas, restaram as amostras
do composto C2 e a comparacdo entre o termoplastico EVA, concatenado na
escolha das amostras C2-3 e C2-5 (Azul). Apesar destas amostras terem
resultados com baixa amplitude segundo Horikx, a analise dos resultados com
relacao as diferencas de fracéo soluvel e porcentagem de desvulcanizacéo pode
ser realizada.

E importante salientar a natureza qualitativa desta analise de Horikx,
sendo que, para a revulcanizacao e caracterizacao das propriedades mecanicas,
outros fatores sé@o levados em conta além da fracdo soluvel e porcentagem de
desvulcanizacdo. Também € necessario considerar a presenca do negro-de-
fumo nas composicdes, o que nao foi contemplado pela teoria. Portanto, fatores
como a interacdo entre as cadeias de borracha e o NF, presenca de ligacdes
cruzadas remanescentes, presenca de termoplasticos e morfologia do composto
desvulcanizado, interferem no processo de mistura e revulcanizacao, afetando o
desempenho e estrutura do material resultante.

A Figura 5.11 apresenta as amostras selecionadas ap0s secagem e
retirada da umidade oriunda do resfriamento em agua apdés a extrusdo. Pode ser
verificado um melhor acabamento superficial quando a temperatura de extrusao
foi maior, com consequente aumento na fracdo solavel. Por outro lado, as
amostras C1-1 e C3-1, com melhores resultados segundo Horikx, apresentaram

aparéncia grosseira, com aspecto granular.
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Figura 5.11 Fotos das amostras escolhidas para revulcanizacdo ap6s extrusao.

Os aspectos e resultados referentes as caracterizacdes dos compostos

revulcanizados estao descritos no sub-item 5.3 deste capitulo.

5.2.5 Analise Termogravimétrica (TGA)

O uso da termogravimetria para a andlise da desvulcanizacdo de
compostos elastoméricos é utilizada por diversos autores [21,22,31,63], sendo
um dos métodos mais praticos na identificacdo da composicdo quimica e da
estabilidade térmica dos compostos. A analise termogravimétrica (TGA) neste
projeto foi realizada em amostras selecionadas, com objetivo de avaliar estas
duas propriedades antes e apds a extrusdo. As amostras ensaiadas foram as

vulcanizadas (C1, C2 e C3) e a fracao soluvel das mesmas (FS-C1, FS-C2 e FS-
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C3). As fragBes soluveis (FS) foram retiradas do ensaio de FS com a evaporagao
do solvente dos béqueres. Para avaliacdo dos efeitos da desvulcanizacao, a FS
dos materiais escolhidos para a revulcanizacao foram ensaiados, sendo eles as
amostras C1-1, C1-5, C2-3, C2-5, C3-1 e C3-6. Também foram avaliados os
termoplasticos anteriormente e posteriormente a realizacdo da extrusdo dos
mesmos. Os ensaios nos termoplasticos foram Uteis para caracterizacdo do
material que foi adicionado e verificacdo do efeito da extrusdo em suas
propriedades.

As curvas termogravimétricas derivadas da Figura 5.12 mostram os picos
de perda de massa do EVA e do PP virgens, ambos apds processamento por
extrusdo a 350 rpm e 270 °C. O EVA apresenta 2 picos de degradacéao distintos,
referentes ao conteltdo vinilico e ao etilénico [55,64]. Um deles, referente ao
acetato de vinila, esté situado na faixa entre 300 e 400 °C, com valor maximo por
volta de 370 °C quando virgem e 360 °C quando extrudado. Houve aumento na
perda de massa nesta faixa onde, com o processamento, a area equivalente da
massa perdida passou de 14 % para 20 % em massa. Por outro lado, houve
diminuicdo na perda de massa na faixa de 400 a 500 °C, de 86 % para 80 %
apos a extrusdo, com o0 pico se mantendo proximo a 476 °C. Esta faixa
representa a degradacédo do etileno presente neste copolimero [55,64]. Pode-se
afirmar pela Figura 5.12 que a extrusdo teve efeitos degradantes na estrutura

molecular com a perda de massa de contetdo mais estavel.
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Figura 5.12 Curvas termogravimétricas derivadas dos termoplasticos (TP) antes

e apos a extrusao.

As curvas vermelhas do da Figura 5.12 representam as termogravimetrias
derivadas do PP. E possivel observar destas curvas que o PP n&o sofreu
grandes mudancas em sua estrutura, sendo praticamente estavel durante o
processo de extrusdo. A ligeira mudanca presente esta na diminui¢ao do pico de
degradacdo maxima de 469 °C para 464 °C, situado na faixa de perda de massa
entre 400 e 500 °C. A caracterizacdo destes polimeros foi essencialmente
importante para verificacdo de suas presencas nas termogravimetrias dos
compostos de BN extrudados.

O composto de BN vulcanizado e sua fracdo solivel também foram
analisados por termogravimetria. A Figura 5.13 apresenta as curvas de
decomposicdo térmica das amostras dos compostos C1, C2 e C3, e de suas
fracbes soluveis. Regides aproximadas foram delimitadas nos graficos para
melhor visualizacdo das faixas de decomposi¢cdo do material, referenciando os
principais componentes presentes na mesma. No intervalo entre 100 °C e 300
°C observa-se perdas de massa que se referem a decomposicéo de aditivos e

residuos com baixa massa molar como 0leos, oligbmeros e residuos do processo
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de vulcanizacdo e desvulcanizagcao [22]. A degradac&do da BN ocorre na faixa
entre 300-450 °C com pico em torno de 385 °C [21]. O ultimo intervalo de perda
de massa ocorreu a troca de gas nitrogénio para oxigénio em 550 °C, fazendo

com que ocorrresse a termooxidacao do negro de fumo.

Figura 5.13 Curvas termogravimétricas dos compostos vulcanizados de BN e de

suas fracdes sollveis.

O gréfico da Figura 5.13 fornece uma boa distin¢cdo entre o contetdo do
material vulcanizado e de sua fracdo solavel, porém pouca diferenca entre os
compostos entre si. E importante notar que a fragdo sollvel que foi analisada
esta presente em sua totalidade no material vulcanizado, visto que a andlise foi
feita em amostras distintas. Sendo assim, pode ser observado que a mesma
massa de compostos de baixa massa molar presente no elastébmero vulcanizado
como um todo, por volta de 10 %, representa uma grande parte em massa da
fracdo sollvel ensaiada, aproximadamente 70%. Esta constatacdo verifica a

ocorréncia de extragdo dos compostos de baixo peso molecular e 6leos realizada
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em solvente e a falta de solubilizacdo da rede de borracha natural vulcanizada,
visto a pouca presenca de BN na fracéo soluvel.

Ainda com relacao a Figura 5.13, entende-se que a fracdo de BN na parte
extraida é de aproximadamente 15% em massa, correspondente a cadeias de
borracha néo interligadas por ligacdes cruzadas, e cadeias menores com baixa
massa molar. Na Tabela 5.12 estdo relacionados todos valores de perda de
massa e temperaturas de taxa de degradacdo maxima (pico da curva
termogravimétrica com a massa derivada pelo tempo, DTG), referentes a cada
componente dos compostos de borracha natural, das fracBes sollUveis dos
mesmos e dos compostos extrudados. Assim, pode-se observar um maior valor
de concentracdo de BN no elastdmero vulcanizado, evidenciando novamente a
nao solubilizacdo da rede de ligacdes cruzadas da BN. Outra hipotese
evidenciada € a de que compostos de BN de menor massa molar foram extraidas
nos ensaios de FS. Essa evidéncia esta na reducdo dos valores de pico de
degradacédo, quando comparados 0s compostos virgens e suas partes sollveis.
A BN presente nas fracGes sollveis tem pico de degradacdo maxima anterior,
com variagéo proxima de 17 °C no caso dos compostos C2. Tem-se da literatura
que a reducdo da massa molar influencia o comportamento térmico dos
polimeros, neste caso, a reduc¢do do comprimento das cadeias leva a menores
temperaturas de degradacao [10]. A presenca destes compostos de menores
comprimentos de cadeia, se deve, além da propria variacdo de massa molar
intrinseca aos polimeros, ao processo de mastigacdo no banbury e na posterior

mistura no misturador de rolos.
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Tabela 5.12 Valores de perda de massa e temperaturas de pico de degradagao
referentes a cada componente dos compostos de BN. Misss € a

massa perdida e Tpico a temperatura de taxa de degradacdo

maxima.
MM BN PP EVA NF Res.
baixa
Am.
Mioss  Mioss Tpico Mioss Tpico Mioss Tpico Mioss Tpico Mioss
(%) (%) (°C) () (°C) () (C) () (C) (%)
C1 10,7 63,1 385 - - - - 33,4 542 -
Cc2 99 57,7 385 - - - - 269 539 5.2
C3 10,7 59,0 385 - - - - 27,8 536 24
FS-C1 69,2 17,0 379 - - - - 3,3 521 8,9
FS-C2 70,2 13,2 368 - - - - 6,4 523 8,1
FS-C3 699 152 369 - - - - 5,4 522 7,8
FS-C1-1 20,1 77,0 382 - - - - - - 1,7
FS-C1-5 155 79,3 385 - - - - 1,3 532 1,8
FS-C2-3 10,9 69,5 386 - - 11,7 471 5,1 559 2,6
FS-C2-5 115 70,5 388 - - 16,6 470 - - 1,6
FS-C3-1 295 65,7 380 1,3 467 - - 0,8 523 19
FS-C3-6 12,4 82,6 383 1,0 467 - - - - 3,4

Outro aditivo que apresentou grande reducdo em seu percentual em
massa foi o negro-de-fumo (NF). No composto vulcanizado o teor de NF estava
entre 27 e 33%, ja na fracdo sollvel sua massa girou em torno dos 5%. A
presenca de NF na FS, possivelmente ocorreu devido a falta de completa
homogeneizacdo das particulas nanométricas no composto de BN, causando
sua liberagao do reticulo, quando em solucdo e apés o inchamento da rede. A
qguantidade de residuos final € relativa a presenca de compostos aromaticos, 0s
quais geram mais residuo devido sua alta razdo carbono/hidrogénio, e
elementos inorganicos da formulacdo como o zinco, oxigénio e possiveis
contaminagdes presentes nos materiais e nos processos [58]. A maior
quantidade de residuos nas termogravimetrias das fragbes solluveis dos
compostos vulcanizados representa uma maior quantidade de 6leos aromaticos
presentes nestas amostras. Nunes [1] confirma a identidade inorganica dos

residuos da decomposi¢ao por Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-
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X (EDS) apoés a queima de um composto de BN ndo vulcanizado, evidenciando
a presenca de C e Zn como elementos principais.

As fracOes sollveis dos compostos extrudados foram também ensaiadas
por termogravimetria, nas mesmas condi¢des de operacao do ensaio anterior. A
Figura 5.14 apresenta as curvas termogravimétricas deste ensaio e duas curvas
comparativas retiradas do ensaio anterior. Primariamente, é visivel a maior
aproximacédo das curvas das amostras extrudadas ao perfil curva do material
vulcanizado. Isto evidencia a desvulcanizacdo dos compostos, tornando a massa
de elementos de baixa massa molar, oligdmeros e 6leos menos presenciavel e

a massa de borracha natural abundante.

Figura 5.14 Curvas termogravimétricas das fracdes sollveis dos compostos

extrudados.

O grafico da Figura 5.14 tem seus valores de perdas de massa e
temperaturas de taxa de degradacdo maxima apresentados na Tabela 5.12.

Analisando primeiramente a massa de borracha natural, observa-se que houve
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significante aumento de concentragdo do polimero na fragéo soltvel do material
desvulcanizado, em relacdo a FS do composto vulcanizado. Estes dados
corroboram a teoria de quebra de ligagdes cruzadas juntamente com 0s ensaios
de inchamento. Apds a extrusao, segmentos de cadeia livres devido a quebra de
cadeia principal ou ruptura de ligagbes cruzadas sao liberadas do composto
inchado por imersdo em solvente compativel, no caso o xileno.

Uma analise que evidencia uma possivel seletividade na ruptura de
ligacdes cruzadas € a observacao dos valores alcancados nas temperaturas de
méaxima degradacdo dos materiais extrudados, as quais se mantiveram em torno
de 385 °C, que € o valor encontrado nas referéncias e nas termogravimetrias dos
compostos vulcanizados. Visto estes valores, é possivel dizer que a extrusao
liberou mais BN na solucado e esta BN tem massa molar maior, mais proxima a
do composto virgem, visto a melhor estabilidade térmica alcancada. Uma
possivel estabilizacdo térmica referente ao EVA pode ser observada, visto que
0S compostos com maiores picos de degradacdo maxima sdo 0s que tiveram a
adicao deste termoplastico durante a extrusao.

Nas amostras C2-3, C2-5, C3-1 e C3-6 observa-se a presenca de
termoplasticos, os quais foram adicionados para auxiliar a seletividade na quebra
de ligacbes. Conforme a caracterizacdo dos mesmos feita anteriormente (Figura
5.12), pode-se confirmar a presenca de ambos TP nas fracBes solluveis da
amostra. Lembrando também o ensaio de fracdo sollvel realizada nos TP puros
apos a extrusao (Tabela 5.4), foi visto que o EVA era totalmente sollvel em xileno
e gue o PP era totalmente insoluvel, nas condi¢cdes de extracdo utilizadas. Essa
diferenca de solubilidade € comprovada pela termogravimetria, sendo que €
observavel uma boa porcentagem de perda de massa do EVA nos compostos
C2-X e uma pequena concentracdo de PP nos compostos C3-X, que é
provavelmente referente a particulas de PP desestabilizadas no processo de
extrusao.

O teor de residuos dos extrudados foi pequeno relativamente aos outros
compostos ensaiados, provavelmente devido a maior ponderacao da massa de
BN. Algumas amostras ndo apresentaram NF em sua composi¢ao e outras um

nivel baixo. Provavelmente ocorreu uma melhora na mistura entre BN e NF apés
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a desvulcanizacédo devido ao processo de extrusao em rosca dupla co-rotacional

e interpenetrante, ideal para mistura de cargas.

5.2.6 Calorimetria exploratéria diferencial (DSC)

A técnica de calorimetria exploratéria diferencial (DSC) foi utilizada nas
amostras de composto virgem e nas fragées sollUveis do composto vulcanizado
e dos materiais extrudados. Também foram ensaiados os termoplasticos PP e
EVA puros e apos extrusdo. Este ensaio fornece informacdes das variacdes da
capacidade calorifica, através da medida do fluxo de calor fornecido para a
amostra e para a referéncia. Estas variacdes acontecem quando o material
ensaiado passa por transformacBes quimicas ou fisicas, resultando em
variacfes da linha base de fluxo de calor. Para elastdmeros em geral, a técnica
de DSC é sensivel para a determinacao da temperatura de transicao vitrea (Tg).
A transicdo vitrea ocorre quando ha mudanca do comportamento mecanico
vitreo para o comportamento borrachoso, com aumento consideravel na
mobilidade das cadeias. Considerando um eixo exotérmico, a variacdo na Tg é
representada por uma queda no fluxo de calor, representando uma transicao
termodinamica de segunda ordem, representada na curva de DSC por uma
variacdo na linha base. O ensaio é amplamente utilizado na literatura para
identificacdo e observacao do desempenho térmico de compostos com borracha
natural [22,51,56].

As analises de DSC dos termoplasticos foram realizadas para caracterizar
as temperaturas e faixas de transicao térmica, principalmente a temperatura de
fusdo (Tm), para que sua presenca seja identificada nas amostras de BN, visto a
incorporacdo dos termoplasticos no processo de extrusdo. Os termogramas
resultantes dos ensaios com 2 aquecimentos estdo representados nas Figuras
5.15e5.16.



115

Figura 5.15 Termograma de DSC do EVA apo6s extruséo.

Figura 5.16 Termograma de DSC do PP apds extruséao.
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O EVA apresentou uma variacdo entre as curvas do primeiro e do
segundo aquecimento. Acredita-se que no primeiro aquecimento o historico do
processamento realizado em extrusora foi normalizado, com a liberacdo de
tensdes residuais e subprodutos, visto a similaridade no perfil do resfriamento
com o segundo aquecimento. No resfriamento, a formacdo de uma estrutura
ordenada € observada entre 55°C e -20°C (Tg), com um pico seguido de um
ombro largo. O pico exotérmico representa uma temperatura de transicao de
primeira ordem, no caso a cristalizacdo das cadeias de etileno. JA o ombro,
representa a ordenacgao dos grupos vinil-acetato, por uma transicédo de primeira
ordem com variacdo acentuada na linha base. Esta ordenagédo acontece por
difusdo destes segmentos de cadeia, a qual é dificultada pela cristalizacao da
cadeia principal [56,65]. No segundo aquecimento esta estrutura € desfeita, com
a transicao vitrea perceptivel por volta de -30 °C e seguida por outra variacao de
segunda ordem, que segue até aproximadamente 50 °C, onde a fuséo tem inicio
e apresenta pico por volta 75°C, préximo a valores encontrados na literatura [65].

O PP apresentou comportamento térmico bem definido, com as
temperaturas de fusao e cristalizacao visiveis e distintas. A fuséo teve pequena
variacdo no segundo aquecimento, antecipando o pico de 165 °C para 162 °C,
devido a normalizacao do material extrudado. A temperatura de cristalizacao (Tc)
teve pico por volta de 115 °C e a transicao vitrea nao foi perceptivel.

A observacdo das transicfes térmicas dos compostos de borracha natural
foi realizada em amostras de material ndo vulcanizado e nas fragdes sollveis
dos compostos vulcanizados, com termogramas apresentados na Figura 5.17. A
principal verificacdo é feita na obtencéo da Tg referente a BN. De acordo com a
literatura, a BN n&o vulcanizada e nao aditivada e a BN vulcanizada tém Tg
situada em -72 °C e -63 °C, respectivamente [66]. Entretanto, quando aditivada
e dependendo da formulacdo do composto, a BN vulcanizada pode apresentar
Tg em patamares superiores, com a mobilidade das cadeias atingida em
temperat X UDV PDLRUHV (P HAnGhKGIRI. (B6], CiDdD Chfhpostos de
borracha natural proveniente de diferentes clones foram vulcanizados e suas
temperaturas de transicdo vitrea foram medidas, encontrando ise em uma faixa

entre -57 e -59 °C. Esta diminuicdo se refere principalmente a presenca de
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cargas de refor¢o, no caso o NF, o qual é revestido pela borracha ancorando-a
[60].

Figura 5.17 Termogramas de DSC dos compostos C1, C2 e C3 nao vulcanizados
e das FS dos mesmos compostos apos vulcanizacao.

Nas curvas referentes ao composto ndo vulcanizado foi possivel notar a
presenca da BN, devido a variacdo da linha base do fluxo de calor. Essa
transicdo € equivalente a Tg encontrada na literatura e tem valores médios
equivalentes a -59, -59 e -56 °C, para C1N, C2N e C3N, respectivamente.
Novamente a pré-vulcanizagao referente ao composto C3 pode ser evidenciada,
resultando na maior restricio de movimento e consequente aumento da
temperatura de transigéo vitrea de -59 °C para -56 °C. Nenhuma outra transicéo
térmica pode ser evidenciada, salientando o carater amorfo da BN. Nas curvas
referentes as fracbes sollveis, a amostra FS C1 apresentou comportamento
similar aos das BN né&o vulcanizadas, com Tg definida e com valor médio em -

56 °C. Pela semelhanca entre estas curvas, pode-se dizer que a amostragem da
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FS utilizada teve na composi¢ao elementos sem vulcanizagdo, com a presenga
de BN, negro-de-fumo e outros aditivos ndo reagidos no processo.

Ja nas fracdes soluveis dos compostos C2 e C3 foram encontradas curvas
de DSC com perfis diferentes, sem a Tg da BN definida, com duas transicdes
térmicas de primeira ordem e com uma pequena Tg presencidvel por volta de -
80°C. Este fenbmeno pode ser referente a reacdes de formacao e decomposicéo
ocorrentes entre 0s compostos de baixa massa molar e elementos livres
presentes nestas amostras. Os primeiros aquecimentos das duas amostras
apresentaram picos endotérmicos proximo a 120 °C e 160 °C, referentes a fusao
de enxofre cristalino e sua polimerizacao por abertura de anel [67]. Presume-se
gue este enxofre e outros elementos formaram algum tipo de polimero ou
oligbmero metaestavel, pois o perfil do segundo aquecimento manteve-se apos
a repeticdo do ensaio com trés aquecimentos. Este fendbmeno né&o foi estudado
a fundo neste projeto devido a sua identificacdo proxima ao término desta
dissertacdo, e sua baixa relevancia no contexto geral do estudo.

ApoOs a extrusdo, os compostos escolhidos para a revulcanizacao tiveram
suas fracBes sollveis ensaiadas por DSC. A Figura 5.18 apresenta o
termograma com as curvas de DSC referentes a estes compostos. Nas amostras
FS 2-3 e FS 2-5 foi possivel observar uma pequena area referente a fusao do
EVA por volta de 79 °C.
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Figura 5.18 Termograma de DSC das frag6es solUveis das amostras extrudadas

No termograma da Figura 5.18 € possivel observar um vale apés a faixa
de transicao vitrea, referente a liberacdo de tensbes residuais presente no
polimero apds processamento com aplicacdo de altas tensdes cisalhantes. Com
relacdo a Tg da borracha natural, todas amostras extrudadas apresentaram faixa
de transicdo perceptivel, com reducdo nos valores médios de Tg. O maior valor
encontrado foi de -61,6°C para a amostra FS C3-6, e o menor valor igual -65°C
para a FS C1-5. Todos valores de Tg foram menores que os encontrados nos
compostos ndo-vulcanizados, que estavam entre -56 e 59 °C, podendo
representar uma melhor liberacdo das cadeias de borracha natural do reticulo,
desincorporacdo da BN nas particulas de NF ou reducédo da massa molar. Em
conjunto com os valores de termogravimetria obtidos anteriormente, é possivel
entdo verificar a quantidade de BN presente na fracdo sollvel dos materiais
extrudados e também sua qualidade, referente a mobilidade das cadeias livres.
Com isso, sugere-se que o composto FS C3-6 apresentou melhor desempenho
nos ensaios térmicos, com a obtengéo simultanea da maior concentracdo de BN

em sua composicdo, 82,6% e maior temperatura de transicdo Vvitrea,
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aproximadamente -61,6 °C. Isto quando se considera a hipétese de que a
reducdo da Tg € resultado da reducdo da massa molar, ja que a quantidade de
NF nas termogravimetrias € pequena. Outras conclusdes referentes aos outros
compostos ndo foram possiveis, devido a variedade nos parametros de processo
e falta de correlagédo entre as concentracbes de BN e as temperaturas de

transicao vitrea

5.2.7 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

A analise de FTIR foi realizada nos compostos para a observacdo dos
grupos funcionais, composicao quimica do material e a variacao desta estrutura
apos processamento por extrusdo em rosca dupla. Esta técnica é bastante
utilizada para o estudo da desvulcanizacdo de compostos de borracha natural,
principalmente para a caracterizacdo de compostos intermediarios formados
apos processamento de regeneracao [53,63,68 £73]. Outra referéncia importante
€ anorma ASTM D3677, focada na caracterizacdo de compostos elastoméricos
por espectroscopia no infravermelho.

As amostras dos compostos C1l, C2 e C3 foram ensaiadas quando
vulcanizadas, sendo necessaria prévia pirélise para obtencdo de material
adequado, capaz de formar um filme na pastilha de KBr. Os ensaios também
foram realizados nas fracfes sollveis destes compostos e nas fracdes sollveis
dos materiais desvulcanizados. Os espectros de absorcdo das radiacfes
eletromagnéticas no infravermelho aplicadas aos compostos vulcanizados estédo
apresentados na Figura 5.19. Os principais picos de absorcao referentes aos

grupos ligados a borracha natural foram indicados.
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Figura 5.19 Espectros de absorcao no infravermelho dos compostos C1, C2 e

C3 vulcanizados.

Comparando o perfil dos trés espectros, ndo foi possivel observar
diferencas na absorcéo, sendo que 0s principais picos estao presentes nos trés
compostos. A Unica diferenca visivel e a reducéo de todos os picos da amostra
C1 em relacao aos outros elastbmeros. Como a diminui¢éo é proporcional e toda
regiao, € muito possivel que esta diferenca foi causada por pequenos desvios na
preparacao da amostra, como por exemplo a espessura do filme.

A regido do espectro com maior absorgao, referente aos picos de 2920
cm* e 2850 cm?, sdo referenciados na literatura como sendo a absorcéo pela
vibracdo de estiramento das ligacbes C-H presentes nas cadeias alifaticas
presentes no composto [71 #3]. Esta regido esteve presente em todos 0s
espectros obtidos no desenvolvimento do projeto, e ndo € utilizada para a

caracterizagao de compostos de borracha, segundo ASTM D3677. Portanto, nos
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proximos graficos apenas a regido do espectro referente aos comprimentos de
onda entre 1800 cm™ e 400 cm™ serdo analisadas. A absor¢édo no comprimento
de onda equivalente a 1450 cm™, presente neste intervalo, também néo é
utilizado na caracterizacao de elastdbmeros pela ASTM, porém caracteriza a
presenca de BN, sendo atribuida a vibracdo de grupos metilénicos #CH2+
presentes nesta borracha [63,68].

As outras regifes que caracterizam a presenca da BN séo atribuidas aos
picos de absorcédo de 1640, 1515, 1375, 886 e 814 cm™. O comprimento de onda
de 1640 cm™ representa a absorcédo referente a vibracdo da ligacdo C=C,
presente no mero de BN [53,74]. O pico de 1515 cm™ pode ser referente a
vibracdo de estiramento de duplas ligagbes conjugadas, assistidas por
grupamento metil (CHz t(C=C)n t, onde n > 6). Segundo Garcia et al. [68], essa
vibracéo tem pico préoximo a 1537 cm, podendo ter sido influenciado pela
variacdo de n. A absorcdo no comprimento de onda 1375 cm™ é usualmente
reconhecido como a vibracéo de estiramento dos grupos metil (-CHs-) presentes
no mero de BN. Este pico é muito utilizado na caracterizacdo de elastbmeros,
principalmente em comparacgao a borracha de butadieno, a qual ndo apresenta
metil ligado a ligagédo diénica [63,69]. Os picos de 886 e 814 cm sdo referentes
ao estiramento das ligacbes #=CH e C=CH, respectivamente, ambos
associados a insaturagao presente no 1,4-poliisopreno (BN).

Outras informacdes importantes apresentadas na espectroscopia séo a
presenca de outros componentes da formulacdo, como 6leos e compostos de
enxofre. Estas regides de absorcdo podem ser presenciadas na Figura 5.19,
porém sua indicacgéo foi realizada na Figura 5.20, que mostra as espectroscopias
das fracdes soluveis dos compostos vulcanizados. A faixa referente a absorcéo
com pico de 745 cm representa a absorcdo pela vibracéo de ligacdes de anéis
aromaticos, presentes no 6leo nafténico utilizado na formulacdo como auxiliar de
processo [70]. Outros grupos podem ser encontrados em picos por volta de 1310
e 1250 cm?, referentes a ligacdes de C-O de ésteres e éteres, nessa ordem [75].
Ja as faixas com pico de 1080, 1160-1120 e 1030, 607, e 425 cm™! representam
vibracdes de ligacdes de enxofre, equivalentes ao estiramento simétrica do

grupo C tS tC [73], vibragbes da dupla ligacao do grupo S=0 [70,72], estiramento
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de ligacbes ¥ tSt[63] e vibracdo da ligacdo S tS [53], respectivamente. Estes
picos sdo pequenos devido a baixa concentracdo de enxofre no composto, e a
sua baixa intensidade de absorcao por apresentar comportamento apolar, sendo
melhores caracterizados por Espectroscopia Raman [76].

Figura 5.20 Espectros de absorcdo no infravermelho das frac6es solaveis dos

compostos C1, C2 e C3 vulcanizados.

Na Figura 5.20 pode ser observada diferengas substanciais nas regioes
entre 1160 e 1080 cm™ e 607 cm™, referentes a absorcéo de vibracao de ligagdes
com enxofre. Pelos espectros, observa-se uma elevada reducdo dos picos
destas faixas na FS do composto C3 em relacdo as outras fracfes solaveis. A
presenca de compostos de enxofre na FS pode ser causada por dois motivos,
gue sao a falta de vulcanizacdo completa e a presenca de enxofre em excesso.
A primeira opgéo é evidenciada nessa situacdo, visto a maior concentracéo de
enxofre da amostra C3. Uma hipdtese para esta reducdo é a de que a pré-

vulcanizacdo e o acréscimo do tempo de vulcanizacdo da amostra C3, em
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relacdo ao teo, (4. Materiais e métodos) tenham otimizado a vulcanizacdo e
consumido a maior parte do enxofre, restando pouco S para a formacao de
subprodutos extraiveis. Esta hipotese encontra resisténcia quando é observada
a curva de DSC da FS C3, onde as transicbes do enxofre cristalino foram
encontradas.

As Ultimas analises de FTIR foram realizadas nas fracfes solUveis das
amostras extrudadas escolhidas para a revulcanizacdo. A Figura 5.21 traz os
espectros de absorcdo destas amostras com as indicacdes das principais

variacbes encontradas entre seus espectros e 0s anteriores.

Figura 5.21 Espectros de absorcdo no infravermelho das frac6es soluveis dos

compostos desvulcanizados.

Primeiramente com relacdo a BN, pode ser observado que todos os
comprimentos de onda relativos aos seus grupos tiveram absorcao, em maior ou
menor escala, para todas as amostras. Apesar de nao ter sido feita a

normalizacdo dos picos, foi possivel comparar os tamanhos dos mesmos
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qualitativamente, entre uma e outra amostra de cada composto (FS C3-1 e FS
C3-6, por exemplo), e relacionar com as condi¢cdes de extrusdo realizadas,
observando um aumento de absorcdo dos grupos da BN com o aumento da
severidade do processo. O aumento da temperatura e/ou velocidade de rotag&o
das roscas, resultou em maior concentracdo de BN na fragdo soluvel, resultado
este bem correlacionado com a massa de BN decomposta no ensaio de TGA
(Tabela 5.12). Também com relacdo ao aumento da severidade nas condicdes
de processo, nota-se que o pico referente aos anéis aromaticos do 6leo nafténico
(754 cm™) diminui com o aumento da temperatura de extrusdo, quando as
amostras de um mesmo composto sdo comparadas. Esse maior gradiente tende
a degradar e volatizar o 6leo, como visto nas termogravimetrias na faixa entre
100 e 300 °C.

Os compostos C2, que contém EVA, apresentaram dois picos diferentes
de absorg¢ado, ndo encontrados nas outras amostras. No comprimento de onda
de 1739 cm* pode ser observado um pico médio, referente a presenca do grupo
funcional carbonila (C=0). Geralmente, este grupo é atribuido a oxidacdo do
material no processo, devido as altas energias envolvidas e presenca de
oxigénio do ar ambiente. Porém, a carbonila aqui é referente ao conteudo vinilico
do etileno co-acetato de vinila, o qual contém um grupamento éster ligado a
cadeia carbdnica, considerando a falta deste pico nos outros espectros. Também
foi possivel verificar o aumento do pico referente ao grupo éter, presente quando
a carbonila do grupo éster reage liberando oxigénio.

Referente ao enxofre, pode-se verificar um aumento de sua concentracao,
com aumento da visibilidade dos picos entre 1160 e 1080 cm™%, inclusive com
surgimento desta faixa de absor¢éo nas amostras do composto C3. Além destes,
novos picos nas regides de 570 e 500 cm* despontaram, referentes as vibragées
de estiramento das ligacbes C-S e S-S respectivamente [53,76]. Estes
resultados, em concordancia com os ensaios de termogravimetria, mostram
bons resultados na obtencdo de cadeias de BN nao vulcanizadas a partir do
processamento por ERDCI. Também demonstram que o enxofre das ligacOes
cruzadas rompidas é liberado do reticulo elastomérico, podendo estar ligado as

cadeias de BN ou a outros subprodutos formados no processamento. Entretanto,
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ndo foi possivel afirmar, através dos ensaios realizados, a possivel reutilizacao
deste enxofre em novas reacdes de vulcanizacéo, visto que o enxofre livre nédo
pdde ser identificado. Para tal afirmacdo com maiores propriedades, recomenda-
se a utilizacdo de, além da Espectroscopia Raman, a técnica de Analise
Elementar, a qual forneceria os teores de enxofre dos compostos.

5.3 Revulcanizacéo

ApoOs extrusdo e avaliagdo do material desvulcanizado, seis compostos foram
escolhidos para incorporar misturas em conjunto com um composto de borracha
natural virgem ndo vulcanizado, em composi¢cbes de 30/70 em massa,
respectivamente. Relembrando, a escolha foi realizada através da utilizacdo da
Teoria de Horikx, a qual versa sobre a seletividade no rompimento de ligacdes
cruzadas de compostos reticulados. Foram selecionados trés compostos para
cada teor de enxofre que apresentaram o0s melhores resultados, e trés
compostos com resultados piores em relacéo a teoria de Horikx, levando em
conta a concentracdo de enxofre e presenca de termoplastico. Em adicdo ao
estudo, os trés compostos com melhores resultados foram também
revulcanizados sem a adi¢cdo de outro composto. Considerando a hip6tese de
perda total da capacidade de vulcanizacdo do material desvulcanizado, também
foi contemplada a incorporacéo do sistema de vulcanizacgéo referente ao material
extrudado nas composicdes. A Tabela 5.13 apresenta as quantidades de massa,
em gramas, utilizadas para os testes e para a adi¢cao do sistema de vulcanizacao,
lembrando que os compostos N1, N2 e N3, que foram preparados
posteriormente, sdo idénticos em composicdo aos compostos C1, C2 e C3,
respectivamente. A quantidade de massa total levou em consideracédo os testes

a serem realizados e sobras para outras futuras investigacoes.
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Tabela 5.13 Novos compostos misturados em misturador de rolos para
revulcanizacdo, com adicdo de sistema de vulcanizacdo

complementar. Valores em gramas.

BN BN Desv.
D Amostra Massa Virgem  Desv. sem TP?
N1 N1 540 540 - -
N2 N2 540 540 > >
N3 N3 540 540 - -
R1  C1-1/N1(30/70) 540 378 162 162,0
R2  C1-5/N1(30/70) 540 378 162 162,0
R3  C2-3/N2(30/70) 540 378 162 145,8
R4 C2-5/N2 (30/70) 540 378 162 145,8
R5  C3-1/N3(30/70) 540 378 162 145,8
R6  C3-6/N3(30/70) 540 378 162 145,8
R7 C1-1 (100) 268 - 268 268,0
R8 C2-5 (100) 268 = 268 241,2
R9 C3-1 (100) 268 - 268 241,2

1 Quantidade de BN no composto, com a subtracdo de 10% em massa referente aos

termopléasticos adicionados. Considerada para os calculos do sistema de vulcanizacao.

Apesar da proposicdo de composi¢cOes idénticas entre os compostos
virgens e novos e 0S compostos antigos, 0 processamento e mistura podem
causar variacdes nas propriedades da massa, por iSso novos testes de reometria
foram realizados para obtencéo das curvas de vulcanizacdo dos compostos N1,
N2 e N3, apds a adicdo do sistema de vulcanizacdo (SV). Também foi necessaria
a realizacdo deste ensaio nas amostras revulcanizadas, que foram denominadas
por RX, devido a imprevisibilidade do comportamento de cura das amostras
desvulcanizadas. As curvas referentes as reometrias realizadas estédo
apresentadas na Figura 5.22, divididas pela similaridade de teor de enxofre dos
compostos de borracha natural utilizados.



128

Figura 5.22 Curvas reométricas referentes aos compostos revulcanizados e
compostos virgens novos, divididos em 3 graficos, sendo as curvas
referentes aos compostos com (a) 0,5 phr, (b) 1,0 phr e (c) 1,5 phr
de enxofre. Sem levar em conta o enxofre remanescente apés
desvulcanizagéo
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Também foram realizados ensaios de viscosidade Mooney antes da
vulcanizacdo para obtencdo do comportamento reolégico dos compostos. Os
valores de viscosidade Mooney, torque e too da reometria estdo apresentados na
Tabela 5.14.

Tabela 5.14 Valores de torque do redbmetro e viscosidade Mooney dos

compostos a serem vulcanizados e revulcanizados.

Amostra Torque M‘l’n. Torque Méx. |\/| too  twic V'i/(fg;de?/de

(Mu) [Lb*in]  (Mn) [Lb*In]  [Lb*in] [min] [min] [ML1+4 (100°C]
N1 2,53 13,85 11,32 09:37 10:00 37,0
N2 1,50 11,25 9,75 07:18 07:30 38,4
N3 1,49 12,67 11,18 05:59 06:30 38,8
R1 0,74 7,80 7,06 10:44 11:00 19,3
R2 0,63 8,38 7,75 08:20 08:30 18,1
R3 0,68 7,32 6,64 10:46 11:00 19,5
R4 0,71 9,06 8,35 07:38 08:00 18,5
R5 1,41 14,01 12,60 06:35 07:00 40,0
R6 0,82 12,31 11,49 06:04 06:30 19,3
R7 0,10 6,44 6,34 11:22 11:30 6,2
R8 0,05 5,10 5,05 08:21 08:30 -
R9 1,68 14,95 13,27 06:32 07:00 66,4

Na Tabela 5.14 também pode ser verificado o tempo de vulcanizacdo
utilizado, sendo pouco maior devido a ligeira dificuldade de aquecimento inicial
por conducdo na moldagem. O ensaio de viscosidade Mooney da amostra R8
nao foi possivel ser realizado, pois a amostra se mostrou muito fluida. Observa-
se gue poucas amostras tinham valor de torque inicial préximo aos compostos
novos, o que foi refletido na variagéo do torque. Os valores de variacao do torque
encontrados sugerem o aumento de ligagbes cruzadas ocorrido durante a
vulcanizacdo, porém os materiais revulcanizados ficaram, em geral, abaixo do
esperado. Pode-se observar um torque inicial proximo ao dos compostos novos
na amostra R5, a qual também apresentou bom valor de variagéo no torque. Em
seguida temos as amostras R6 e R9 com resultados de torque proximos, com a
amostra R6 apresentando um torque inicial menor. O torque inicial é funcdo do

emaranhamento fisico das cadeias, comprimento das mesmas, ligagbes
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cruzadas precoces e presenca de carga de reforco. No caso dos materiais
desvulcanizados por extrusdo, o emaranhamento é desfeito por fluxo cisalhante
e a massa molar diminui por degradacdo. E possivel notar estes efeitos
considerando os resultados, os quais apresentaram boa reducdo do torque
minimo com a adi¢&do dos revulcanizados no composto novo na maior parte das
misturas.

Outro valor a ser avaliado é a viscosidade Mooney, a qual seguiu 0s
valores de torque inicial. Mais uma vez a amostra R5 se destaca, visto a
proximidade de sua resisténcia ao fluxo com a amostra inicial N3. Os compostos
R7 e R8 apresentaram viscosidade baixissima, referentes a maior fragéo soltvel
apresentada. Em comparacdo, a amostra R9 apresentou valor mais alto de
viscosidade Mooney. Este aumento € tido como funcédo da DLC remanescente
da desvulcanizacdo e baixa fracdo soltvel, sendo que o reticulo deste composto,
mesmo com boa desvulcanizacdo, se mantém estavel. A constatacdo da
remanescéncia de um reticulo desvulcanizado na amostra C3-1 pode ser
observado na Figura 5.11, que mostra a aparéncia granular do composto pos-
extrusao.

A revulcanizacdo foi realizada por moldagem sob compressdo com
temperatura de 130 °C, e presséao de 50 kgf/cmz?, utilizando-se do molde e prensa
hidraulica menores. Para a prensagem dos compostos desvulcanizados com 100
% em massa foi utilizado silicato de magnésio, para evitar a aderéncia do

material no filme de Kapton®.

5.3.1 Propriedades Mecéanicas

Os corpos de prova para 0s ensaios de resisténcia a tracdo, dureza,
densidade de ligacdes cruzadas (DLC) e andlise dindmico-mecéanica foram
retirados da placa vulcanizada por estampagem. Para as analises de
deformacgé@o permanente por compressado (DPC) e resisténcia a abrasdo (AB)
foram vulcanizados corpos de prova ja nas dimensées de ensaio, também por
moldagem por compressédo. Os resultados extraidos dos ensaios mecanicos
estdo apresentados na Tabela 5.15, exceto a analise de DMA, a qual sera

realizada individualmente. Para as amostras revulcanizadas com 100 % em
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massa nao foram realizados os ensaios de DPC e AB, devido a falta de material

disponivel.

Tabela 5.15 Propriedades mecanicas e fisicas dos compostos revulcanizados.

Resisténcia Modulo a Modulo a Alongamento

DLC

DPC

Am. aTracdo  100%  300%  naruptura [S'?h”greezi] 105 22h nﬁﬂ
[MPa] [MPa] [MPa] [%0] mol/cm3]  [%]

N1 234+04 16+03 43+05 6122+169 552+07 201 1473 92
N2 254+02 2,7+02 51+03 5531+10,1 61,1+05 29,9 1545 70
N3 248+13 31+05 54+06 5164+368 63,8+09 338 1887 47
R1 158+33 16+03 32+02 551,8+84,1 508+22 16,8 1547 138
R2 17,3+38 10+03 2803 6421+964 51,1+07 167 17,71 140
R3 209+06 19+03 38+04 6048+205 599+09 255 2302 172
R4 21,9408 1,9+04 37+02 6084+416 606+17 276 2303 142
R5 12,8+17 26+03 50+09 3353+110 67,9+13 425 2348 58
R6 18,6+05 30+03 43+06 4758+910 663+08 37,9 247 83
R7 98+22 14+10 30£04 400,0+66,1 459+24 17,9 - -
RS 84+15 19+05 26+04 347,5+339 548%20 24,5 - -
RO 4,7+05 2804 - 137,8+10,8 728+0,9 46,0 - -

ApoOs avaliacdo dos resultados de forma empirica, tendéncias podem ser

encontradas entre os resultados, comprovando a dependéncia entre as

propriedades. Como feito anteriormente para os compostos C1, C2 e C3,

correlagdes entre 0 moédulo elastico e o alongamento na ruptura com a DLC

foram realizadas e apresentadas na Figura 5.23, com bons valores de coeficiente

de determinacdo em regresséo linear (R?).
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Figura 5.23 Correlacdes entre as propriedades mecéanicas de moédulo elastico,
alongamento na ruptura e DLC dos compostos revulcanizados e dos
compostos novos vulcanizados. (a) N1, N2 e N3, (b) R1, R2, R3, R4,
R5 e R6 e (c) R7, R8 e R9. O gréfico (d) mostra a boa correlagédo

entre a dureza e a DLC para 0s 12 compostos.

Dentre as comparacdes, somente 0 alongamento na ruptura referente aos
compostos revulcanizados em proporcao 30/70 ndo apresentou bom resultado
na regressao linear, devido a alta disperséo. Esta dispersdo tem fundamento na
heterogeneidade apresentada em sua morfologia, resultando em variacdo no
comportamento em tracdo internamente. No grafico (d), uma relacéo
interessante entre a dureza do composto vulcanizado e a densidade de ligacbes
cruzadas foi encontrada, oferecendo um novo caminho a ser estudado para o
entendimento do processo.

Para avaliagcéo dos resultados obtidos, foram calculadas as porcentagens
relativas de cada propriedade do composto revulcanizado em relacdo ao

composto novo referéncia, o qual ou foi misturado em partes ou serve como
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referéncia devido a semelhanca composicional (R7, R8 e R9). A Tabela 5.16
apresenta as porcentagens relativas e as amostras de referéncia utilizadas para

cada composto.

Tabela 5.16 Propriedades mecéanicas apresentadas como porcentagens

relativas dos compostos revulcanizados aos compostos puros de referéncia.

Resisténcia Mdodulo Médulo Along. na DLC
mA Ref.| aTracdo &100% a300% ruptura [gh”c:f;i] [10°5 [E;f [ n’?n'ig]
' [MPa] [MPa]  [MPa] [%6] mol/cm3] 0
R1 1 68% 100%  74% 90% 92% 84%  105% 150%
R2 74% 63%  65% 105% 93% 83%  120% 152%
R3 \2 82% 70%  75% 109% 98% 85%  149%  246%
R4 86% 70%  73% 110% 99% 92%  149% 203%
R5 N3 52% 84%  93% 65% 106% 126%  124%  123%
R6 75% 97%  80% 92% 104% 112%  131% 177%
R7 N1 42% 88%  70% 65% 83% 89% - -
R8 N2 33% 70%  51% 63% 90% 82% - -
R9 N3 19% 90% - 27% 114% 136% - -

Como esperado, houve reducdo na maioria das propriedades dos
revulcanizados em relacdo ao composto de borracha natural puro. Para
discussdo destes resultados, € necessario ter ciéncia de dois fatores
importantes. O primeiro, resultante da avaliacdo do material extrudado, € de que
o processamento em ERDCI dificilmente é controlado o suficiente a ponto de
causar somente rompimento ligacbes cruzadas. Neste caso, a inerente quebra
de segmentos da cadeia principal polimérica reduz o comprimento das cadeias,
reduzindo as propriedades mecéanicas. O segundo fator trata-se da morfologia
interna do composto que, provavelmente, é caracterizado por ser uma blenda
imiscivel entre o composto de borracha desvulcanizado, com ligacdes cruzadas
remanescentes, e o composto de BN novo. Essa imiscibilidade gera a verificacao
de uma segunda fase, a qual tem area de concentracéo de tensfes a sua volta.
Essa heterogeneidade, conforme ja citado anteriormente, provoca variagdo na

distribuicdo de tensbes no material, causando, principalmente, queda nas
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propriedades em tracdo. Para validacdo desta hipotese, recomenda-se a analise
morfologica da fratura por microscopia eletrénica de varredura [53].

Analisando a Tabela 5.16 sobre as porcentagens, é possivel verificar
melhores resultados nos valores de resisténcia a tracdo (RT) referentes as
amostras R3 e R4, as quais demostraram 82 e 86% do valor de RT do composto
N2. Também tiveram resultados satisfatorios em outras propriedades como
alongamento, 109 e 110%, dureza, 98 e 99% e DLC, 85 e 92%. No quesito
modulo, houve queda para aproximadamente 70 % do valor em geral, e a DPC
e AB tiveram queda mais consideravel. No geral, pode-se dizer entdo que estas
amostras apresentaram os melhores resultados do experimento até agora. Estas
propriedades podem ser atribuidas ao EVA que foi introduzido, o qual estabilizou
mecanicamente os compostos devido sua boa compatibilidade, apesar da pouca
porcentagem em massa de aproximadamente 3% [55,56].

Os compostos R5 e R6 também mostraram resultados satisfatérios,
principalmente nos valores de médulo elastico a 100 e 300 % de alongamento,
dureza e DLC. Os modulos ficaram na faixa de 80 a 97 % de correspondéncia,
enquanto a dureza, por volta de 105 %, e a DLC, 126 e 112% respectivamente,
em relacéo ao composto N3. O alongamento na ruptura de 92%, de equivaléncia
para a amostra R6 e o valor de resisténcia a abrasdo do composto R5 com 123%
de equivaléncia em relacdo a N3 s&o outros valores de destaque nos resultados
dos compostos com BN reciclada. Assim, este grupo de compdsitos com 30
%(m/m) de composto reciclado foi o segundo melhor resultado, indicando uma
superioridade no uso do PP em relacédo a nao adicao de termoplasticos. Apesar
do bom resultado, observa-se também que a teoria de Horikx ndo pode ser
confirmada, visto que estas amostras eram extremas em seletividade segundo a
mesma. No entanto, outros fatores podem ter levado a esta falta de correlacao
dos dados experimentais com a teoria de Horikx, como a nao aplicacéo da teoria
de Kraus [59], que insere o efeito do NF na equacao de Flory-Rehner, a presenca
de termoplasticos no reticulo borrachoso e a morfologia formada na mistura dos
compostos para revulcanizacao.

Dentre os compostos revulcanizados com 100 % de produto extrudado, o

destaque fica para a amostra R7, a qual apresentou valores baixos de resisténcia
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a tracdo e alongamento, porém resultados significantes nos moédulos, na DLC e
na dureza. Este resultado é importante pois ndo houve adicdo de BN virgem ao
composto reciclado (extrudado), e tampouco a incorporacdo de polimeros
termoplasticos, e ainda assim foram recuperadas partes das propriedades
originais do composto apenas pela revulcanizacao da BN reutilizada. A amostra
R9, apesar do baixo alongamento e resisténcia a tracdo, apresentou bons
valores de modulo, dureza e DLC, sendo a DLC a maior dentre todos o0s
compostos de BN. Aqui vale ressaltar que 10 %(m/m) de PP estava presente,
influenciando diretamente nas propriedades de tracdo, devido sua
incompatibilidade, e aumento da dureza.

5.3.2 Analise Dinamico-Mecéanica (DMA)

Para determinacdo do comportamento viscoelastico do material, sob
deformacéo ciclica (senoidal), mediante aumento da temperatura, utilizou-se o
ensaio de analise dindmico-mecéanica (DMA). Este ensaio verifica a variagdo dos
PyGXORV GH DUPD]JHQDPHQWR (1 H SHUGD (911 UHIHI
rigido de um solido elastico e viscoso de fluido newtoniano, respectivamente.
Estas informacgdes permitem verificar mais claramente a transi¢cdo dos polimeros
do comportamento vitreo (Tg) para o comportamento borrachoso. Outra
propriedade importante € a tangente de perda ou tangente delta (Tan VW, a qual
€ expressa pela razdo entre os modulos de perda e armazenamento, segunda

equacao 5.4.
_foU Lo'e '" (54)

Estas analises foram realizadas nas amostras dos novos compostos
vulcanizados, no caso N1, N2 e N3, e nos compostos revulcanizados, de R1 até
R9, para comparacdo entre os desempenhos mecanicos sob deformacédo
dindmica. Na Figura 5.24, as curvas obtidas do ensaio para as amostras dos

compostos N1, N2 e N3 sdo apresentadas.
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Figura 5.24 (a) Médulo de armazenamento, (b) modulo de perda e (c) Tan Delta

obtidos em analise dinAmico mecéanica dos compostos N1, N2 e N3.

Na Figura 5.24 € observado um comportamento contrario ao esperado
para temperaturas abaixo da Tg do material para o médulo de armazenamento
(1 (V S Hsg QuePcom o aumento da densidade de ligagbes cruzadas, a
capacidade de armazenamento de energia elastica fosse elevada e aumentaria
R YDORU GH (T (VWH FDVR p HQFRQWUDGR EROQUODWKIL DW XU
sem a presenca de cargas de refor¢o [77]. Entretanto, foi verificada uma reducéo
GR (f FRP R DXPHQWR GD '/& (VWH HIHLWR ISRW HUDWWERU UH
entre carga de reforco e cadeias de borracha em conjunto com a DLC de cada
composto. O aumento do modulo de armazenamento em direcdo ao composto
com menor DLC pode ser referente a maior entropia encontrada nestes
compostos, devido a menor quantidade de ligacbes cruzadas e menor

aprisionamento do negro-de-fumo, o qual tem a mesma concentragcao nos trés
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compostos. Pode-se dizer que com a diminuicdo da temperatura apds a
transicao vitrea, o composto com menor impedimento fisico ao movimento das
FDGHLDV LUi VH FRPSDFWDU PDLV DXPHQWDQGR R (Y
literatura comportamentos similares a estes apresentados. Ja com o aumento da
temperatura e apos a Tg, esse modulo se estabiliza, com valores similares entre
0s trés compostos. Esta estabilizacdo é referente ao mesmo teor de negro-de-
fumo, sendo este teor o principal responsavel pelas propriedades dinamico-
mecanicas do composto [78 180].

2V PyGXORV GH SHUGD (° GRV WUrV FRPSRVWRYV
mostraram uma melhor correspondéncia com a literatura [79 #81], e se observa
maior dissipacdo viscosa na amostra com menor densidade de ligacdes
cruzadas (DLC). Ja o grafico da tangente de perda (Tan W apresentou perfil
similar entre os compostos na faixa de temperatura de transicdo vitrea,
apresentando picos de Tg de -51,6, -52,2 e -51,6°C para as amostras N1, N2 e
N3, respectivamente. Para os trés compostos ndo foi observado grande
influéncia da DLC (N1 = 20,1, N2 = 29,9 e N3 = 33,8 x 10° mol/cm?), sobre a
altura e temperatura do pico de Tan Delta. De acordo com Kumnuantip e
Sombatsompop [79], a Tan Delta teria pouca influéncia direta da DLC no
comportamento dindmico-mecéanico dos compostos, sendo 0s mesmos bastante
influenciados pela presenca e interagdo quimica e fisica entre as cargas de
reforco e a matriz polimérica. Como a concentragdo de NF nos compostos é
praticamente a mesma, os valores de Tan Delta foram similares. Em
temperaturas inferiores a Tg existe pouca diferenca entre as curvas, ja em
temperaturas maiores que a Tg, a componente viscosa do composto N1 se
sobressai, representando maiores perdas.

A Tan Delta é a propriedade dinamico mecéanica que mostra de forma mais
evidente a influéncia da estrutura interna dos compostos de BN. Isto ocorre
principalmente, pelo fato da Tan Delta expressar a relagéo entre as componentes
elasticas e viscosas do material. Assim, para analisar a influéncia da incorporagéo
dos compostos desvulcanizados no composto virgem, optou-se pela curva de Tan

Delta. Na Figura 5.25 estdo apresentados os graficos de Tan Delta pela
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temperatura dos compostos revulcanizados com 30 %(m/m) de composto
extrudado e 70 %(m/m) de composto puro e dos compostos puros vulcanizados,

agrupando os graficos em referéncia ao composto puro utilizado na mistura.

Figura 5.25 Valores de Tan Delta das amostras revulcanizadas com 30 %(m/m)

de material desvulcanizado e dos compostos puros vulcanizados.

Em relacdo a todas incorporacdes de material desvulcanizado, nota-se
uma queda no valor de Tan Delta dos compostos misturados, R1 a R6, em
relacdo aos compostos puros, N1 a N3. Também é perceptivel queda no pico de
Tan Delta crescente no sentido dos compostos com 0,5 phr de enxofre (N1, R3
e R5) para os compostos com 1,5 phr de enxofre (N3, R5 e R6). Esta reducgéo
esta relacionada com a diminuicdo do amortecimento viscoso, devido a
incorporacao de material desvulcanizado [79,80]. O material extrudado, quando
incorporado ao composto virgem, pode atuar como carga de reforgo, visto a

possivel presenca de pequenos reticulos de borracha vulcanizada
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remanescentes da extrusao e negro-de-fumo incorporado as cadeias de BN [60].
Considerando estas hipoteses, é verificada uma menor perda viscosa com a
incorporacdo de material revulcanizado, devido a maior restricdo a mobilidade
molecular com a elevacdo de componentes que atuam como carga de refor¢o
[79]. A maior diminuigdo do pico de Tan Delta nos compostos com 1,5 phr de
enxofre pode estar relacionada ao PP presente nestes compostos, com massa
total no composto proxima a 3%. O PP na temperatura de pico de Tan Delta dos
compostos esta no estado vitreo, sendo que sua Tg esta por volta de -18 °C. A
presenca deste termoplastico no estado vitreo diminui a componente viscosa,
ancorando as cadeias adjacentes. O mesmo acontece no caso do EVA nos
compostos com 1,0 phr de enxofre, porém com menor efeito devido ao menor
modulo deste polimero. O deslocamento da Tg foi baixo, saindo de
aproximadamente -52,0 °C nos compostos puros para valores entre -51,0 e -50,0
°C para os compostos revulcanizados misturados, salientando a restricdo de
mobilidade causada pelos motivos supracitados.

Também foram avaliadas as propriedades dindmico-mecanicas dos
compostos revulcanizados com 100 %(m/m), as quais sdo apresentadas na
Figura 5.26 pela tangente de perda. Para comparacdo, a amostra N2 foi
escolhida, visto a invariabilidade no comportamento de Tan Delta entre os
compostos N1, N2 e N3. As amostras R7, R8 e R9 sdo os compostos
revulcanizados a partir dos compostos extrudados C1-1, C2-5 e C3-1,

respectivamente.
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Figura 5.26 Valores de Tan Delta dos compostos revulcanizados com 100% em

massa de composto desvulcanizado.

Em acordo com as propriedades mecanicas, observa-se um melhor
resultado na performance do composto R7, como menor diminuicdo na altura do
pico, menor alargamento do mesmo e menor deslocamento da Tg para
temperaturas maiores. A diminui¢cdo da altura do pico tem efeito negativo no
composto em si devido a perda de dissipacao viscosa perante a acao de tensdes
dindmicas. Para elastdmeros, quanto maior a dissipagao viscosa, com retorno
da deformacdo, melhor a possibilidade de utilizacdo, considerando
principalmente o0s principais usos que envolvem rapidas deformacfes
repetidamente, como por exemplo a aplicacdo em pneumaticos [80]. As
propriedades dinamico-mecanicas de borrachas tém alta dependéncia das
interacBes quimicas e fisicas entre o polimero e as cargas de refor¢co, como
citado anteriormente. Considerando entdo que a rede de ligacdes cruzadas
remanescente atua como carga de reforco, pode-se avaliar essa queda de Tan
Delta da amostra R7 para a R9 levando em conta a DLC encontrada apoés
desvulcanizacéo que foi de 1,71, 2,80 e 3,44 x 10° mol/cm3. Com o aumento da
DLC no material desvulcanizado, dificulta-se a revulcanizacdo das cadeias

poliméricas e criam-se aglomerados de BN vulcanizada que atuam como cargas
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de reforco e segunda fase concentradora de tensdes. Esta informagdo, em
conjunto com a DLC encontrada nos compostos R7, R8 e R9 apods a
vulcanizacdo, explicam também o deslocamento da Tg para temperaturas

maiores, sendo crescente no sentido da amostra R9, com maior DLC.
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6 CONCLUSOES

O processo de extrusao de compostos de borracha natural vulcanizados
em ERDCI demonstrou bons resultados quanto a reutilizacdo destes materiais,
apresentando bons indicativos de melhora no processo e no produto final.
Também foram abertos caminhos para novas frentes de estudo e novas analises,
como o estudo dos grupos funcionais por espectroscopia Raman, teor de enxofre
por analise elementar e visualizacdo da morfologia por MEV.

Foi caracterizado o efeito da desvulcanizacdo em conjunto com a
degradacdo da cadeia polimérica, a qual péde ser avaliada pela variacdo dos
pardmetros do processo e ensaios quimicos, fisicos e mecéanicos apos
revulcanizacdo. As principais conclusfes deste estudo estdo relacionadas a
seqguir.

A formulacdo dos compostos foi satisfatoria, resultando em compostos
com diferentes densidades de ligacdes cruzadas, pois a intencdo era utilizar
formulacdo convencional de compostos de BN para a fabricacdo de pneus, com
variacbes apenas no teor de enxofre. Nas duas fases de preparacdo dos
compostos de BN (inicio e revulcanizacdo) as metas foram alcancadas,
resultando em compostos de BN com diferentes propriedades mecanicas,
caracteristica esta utilizada como parametro de variacdo no estudo.

Os métodos e valores encontrados na obtencdo da fracdo soluvel
mostraram bons resultados, ajudando na caracterizagdo dos compostos nao-
vulcanizados, vulcanizados e desvulcanizados. Foi encontrada uma boa relacéo
entre a fracdo sollvel e a quantidade de compostos soluveis de baixa massa
molar, dependendo do estado do composto. Em relacdo a extrusao, foi
comprovado estatisticamente a grande influéncia da temperatura do barril no
aumento da fracdo sollvel, aumentando a degradacao aleatdria de ligacbes
cruzadas e ligagBes priméarias. O efeito da rotacdo das roscas também foi
importante, sendo rotagcbes menores mais efetivas na diminuicdo da fracao
soltvel dos compostos. Foi importante e também comprovada a influéncia da

adicdo dos termoplasticos (TP) na reducao da FS, majoritariamente ligada a
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degradacdo da cadeia principal, devido a melhor homogeneidade na distribuicdo
de tensdes e temperaturas.

A avaliacdo da densidade de ligacdes cruzadas (DLC) durante todo o
estudo foi essencial para verificacdo da modificacao estrutural nas propriedades
mecanicas e dinamicas dos compostos de BN. Foi encontrada uma baixa DLC
nos compostos desvulcanizados, grandes quantidades nos compostos
vulcanizados, outra vez baixas DLC nos compostos ap0s a extrusdo, e
finalmente elevada DLC nos compostos revulcanizados, valores sempre
alinhados ao esperado pelo processo realizado. A dificuldade de realizacao
deste ensaio em compostos ndo vulcanizados foi superada através da confeccao
de um dispositivo auxiliar (tipo cesta), tornando possivel o calculo da
porcentagem de desvulcanizacao atingida na extrusdo. Estatisticamente, foram
avaliadas as influéncias dos parametros de extrusdo na porcentagem de
desvulcanizacéo, onde foram verificados os grandes impactos causados pela
presenca dos termoplasticos e pela diferenca no teor de enxofre, sendo mais
desvulcanizado o composto com maior concentracdo de enxofre. A temperatura
do barril foi o terceiro fator de importancia nos resultados, sendo também
relevante. Em conjunto com os resultados da fracdo sollvel relativa (FSr), foi
possivel verificar maior seletividade na ruptura de ligacdes cruzadas quando
utilizados termoplasticos, visto o alto nivel de desvulcanizacdo e a reducéo da
FSr concomitantemente. O efeito do teor de enxofre foi atribuido a maior
compactacdo e abundancia de ligacdbes cruzadas, sendo estas
proporcionalmente mais afetadas pelas energias aplicadas ao processo.

A partir da obtencéo da fracdo sollivel dos compostos e da porcentagem
de desvulcanizacdo, foi possivel analisar os resultados das extrusdes através da
teoria de Horikx, a qual leva em consideracdo estes dois parametros para a
avaliacdo do nivel de seletividade de ruptura de ligacGes. Esta seletividade
encontrada resultou em baixa correlagdo com a teoria de Horikx, sendo que
diversos outros fatores podem ter influenciado as performances mecanicas
obtidas no material revulcanizado como a presenca de negro-de-fumo na matriz
polimérica, presenca de termoplasticos em certos compostos, variacdo

composicional do composto desvulcanizado e morfologia do material pos-
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extrusdo. Com relacdo a viabilidade e eficiéncia do projeto, foram também
analisadas as energias envolvidas, na forma de energia térmica fornecida pelo
barril, energia elétrica pelo motor e energia mecanica especifica, resultando em
uma grande influéncia da temperatura para a diminuicdo dos esforcos, visto a
3 SODVWLILFDomR™ GR PDWHULDO

Quanto ao desempenho térmico e composi¢cao quimica da fracao soluvel
dos compostos extrudados, as técnicas de termogravimetria (TG), calorimetria
exploratdria diferencial (DSC) e espectroscopia do infravermelho (FTIR), foram
ferramentas adequadas para o estudo. Foi possivel identificar o0 aumento da
concentragcdo de BN, do teor de enxofre livre e a presenca de termoplasticos na
fracdo solavel, comprovando outras hipéteses anteriores. No ensaio de
termogravimetria, 0 aumento do percentual de borracha natural da fracao soltvel
do da BN do composto desvulcanizado, em comparagdo com a do composto
vulcanizado foi notério, passando de valores entre a 15-17 % na FS do
vulcanizado para a faixa de 65-83 % na FS apds extrusdo. Outra verificacdo
importante foi a diferenca de temperatura maxima de degradacdo nessa mesma
passagem, aumentando em aproximadamente 10 °C nos compostos
desvulcanizados, caracterizando a presenca de cadeias com maior massa molar
na fracao sollvel. A analise por DSC corroborou a afirmacdo de maior presenca
de BN na FS do material desvulcanizado, com menores temperaturas de
transicao vitrea, e maiores variacfes na linha base de fluxo de calor (capacidade
calorifica). Na andlise de FTIR, novamente foi comprovada a maior presenca de
BN na fracdo soluvel, e também o aumento de ligacBes sulfidicas no material
extrudado, caracterizando a desvulcanizacéao.

Por fim, a revulcanizacao foi realizada e gerou resultados positivos em
direcdo a reutilizacdo dos compostos de BN desvulcanizados por ERDCI. Foram
verificados os melhores resultados provenientes das amostras que continham
EVA como auxiliar no processo de extrusdo, alcangcando valores de 86 % de
resisténcia a tracdo, 110 % de alongamento na ruptura, 99 % de dureza, 92 %
de DLC e 73 % do modulo a 300% de alongamento no composto R4 (C2-
5/N2_30/70) em relagdo ao composto N2 puro. Os compostos R5 (C3-
1/N3_30/70) e R6 (C3-6_30/70), que continham PP, também obtiveram
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resultados destacaveis, ocasionados pela maior presenca de elementos de
vulcanizacdo refletida nas maiores densidades de ligacdes cruzadas
encontradas. Dentre os compostos revulcanizados com 100 %(m/m), o
composto R7, referente a amostra C1-1 obteve os melhores resultados
mecanicos, com menores perdas, e também em andlise dindmico-mecanica
(DMA), com menor variacdo de Tan delta em referéncia aos compostos puros.
Os resultados de DMA, por sua vez, foram importantes para a evidenciacao do
comportamento  viscoelastico dos compostos misturados  quando
revulcanizados. Nesta analise observou-se queda na tangente de perda em
todos os compostos em relacdo ao puro. A avaliacdo das condicdes fisicas do
material desvulcanizado foram importantes nestes nameros, sendo que esta
gueda se refere a diminuicdo do amortecimento com o aumento da proporcéo de

cargas de reforgo.
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